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1 Vorbemerkungen

Im Rahmen einer Studie (s. Ohler 1998) wurde 1998 der Einfluss der Hausbauweisen auf die Bewertung von
Wohngebauden untersucht. Dabei ging es vor allem um die Bauweisen Mauerwerksbau, insbesondere Ziegel, und
Holz-Stander-Fertigteilbau (Holzgerippebau). Hauptziel der Arbeit war die wirklichkeitsnahe und marktgerechte
Ermittlung von Verkehrswerten von Wohnhausern aus den vorgenannten Bauweisen.

Ein wesentliches Ergebnis dieser Studie war, dass aus dem der Untersuchung zugrundeliegenden Datenmaterial
eine héhere Grenznutzungsdauer fir Hauser in Mauerwerksbauweise (60...100 Jahre) im Vergleich zu Holzhdusern
(60...80 Jahre) herausgearbeitet wurde. Weiterhin wurden Wertminderungen aus dem Vergleich der
Normalherstellungskosten und der Marktakzeptanz bei Holzhdusern gegentiber Mauerwerksbauten festgestellt.
Aus den drei festgestellten wertmindernden Sachverhalten wurde ein Vorschlag fur deren Bertcksichtigung bei der
Wertermittlung (Ermittlung des Sachwertes) erarbeitet und an Beispielen erlautert. Danach ergab sich nur eine
geringe Wertminderung von ca. 6% bei Holz-Gebauden mit bis zu 10 Jahren Standzeit, jedoch ein sehr viel hdherer
Sachwertunterschied bei Gebauden mit 30 Jahren Standzeit (ca. 37%).

Eine derartige Benachteiligung der Holzbauweise erscheint aus den Erfahrungen zur Lebensdauer von Holzh&usern
nicht gerechtfertigt. Zum Beweis kdnnte man hier sehr viele historische Beispiele aus dem Fachwerkbau anfiihren,
deren Holzgertist noch nach tber 300...700 Jahren standsicher seine Funktion erfillt.

Die industrielle Fertigung fir Holzh&user ist in Mitteleuropa ca. 100...120 Jahre alt und begann mit dem Holzhausbau
zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach einer intensiven Entwicklung des Barackenbaus ab 1870. Im Jahre 1919
wurden Holzhauser nicht mehr nur als Behelfsbauten angesehen, sondern wegen ihrer Lebensdauer von mindestens
50 Jahren in den Zuwendungen offentlicher Mittel mit den anderen Bauweisen gleichgestellt. Schon 1928 wurde in
der DIN 1990 (Gutevorschriften fir Holzh&user) die Mindestlebensdauer fiir Holzhauser mit 80 Jahren festgelegt und
die hierfur einzuhaltenden Bedingungen genannt. Dabei wurde damals anerkannt, dass insbesondere die
fabrikmaRig hergestellten Holzhausbauweisen der renommierten Hersteller die Qualitatsanforderungen erfiillen und
somit auch die festgelegte Lebensdauer garantieren.

2 Zielstellung der Arbeit

Die Lebensdauer von Holzhdusern ist im wesentlichen abhéngig von der Qualitat der eingesetzten Materialien, der
Fertigung und Ausfiihrung, der konstruktiven Durchbildung, der Qualitét des baulichen Holzschutzes und der
nutzungsgerechten Erhaltung der Gebéaude.

Mit der nachfolgenden Untersuchung sollen an bestehenden Gebauden, errichtet im Zeitraum zwischen 1870-1945,
qualitative Aussagen zur Lebensdauer insbesondere von industriell vorgefertigten Holzhdusern gewonnen werden.
Bisher sind zu diesem Thema kaum Arbeiten durchgefiihrt worden, so dass ein wesentlicher Teil der Arbeit darin
besteht, den noch existierenden Bestand an Hausern festzustellen und den Bauzustand der Hauser einer zunachst
stichprobenartigen Untersuchung zu unterziehen.

Gleichzeitig sollen die Entwicklungslinien des Holzhausbaus in dieser Zeit einer ersten zusammenfassenden
Darstellung unterzogen werden.
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3 Entwicklung des Holzhausbaus in Deutschland
Im Zeitraum 1870 bis 1945

3.1 Einleitung

Holz wurde seit undenklichen Zeiten fir die Errichtung von Behausungen verwendet. Es war fiir Gebaude Uber
Jahrhunderte der Hauptbaustoff schlechthin (s. LilBner/Rug 2000). Die Technik fiir das Bauen mit Holz gehorte damit
zu den traditionsreichsten Handwerken.

Das anderte sich radikal mit der Entwicklung neuer Baustoffe im Zuge der Industrialisierung der Wirtschaft. Das
traditionsbewusste Holzbauhandwerk konnte damit zunachst nicht mithalten und erst gegen Ende des 19.
Jahrhunderts setzte eine grundlegende Modernisierung des Zimmerei- und Holzbaugewerbes ein (s. Rug 1994 und
1995).

Die Verdrangung des Holzbaus als Hauptbauweise fiir Gebaude fihrte natirlich auch zu einem Wertewandel in der
Wertschatzung der neuen Baustoffe gegentiber dem althergebrachten Baustoff Holz. Bestanden zu Beginn des 19.
Jahrhunderts in Preuf3en noch mehr als 50 % aller Gebaude vollstandig aus Holz und nur 10% aus Mauerwerk, so
waren im Jahre 1883 nur noch 10% vollstandig aus Holz und 40 % aus Mauerwerk und die restlichen 50% waren aus
Mischbauweisen (s. Abb. 3.1).

Abb. 3.1: Zeitgendssische Darstellung von 1806 des ehemaligen Dorfes Rixdorf (heute ein Teil von Berlin-
Neukdlln) (Kittner 2001)
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Junghanns verweist auf den Wertewandel, wenn er schreibt: ,.... Das Vordringen des Steinhauses bewirkte nicht nur
eine Veranderung der Bautradition, sondern auch der Bewertungsmaf3stdbe. Nur das massiv gebaute Haus galt als
dauerhaft und vollwertig, das Holzhaus seither als verganglich, besonders feuergeféahrdet, als billig und damit als
minderwertig. Es brachte auch wirtschaftliche Nachteile. Ein Holzhaus war weniger mit Hypotheken belastbar als ein
Steinhaus, und man mufR3te hohere Beitrage an die Brandversicherung entrichten...” (s. Junghanns 1994).

Andererseits ging die Hinwendung zum Holzhaus niemals ganz verloren. Dazu beigetragen hat einmal die Vorliebe
birgerlicher Schichten fur das ,Schweizerhaus®, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts anhielt, und zum anderen
die Diskussion zur kulturhistorischen Bedeutung der historischen Holzbaukunst (s. Imhoff 1996).

Doch die Holzhausindustrie entwickelte sich aus einem anderen Grunde - dem Barackenbau - stieg doch der Bedarf
an leichten, schnell transportier- und montierbaren Kriegs-, Lazarett- und Seuchenbaracken sowie an Unterkiinften
fur gro3e Baustellen, Kolonien oder Behelfswohnungen seit 1870 stetig an.

~War die Bedeutung der zerlegbaren und transportabelen Barackenbauten schon wahrend des Friedens nicht zu
unterschéatzen, so hat sich diese besondere Klasse von Bauwerken wahrend des Krieges als vollstandig
unentbehrlich erwiesen. Wir waren in den ersten Kriegsmonaten mit Anspannung aller Krafte Tag und Nacht
beschéftigt, um den an uns in bezug auf schnellste Lieferung von der Militarverwaltung gestellten Anforderungen zu
entsprechen. Hierbei handelte es sich in erster Linie um die verbesserten Décker-Baracken, bei denen es ganz
wesentlich auf geringes Gewicht, exaktes Ineinanderpassen aller einzelnen Bestandteile, leichtes und schnelles Auf-
und Abmontieren durch ungeibte Leute, sowie auf moglichst hohe Widerstandsfahigkeit gegentiber
Witterungseinfliissen ankommt. Die Baracken bestehen daher bei Wanden, Turen und Dachtafeln aus
verhaltnismagig leichten Holzrahmen, welche beiderseitig mit unserer Bitumen-Pappe "Biiffelhaut” bespannt und
dann mit einem feldgrauen Olfarben-Anstrich versehen sind. In bestimmten Fallen diente zur Bespannung der
Rahmen statt der Buffelhaut auch Olpappe oder durch Oltrankung wasserdicht gemachtes Segeltuch. Die
Verbindung der einzelnen Tafeln untereinander und die Vorrichtung zur Ventilation erfolgt dabei durch als besonders
praktisch bewéahrte und nun durch Patente sowie Musterschutz geschiitzte Konstruktionen...” (Siebel 1915)

Die Entwicklung des Holzhausbaus zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat zu einer grundlegenden Weiterentwicklung
der traditionellen Blockhaus- und Fachwerkbauweise im Hausbau gefiihrt. Dabei haben sowohl neue
Architekturstromungen als auch die sozialékonomischen Verhaltnisse vor und nach dem ersten Weltkrieg als auch
die fortschreitende Industrialisierung der Bautechnik zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine gro3e Rolle gespielt. Und
nicht zuletzt fiihrte die Kriegsproduktion von Baracken (s. auch Tafel 3.1) und die zahlreichen neuen Bauaufgaben im
Verlauf des Ersten Weltkrieges, wie zum Beispiel Luft- und Flugzeughallen, die schnell und méglichst ohne den
kriegswichtigen Baustoff Stahl errichtet werden mussten, im Verlauf des 1. Weltkrieges zur Schaffung einer
leistungsfahigen Holzbauindustrie (s. auch Tabelle 3.1).

Tabelle 3.1:  Deutsche Holzbaufirmen mit Herstellung von vorgefertigten Holzhausern
(zusammengestellt nach Literaturangaben und Angabe in Firmenschriften)

Zeitraum Jahr Firma Konstruktionsprinzip
Tafel- | Gerippe- | Block-
bau- bauweise | bauweise
weise

1868 - 1900 1868 + Wolgaster Aktiengesellschaft fiir Holzbearbeitung X

(Einzelfertigung von Holzhausern)

1882 + Christoph, Niesky (Fertigung von Baracken nach dem X
Patent Doecker)

1884 + Wolgaster Aktiengesellschaft fiir Holzbearbeitung X
(Serienfertigung von Holzhausern)

1885 + Christoph & Unmack erhélt ersten Preis bei X
Wettbewerb fir die beste Losung einer Lazarett-
Baracke
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1887

+ Wolgaster Aktiengesellschaft fiir Holzbearbeitung
erhalt einen ersten Preis fir eine zerlegbare Lazarett-
Baracke auf der Weltausstellung in Brissel

1892

+ Christoph & Unmack, Niesky (Aufnahme der Fertigung
neu entwickelter Baracken und Vorfertigung von
Holzhausern)

1897

¢ Grinzweig + Hartmann, Ludwigshafen
produziert Holzh&user aus Tafeln mit Korkfiillung

1898

+ Christoph & Unmack stellen Hauser mit verbesserten
Wandplatten in Tafelbauweise her

1900 - 1925

1900

+ Wolgaster Aktiengesellschaft fiir Holzbearbeitung
beginnt mit der Produktion von Blockhausern im
Schweizer Stil

1905

+ Plathe und Sohn, Hamburg (Fertigung zerlegbarer und
transportabler Gebaude)
+ Friedrich W. Lohmiiller, Gusten

1908

¢ Gustav Lilienthal produziert sein ,Tekton“-Haus

etwa
1910

+ Wolgaster Aktiengesellschaft flir Holzbearbeitung
entwickelt Holzhauser in Skelettbauweise

1911

+ Christoph & Unmack, Niesky
(Aufnahme der Fertigung von Blockhausern)
+ Bendix + Sohne A.G., Berlin
¢ Calmon, Hamburg
+ Holzbaugesellschaft Gottfried Hagen, Hamburg

1920

+ Gottfried Hagen, Hamburg

+ Deutsche Barackenbau-Gesellschaft, Koln

+ Siebel-Werke, Dusseldorf

+ Holzbauwerke Hontsch + Co Niedersedlitz —
spater Hontsch Werke AG)

X X X|X X X

1925 - 1945

1925

+ Friedrich W. Lohmtller, Gusten/Anhalt
+ Vereinigte Zimmermeister Freiberg i.B.
+ Holzbau AG, Neul? am Rhein

1925

+ Holzhaus- und Hallenbau-Ges., Miinchen

+ Die Fa. Hontsch + Co. stellt ein Musterhaus auf der
Jahresschau in Dresden aus. Das Haus wurde spéater
zur Siedlung Dresden-Stetzsch umgesetzt.

1925

+ Deutsche Werkstéatten Dresden-Hellerau und
Miinchen

¢ Christoph & Unmack, Niesky

+ Allgemeine Hauserbau AG, Sommerfeld, Berlin

1930

+ Otto Loeb + Co, Holzhausbau, Falkensee

1934

+ Deutsche Werkstatten Dresden-Hellerau und
Miinchen

¢ Christoph & Unmack, Niesky

+ Allgemeine Hauserbau AG, Sommerfeld, Berlin

+ Deutsche Asbestzement AG Berlin (Eternit)

+ |sartaler Holzhausbau, Miinchen

1940

+ |sartaler Holzhausbau, Miinchen

+ Hontsch Werke AG, Dresden/Niedersedlitz
¢ HP-Holzhausbau, Stuttgart-Miinchen

¢ Holzhausbau A. Uhlmann, Ingolstadt
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HOLZHAUSBAU
Holztafelbau 1870/1895/1900/ 1915
Baracke Patent Doecker

Beschreibung / Konstruktion: "

+ Unterlagsholzer 8/8, in Abstanden von 90 cm senkrecht zur Gebaudelangsrichtung auf geebnetem
Erdboden verlegt, als Lager der aus gespundeten Brettern zusammengesetzten Fulbodentafeln

+ FuBschwellenkranz aus 5 m langen Teilstlicken, durch Scharniere oder Bléatter verbunden

+ Holzrahmen aus 2,5 cm dicken Hélzern, beidseitig mit Pappe (durch Olanstrich gegen Feuchtigkeit
geschiitzt) oder Leinwand bezogen; dazwischen 2 cm starke ruhende Luftschicht; Verbindung der Rahmen
durch stumpfen StoR, Fugendichtung Uber Deckleisten (siehe Detail)

+ Queraussteifung durch zwei einfach ausgebildete Binder aus je vier Standern, Lagerhélzern und der
Dachneigung entsprechenden Bindehdlzern

+ Mittelpfetten auf Giebelwanden und Bindern aufgelagert; Dachtafeln: Aufbau analog Wanden

Christoph & Unmack Nlesky

Suescinitt

Zerlegbarer Schulpavillon 1912
(starkere Konstruktion) 2

Transportable Kranken- oder Wirtschaftsbaracke
1895 und 1912 (Doecker-Normal- Baracke) " 2)

Bauartikelfabrik A. Siebel, Diisseldorf-Rath *

Zimmerplatz und Montagehalle fur Arbeitssaal zur Herstellung von Holzhaus-
mehrgeschossige Holzhduser Bautafeln

Deutsche Barackenbau-Gesellschaft m.b.H., Kéin-Berlin

.. 4
(System Briimmer)
Montage des Reichs-Postgebdudes auf der Diisseldorfer Industrie- und Gewerbe-Ausstellung 1902

Literatur:
1)  Lange, Walther: Der Baracken-Bau mit besonderer Berticksichtigung der Wohn- und Epidemie-Baracken. Baumgartner’s Buchhandlung, Leipzig 1895
2)  -: Firmen-Faltblatt zu Baracken, Hausern, Turnhallen. Christoph & Unmack, Niesky 1912
3) - Werksschrift zum 50jahrigen Bestehen der Bauartikelfabrik A. Siebel, Disseldorf-Rath 1915
4) -1 Brimmer’sche zerlegbare, transportable Hauser, Hauptkatalog A der Deutschen Barackenbau-Gesellschaft m.b.H. Kéln, Graphische Kunst-Anstalt
Peter Luhn, Barmen 1902
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3.2  Zur Entwicklung des Holzhausbaus in Deutschland
zwischen 1870 und 1927

Als altester deutscher Holzhausproduzent gilt die Wolgaster Aktiengesellschaft fiir Holzbearbeitung, die seit 1868
Holzhauser in Einzelfertigung produzierte (s. Tabelle 3.1). (Junghanns 1994) datiert das bisher bekannte alteste noch
erhaltene Haus der Wolgaster Fertigung auf 1890 (s. Tafel 3.3).

Fur Berlin sind weitere vorgefertigte Holzhauser aus dem Jahr 1891 bekannt, errichtet von schwedischen
Holzhausfirmen. Es waren Holztafelbauten mit geschosshohen Elementen mit &uRerer Brettschalung (Junghanns
1994 und Tafel 3.2). Im Vergleich zum allgemein bevorzugten Schweizerhaus-Stil waren es fast schlichte Bauten,
von denen nach Junghanns in dieser Zeit auch noch weitere im Norden Berlins und Umgebung gebaut wurden.

Aus deutscher Fertigung lassen sich aus dieser Zeit ebenfalls einzelne Beispiele nachweisen, so das von der
Wolgaster Aktiengesellschaft fiir Holzbearbeitung in Berlin/Wannsee errichtete Gartnerhaus (s. Tafel 3.3). Weitere
Beispiele dieser Firma aus dieser Zeit findet man in Heringsdorf an der Ostsee und in weiterentwickelter Form auch
an Standorten in Berlin. Die Firma begann auch ab 1900 mit der Produktion von Blockbauten und produzierte
nattrlich auch Baracken. Zu den fihrenden Barackenproduzenten gehérten um 1900 ohne Zweifel neben der
Wolgaster Aktiengesellschaft fiir Holzbearbeitung die Firma Christoph & Unmack, Niesky, die Deutsche
Barackenbau-Gesellschaft Kéln und die Firma Plathe und Sohn, Hamburg. Die Firma Griinzweig und Hartmann
produzierte ab 1897 Holzhauser in Tafelbauweise mit Korkfillung (s. Grinzweig + Hartmann 1897, Patentschrift).

Schon im ersten Kriegsjahr 1914 fehlte es aufgrund der Zerstérungen in den Kriegsgebieten an Notwohnungen.
Abhilfe sollten hier Holzhauser in Holztafelbauweise schaffen. Bruno Taut (1880-1938) griff hier auf Baracken als
preiswerteste Losung zurlick, begann sich aber mit der architektonischen Verbesserung derartiger Geb&aude zu
beschaftigen (s. Taut 1914 und Tafel 3.4).

Die dann 1919 zur Beseitigung der Wohnungsnot vorgeschlagenen Holzhausbauweisen lassen kaum noch den
Barackenstil erkennen (s. Paulsen 1919 am Beispiel der Werksiedlung der Fa. Christoph & Unmack oder Tafel 3.4).
Obwohl noch als ,Doecker’sche Baracken" bezeichnet, hatten die Hauser aber steile Satteldacher mit Gauben und
waren in Tafelbauweise oder in leichter Fachwerkbauweise ausgeftihrt.

Fur die Firma Christoph & Unmack lag es nahe, die hausbautechnische Fortentwicklung der ,Doecker’schen
Baracken“ bei dem Bau einer eigenen Werksiedlung zu erproben und verschiedene Gestaltungselemente bei den in
Tafelbauweise errichteten Hausern auszuprobieren. Es gab Hauser mit Uiber die Gebaudeseiten vollstandig
durchgehenden Schalungen oder mit Schalungen zwischen einem sichtbaren Standerwerk mit grof3en
Standerabstanden (= 1,6 m) oder dem engen Standerwerk der damaligen Tafelbreite (s. Paulsen 1919 bzw. Tafel
3.4).

Doch damit begniigte man sich keinesfalls, sondern lie im Jahre 1922 von namhaften Architekten, wie z.B. Prof.
Albinmiller, Darmstadt, neue Haustypen gestalten, wobei man auch Gebaudetypen in der Blockbauweise vorstellte
(s. Tafel 3.5).

Biermann bemerkt dazu in der Zeitschrift Dekorative Kunst (Biermann 1922): ,Wenn sich Gemeinden entschliel3en
kdnnten, ganze Siedlungen solcher Hauser auRerhalb der Bannmeile ihrer Stadte anzulegen, wiirden sie den
Menschen, die heute noch in engen Stadtquartieren ein Leben ohne Sonne und reine Luft verbringen, unendlich viel
Glick, Daseinsfreude und Gesundheit geben kdnnen. Denn naturlich wéren solche Siedlungen dank einer — wie es
scheint — bereits wohl vorbereiteten Industrie sehr viel schneller zu verwirklichen als alle noch so klug erdachten
Massenbauten in dem massiveren Material des Steins.”

Im Jahre 1921 stellten dann die schon weithin als ,Maschinenmébel“-Hersteller bekannten Deutschen Werkstéatten
Hellerau ihre ersten Holzhausbauten vor, die zunéachst in Tafelbauweise (Entwurf Karl Bertsch) hergestellt wurden
(zur Entwicklung der Deutschen Werkstatten Hellerau siehe Tabelle 3.2). Die Tafeln hatten eine Breite von 60...75
cm und waren 2,50 m hoch (s. Tafel 3.6).

Hinzu kam dann ab 1925 noch die Gerippebauweise, deren Konstruktion ein Holzskelett mit vereinheitlichten
Holzquerschnitten darstellte (s. Tafel 3.7).
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2

HOLZHAUSBAU
Holztafelbau
Schwedische Holzhauser

1891 /1892

Beschreibung / Konstruktion:

+Vorfertigung in Schweden, Aufbau mit schwedischen Monteuren unter Einbeziehung regionaler Zimmerleute

+Skelett geschosshoher Pfosten mit Nuten, in die Platten aus einer dreifachen Brettlage eingeschoben sind

+AuBenwandplatten mit Zwischenschicht aus asphaltgetranktem Papier zur Abdichtung gegen Wind und Feuchtigkeit

+Errichtung mehrerer Bauten im Norden Berlins: in Lehnitz bei Oranienburg, Stolpe bei Hennigsdorf, Waidmannslust bei Tegel
(erhalten sind nur die beiden Waidmannsluster Hauser)

Berlin-Waidmannslust,
NimrodstraBe 53

eingeschossiges Wohnhaus mit flach geneigtem
Pappdach, 1892

Zustand 2001

Berlin-Waidmannslust,
Bondickstralle 6

zweigeschossiges, nachtraglich verputztes Wohnhaus,
1892

Zustand 2001

Literatur:
1) Junghanns, K.: Das Haus firr alle — Zur Geschichte der Vorfertigung in Deutschland. Ernst & Sohn, Berlin 1994
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HOLZHAUSBAU
Holzskelettbau
Wolgaster Aktien-Gesellschaft fiir Holzbearbeitung

1890 /1910

Beschreibung / Konstruktion:

+seit 1868 Einzelfertigung von Wohnh&usern, seit 1884 Serienfertigung von Bauelementen fiir Gartenhduser und ab etwa 1890 auch fiir Wohnhauser

Urspriinglicher Skelettbau:

) Pobnigbabg -

Abbildungen aus dem Werkskatalog "

+Gartnerhaus, 1890 errichtet (Foto: Zustand 2001)
+3ltestes bekanntes Wohnhaus der Wolgaster AG fiir
Holzbearbeitung

+Holzskelett mit eingenuteter Verbretterung
+Gefache mit 12 cm starkem Ziegelmauerwerk
ausgefillt

+Einsatz des harten und dauerhaften Pitchpineholzes

Rationalisierter Skelettbau:

+in den letzten Jahren vor dem 1. Weltkrieg
Rationalisierung der urspriinglichen
Skelettbauweise: dulRere Schalungsbretter nicht
mehr zwischen die Sténder eingeschoben, sondern
aufgenagelt und StoRRfugen mit Deckleisten
geschutzt

+Wandfelder zwischen den Deckleisten tUber
mehrere Gefache erstreckt

+Hohlraum zwischen den Brettschichten mit
Torfstreu verflllt

icu 110 aus

Landhaus, Zustand 2001

Berlin-Zehlendorf,
Schopenhauerstrale

Literatur:

1) Junghanns, K.: Das Haus firr alle — Zur Geschichte der Vorfertigung in Deutschland. Ernst & Sohn, Berlin 1994
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Studie Lebensdauer von Holzhausern

HOLZHAUSBAU
Holztafelbau

1870/ 1905/ 1914 /1919

Beschreibung / Konstruktion:

+ Tafelbreiten von 0,6...1,2 m; 2,5...3,0 m hoch; Dicke der Tafeln 8,5...13 cm

+ auflen mit Brettschalung, auch Schwartenschalung aus Abfallmaterial bei der Mébelherstellung (Deutsche
Werkstatten Hellerau), innen mit Sperrholz, Holzwerkstoffplatten oder Brettschalung beplankt

+ beidseitig hinter den Verschalungen Isolierpappe

+ der Wandzwischenraum hat keine Fiillung (stehende Luftschicht als Warmedé@mmung), wurde aber auch
bei Bedarf mit Torfplatten zusatzlich gedammt (System Christoph & Unmack, Niesky und F. Lohmdiller,
Glsten)

+ Montage als Fertigplatte mit Schalung in Plattenbreite oder als Rohplatte mit Gber die Tafeln
durchgehender Schalung

De Fries 1919 "

G g
ici- gl
‘ﬂe« ' _—
T e .

Dockerbaracken im Kriegsgei"én_gehgnlager Erfurt,
Ausfiihrung: Christoph & Unmack

% derselbe StraRenzug mit
nachtraglich eingefiigten Steinhdusern

Architekt Bruno Taut, Berlin 2

ERRS Ly
Wohnhaus mit zwei Zimmern und
groRer Kiiche, ohne Ausbau des Daches

Wohnhaus mit Kiiche, zwei Zimmern unld
zwei Kammern im Dach

Fad Fa

Gutshau'sw-' -

Paulsen 1919 ¥

Beispiele Dockerscher ,Baracken” in der
Siedlung der Waggonfabrik der Fa. Christoph &
Unmack, Niesky

Waénde aus fabrikmé[&ig geférhgtéﬁ

i b B b= Gl
Schalung mit aufgeputzten
Bretterfriesen

Tafeln

Literatur:
1)  De Fries, H.: Kinstlerische Probleme des Holzbaues. In: Die Volkswohnung 1(1919)9, S. 110-112
2) - Notbauten fir ostpreufische Landwirte — transportable Wohnhauser. In: Bauwelt 5(1914)45, Beilage Die Bauberatung Nr. 8, 12.11.1914, S. 9-12
3)  Paulsen: Holzhduser fir Siedlungen. In: Die Bauwelt 10(1919)35, S. 14-15

IB Dr.-Ing. W. Rug & Partner und FH Eberswalde, FB Holztechnik
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Studie Lebensdauer von Holzhausern

HOLZHAUSBAU
Holzblockbau

1900 / 1925/ 1934 / 1940

Beschreibung / Konstruktion:

+ Verwendung genormter Schnittholzbohlen 7 x 16 cm fiir AufRen- und Innenwande (genutet und
gespundet), mit Verdiibelung in bestimmten Absténden;
i.a. mit vorstehender Eckverbindung und mit biindigem Anschluss der Querwande (z.B. liber
schwalbenschwanzférmigen Anschluss)

Foto rechts:

Einfamilienhaus, Siedlung Dresden-Nausslitz,
erbaut 1927, Aufnahme 2001

L =

AHL/LR»V é’ -
il [

HINDER -

I

77; =y ok

Burgerliches Wohnhaus
Architekt: Professor Albinmiiller
Ausfiihrung: Christoph & Unmack

- | IELE
TR

Entwurf und Ausfiihrung:
Christoph & Unmack (L .
Rohbaufertig nach zwei Arbeitstagen E[
—_— - sses L
¥ T e T L
i :  —— Sam—— Y o
i I3
H —,F’{nﬂtﬂ""f Um m—
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Oberbayrisches Ferienhaus 2
Architekt: Johann Mund, Miinchen
Ausfiihrung: Christoph & Unmack

Simmar. daw Sénne

e T

o
E

Literatur:

1) Grohmann, Hans: Das zeitgeméaRe Holzhaus — sein Bau und seine Raumgestaltung. Verlag Knorr & Hirth, Miinchen 1938
2) Wentscher: Der Holzhausbau auf der Dresdner ,Jahresschau®. In : Die Baugilde 7(1925)15, S. 1030-1033

IB Dr.-Ing. W. Rug & Partner und FH Eberswalde, FB Holztechnik
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Studie Lebensdauer von Holzhausern

HOLZHAUSBAU
Holztafelbau
Deutsche Werkstatten Hellerau

1920/ 1933

Beschreibung / Konstruktion:

+ Holzhauser in ,Paneel“-Bauweise mit 60...75 cm breiten und geschosshohen (2,50 m) vorgefertigten
Wandtafeln

+ AufRenwandplatte (in Hellerau ,Kassette genannt) besteht aus Rahmen mit Holzquerschnitten von
4x10...12cm

+ AufRRenverkleidung: Verbretterung aus mit Karbolineum getrankten, Uberfélzt liegenden Halbrundhdlzern
(sorgfaltig gespaltenen Schwarten / Bohlen) bis 8 cm Stéarke, die auf einer mit Pappe isolierten
Rauhspundschalung liegen;

Innenverkleidung: Sperrholzplatten, 1 Lage Pappe (Isoliermatte), 2 cm Luftraum, Fasenvertafelung

+ anfangs Wandfiillung mit Torfmull, spater ohne Fllstoffe

+ Dachdeckung: lange Schindeln, Holzrinnen oder auch Ziegel

8
gt
Y

-
SR

prrE—————
%

L NN

Wohnhaus, Prof. Poelzig, Berlin 2
1920 errichtet
Literatur:
1) Grohmann, Hans: Das zeitgeméaRe Holzhaus — Sein Bau und seine Raumgestaltung. Verlag Knorr & Hirth, Miinchen 1938
2) Wachsmann, Konrad: Holzhausbau — Technik und Gestaltung. Neuausgabe Birkhauser Verlag, Basel/Boston/Berlin 1995
IB Dr.-Ing. W. Rug & Partner und FH Eberswalde, FB Holztechnik Tafel 3.6a  Seite -14-




Studie Lebensdauer von Holzhausern

HOLZHAUSBAU
Holztafelbau
Deutsche Werkstatten Hellerau

1920 /1923

Wohnhaus in Albstadt-Ebingen "

+ Wohnhaus in Paneel-Bauweise

+ AufRenhaut der einzelnen Platten aus waagerecht
liegenden Holzschwarten bestehend, die nach auRen
leicht abgerundet, seitlich abgeschragt und zwischen
schmale Stander eingenutet sind

+ Grundflache des Hauses: 7,5 mal 11 Meter

+ Baugenehmigung erteilt am 22.11.1923 durch die
damals noch selbstédndige Gemeinde Ebingen

+ heute unter Denkmalschutz stehend

Aus dem Bauantrag 1923 (enthalten in "):

,An die Stadtgemeinde Ebingen
Bau-Abteilung.

Der Unterzeichnete (iberreicht in der Anlage 2 Bau-
Pléne sowie 2 Lage-Pléne fiir ein auf das Grundstiick
der Ebinger Tricotwaren-Fabrik A.-G. hier, am
Heringstein Parz. 4314/1 zu erstellendes Ein-
Familienhaus und bittet ganz ergebenst um
beschleunigte Genehmigung...“

(Zeichnung links: Bauplan des Hauses; aus ")

Literatur:

1) -: Fertighaus mit Denkmalschutz. In: Fertigbau-Forum 5 (1995) 3, Informationen des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) e.V.,

Bad Honnef Juni 1995

IB Dr.-Ing. W. Rug & Partner und FH Eberswalde, FB Holztechnik
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Studie Lebensdauer von Holzhausern

HOLZHAUSBAU
Plattenbau
Das ,,Plattenhaus“ der Deutschen Werkstatten Hellerau

1925

Beschreibung / Konstruktion: "2

+Entwurf: Prof. Bruno Paul, Berlin

+Wande, Decken und FuRbdden aus breiten Holzplatten; ca. 100 Teile (dreimal so wenig wie friihere
Holzhauser); Aufbau zur Dresdner Jahresschau 1925 in 9 Tagen (friihere Holzh&user bendtigten 6 Wochen)
+auflen mit Eternitplatten (Verbindung von Asbest und Portlandzement) belegt, in gelbem oder
rétlichbraunem Anstrich

+Flachdach, mit Kies belegt; Dachboden wird durch gerdumigen Abstellraum im Obergeschoss ersetzt

Grundrisse des Plattenhauses

Flur im Obergeschoss des Plattenhauses

Haupteingangsseite

Gartenseite mit Uberdecktem Sitzplatz

Patent-Schiebefenster im Plattenhaus

Literatur:

1)  Zimmermann, Ernst: Das ,Plattenhaus” der Deutschen Werkstatten A.G.-Hellerau. In: Innendekoration 36(1925), S. 401-404
2)  Wachsmann, Konrad: Holzhausbau — Technik und Gestaltung. Neuausgabe Birkhauser Verlag, Basel/Boston/Berlin 1995

IB Dr.-Ing. W. Rug & Partner und FH Eberswalde, FB Holztechnik
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Studie Lebensdauer von Holzhausern

Tabelle 3.2: Entwicklung der Deutschen Werkstatten Hellerau

Jahr

Ort

1897

Grindung der Vereinigten Werkstatten fur Kunst im Handwerk durch die Architekten
Richard Riemerschmid, Bruno Paul, Peter Behrens u.a. in Miinchen

1898

Grindung der Dresdner Werkstatten fur Handwerkskunst durch den Mdbelschreiner
und Gestalter Karl Schmidt (1873 — 1948) zusammen mit zwei Gehilfen mit dem Ziel
der Herstellung von funktionsgerechten und serienmaRig hergestellten Mdbeln in
Dresden-Laubegast

1900

Beteiligung der Dresdner Werkstéatten fur Handwerkskunst mit Mébelentwirfen an
der Weltausstellung in Paris

1901

Beteiligung der Dresdner Werkstétten fiir Handwerkskunst mit Mobelentwiirfen an
der Internationalen Kunstausstellung in Dresden

ab 1901

Gewinnung von Kinstlern und Architekten fur eine Mitarbeit an der
Mébelentwicklung, u.a. von Richard Riemerschmid

1899/1900

Ubersiedlung der Dresdner Werkstatten fur Handwerkskunst in die Akordzitterfabrik
Miuller bzw. spater in die Jasmetz-Fabrikanlage wegen Expansion des Betriebes

1902

Grundung der Werkstatten fur deutschen Hausrat in Dresden

1902

Grundung der Werkstatten fiir Wohnungseinrichtung in Miinchen durch Karl Bertsch

1903/04

Erste eigene Ausstellung zu Mébelentwirfen der Deutschen Werkstéatten fur
Handwerkskunst mit Entwiirfen von mitarbeitenden Kiinstlern, wie Peter Behrens,
Gréfin Geldern, Egmont Saalbeck, Oswin Hempel, Charlotte Krause, Max Laenger,
Charles R. Mackintosch, M.A. Nikolai, Josef Maria Olbrich, Richard Riemerschmid,
Baillie Scott, Ernst Hermann Walter

1905

Expansion der Dresdner Werkstétten fir Handwerkskunst zu einem Mobelhersteller
mit 200 Mitarbeitern

1906

Vorstellung der Ideen fiir neue Mdbel und Zimmereinrichtungen nach Entwiirfen von
Richard Riemerschmid

1906

Vorstellung der von Richard Riemerschmid entworfenen Maschinenmdbel auf der 3.
Deutschen Kunstgewerbe-Ausstellung in Dresden

1907

Grindung der Deutschen Werkstatten Dresden/Miinchen durch Vereinigung der
Werkstatten fur deutschen Hausrat, Dresden, der Werkstatten fuir
Wohnungseinrichtung, Minchen, und der Dresdner Werkstatten fir Handwerkskunst

1907

Wegen der vorbildlichen Ausbildung der Arbeiter an den Dresdner Werkstétten fir
Handwerkskunst wird durch ministeriellen Erlass eine ,Gewerbliche Fachschule und
Lehrwerkstétte" an den Deutschen Werkstétten genehmigt

1907

Grindung des Siedlungstragers Gartenstadt Gesellschaft Hellerau m.b.H zur
Verwirklichung der Idee der Errichtung einer Gartenstadt auf einem ca. 130 ha
groRen Landsitz bei Dresden

1908

Umzug der Deutschen Werkstatten nach Hellerau mit Integration in die Idee zur
Planung der ersten deutschen Gartenstadt mit Beteiligung der Achitekten Heinrich
Tessenow, Richard Riemerschmid und Herrmann Muthesius

14.06.1909

Baubeginn zur Errichtung der ersten deutschen Gartenstadt
Der englische Architekt Baillie Scott baut auf dem Gelande der Gartenstadt ein
Landhaus in Holz-Blockbauweise.

01.04.1910

wurden alle Betriebe der Deutschen Werkstatten nach Hellerau in eine neue
Produktionsstétte verlegt

1910

Vorstellung der neuen Mébelproduktion auf der Weltausstellung in Brussel; der
Katalog der Weltausstellung weist flr die Dresdner Werkstatten 500 Mitarbeiter aus!

1910-1912

Entwicklung von Holzh&usern in Holz-Rahmen-Bauweise mit Ziegelausfachung
durch Heinrich Tessenow (Reichspatent Nr. 239961 von 1909);
Bau einzelner Hauser in der Gartenstadt Hellerau, Am Schankenberg

IB Dr.-Ing. W. Rug & Partner und FH Eberswalde, FB Holztechnik

Tabelle 3.2

Seite -17-




Studie Lebensdauer von Holzhausern

1913 Uberfulhrung der Betriebe der Deutschen Werkstatten mit 530 Mitarbeitern in eine
Aktiengesellschaft. Die Firma besitzt jetzt eigene Werkstéatten, Verkaufsstellen und
Niederlassungen.

1914 Vorstellung der neuen Mdbelproduktion auf der Ausstellung des Deutschen
Werkbundes in KéIn

1920 Vorstellung eines der ersten Hauser, errichtet in Hellerau, nach Entwurf von Karl
Bertsch

1921 Entwicklung einer eigenen Fertighausproduktion

1922 Vorstellung von zwei Holzh&usern aus dem eigenen neuen Produktionsbereich
(Entwurf: Richard Riemerschmid und Adelbert Niemeyer)

1925 Nach Produktionseinbruch in der Inflationszeit beschaftigen die Werkstatten ca. 740
Mitarbeiter.

1925 Aufnahme der Hausproduktion in Plattenbauweise

Auf der jahrlichen deutschen Arbeitsausstellung Wohnung
+ Siedlung wird ein erstes Haus in Plattenbauweise vorgestellt.

1926 Erste Auflage des Firmenkataloges ,Das Plattenhaus"”

1927 Beginn der serienmaRigen Herstellung von Holzhdusern

1927 Aufnahme der FlieBbandproduktion von Mébeln

1939 Stillstand der Holzhauserproduktion wegen staatlichen Holzverwendungsverbotes
und Einschrankung des Neubaus

1945 Stillstand der Produktion und Demontage der Produktionsstétten

1946 Umwandlung in einen volkseigenen Betrieb

1950/70 Fortflihrung einer Produktion von Mébeln in Westdeutschland durch
Vertragsbetriebe

1951 Verstaatlichung der Deutschen Werkstatten Hellerau

1951-1990 | Entwicklung zu einem Md6belkombinat mit 26 volkseigenen Betrieben am Standort
Hellerau

1990 Reprivatisierung der Deutschen Werkstatten Hellerau

Einfamilienh&user der Siedlung in Dresden-Hellerau, Am Sonnenhang,
1933 in Jalousie- und Holztafelbauweise errichtet

IB Dr.-Ing. W. Rug & Partner und FH Eberswalde, FB Holztechnik Tabelle 3.2  Seite -18-
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Studie Lebensdauer von Holzhdusern

Von Anfang an wird in der Fachpresse die Soliditat der Ausfiihrung und die hohe Asthetik der AuRen- und
Innengestaltung geriihmt:

.im Vergleich mit den anderen Holzhausern ergibt sich, daf} die D.W.-Hauser ein besonders organisches Gebilde in
Baustoff, Konstruktion, Raumwirkung und Ausstattung sind. Wahrend jene immer noch Holziibersetzungen des
Steinbaues bieten und damit zu umstandlich, schwerfallig, kostspielig werden, ist hier ganz und gar vom Holz
ausgegangen. Wahrend das neue Holzhaus eine derbe Zimmermannsarbeit darstellt, ist das D.W.-Haus eine
sorgféltigste Schreinerarbeit von exakter Fabrikation mit Maschinen...” (Popp 1923)

.In finanzieller Hinsicht aber ist das "Holzhaus” wohl jedem anderen iberlegen, weil es ein "Maschinenhaus” ist —
dies Wort in dem Sinne gebraucht, in dem man in Hellerau einst "Maschinenmdobel” erfand. Alle seine Bestandteile
werden in Hellerau maschinell nach einem gegebenen Muster hergestellt, die einzelnen Teile dann versandt und an
dem Orte ihrer Bestimmung von Zimmerleuten zusammengesetzt. Es ist demnach ein “Zimmermannshaus”. Kein
anderer Handwerker wird bei seiner Aufrichtung gebraucht. Das erspart Arbeitskosten und Zeitverluste und tragt zur
Verbilligung bei.” (Zimmermann 1921)

~-.ES hat sich gelohnt, daf? hier ein allererstes Unternehmen fiir Maschinen- und Handarbeitsmobel seine
erprobtesten Innenraumkiinstler mit der Losung des Problems betraut hat...

Das D.W.-Haus wird nahezu fertig auf den Platz gebracht und in ein paar Wochen schliisselfertig gemacht, da alles
in der Fabrik vorbereitet ist. Selbst die Aufstellung mehrerer Hauser macht keine Schwierigkeit, weil alles auf
Normalteilen beruht, die in ausgetrockneten, zusammenstellbaren Stlicken auf Lager sind.“ (Popp 1923)

Zusammen mit den eingebauten Moébeln ist ein derartiges Haus lange Zeit um 50 % preiswerter, als ein
vergleichbares Steinhaus (s. Haenel 1922).

1925 stellten die Dresdner Werkstétten dann auf der Dresdner Jahresschau ,Deutscher Arbeit* eine Neuheit vor - ein
.Plattenhaus” (Entwurf Prof. Paul, siehe Tafel 3.7). Dies war der erste vorgefertigte Tafelbau mit grof3flachigen
Tafeln fur die Wéande, Decken und Fulzbdden. Er bestach durch ein sehr modernes Aussehen. Die AuRenfassade
bestand aus farbig vorbehandelten Asbest-Zement-Platten ohne Fugen. ,....Es ist der Versuch der Ubertragung der
Erfahrung von der fabrikméaRigen Herstellung von Mdbeln auf die vollstandig fabrikméaRige Herstellung von Hausern.
Aus Kostengriinden wird ein flaches Dach gewahlt. Die Fenster sind neuartige Patent-Schiebe-Fenster, so auch die
Furnier-Mobel. Die Baukosten liegen um 20 % unter den Kosten eines vergleichbaren Hauses.” (s. Zimmermann
1921 und 1925). Zu diesem Haus bemerkt der Autor eines Berichtes Uber die Holzh&user auf der Dresdner
Jahresschau: ,Das Plattenhaus gehdrt zu einer ganz besonderen Spezies der Holzhauser. Man muf3 sich in diese
Bauweise erst langsam hineinleben. Die Dachlésung ist phanomenal...” (Wentscher 1925).

Im Jahre 1926 wird festgestellt, dass das Holzhaus nicht nur in besonders holzreichen Gegenden, sondern auch in
Deutschland wieder einige Verbreitung gefunden hat (Schmidt 1926).

Zur Dauerhaftigkeit der Holzhausbauten in neuzeitlicher Bauweise bemerkt derselbe Autor: ,Uber Dauerhaftigkeit
und Haltbarkeit und den Preis legen sehr alte Gebaude beredtes Zeugnis ab, auch in der neueren Holzbauweise hat
man bisher gute Ergebnisse zu verzeichnen... Was die Billigkeit anbetrifft, so ist naturgemaf nur bei fabrikmafiger
Herstellung, bei der die einzelnen Arbeitsvorgange planmafig ineinandergreifen, die geringste Preisgestaltung zu
erreichen...”

Anlasslich seines flinfundzwanzigjahrigen Bestehens weist der Bund Deutscher Zimmerer in seiner Festschrift (BDZ
1928) aber auch noch auf bestehende Vorbehalte gegen den Holzhausbau hin, wenn er bemerkt: ,.... Unkenntnis,
Vorurteil und ungiinstige Erfahrungen mit minderwertigen, unsachgemafien Ausfihrungen durften die
hauptsachlichsten Hinderungsgriinde sein, die der allgemeinen Einfihrung von Holzh&usern gegenwartig im Wege
stehen... . Doch wird auch an gleicher Stelle auf die erreichten Fortschritte hingewiesen: ,.... Friher moégen
mancherlei Mangel bestanden haben, welche die Ablehnung des Holzhauses gerechtfertigt erscheinen lieRen, heute
aber, wo der Holzhausbau mit allen technischen und wirtschaftlichen Hilfsmitteln zu hoher Vollendung gebracht
worden ist, lassen sich die friheren Einwande nicht mehr aufrecht erhalten...”

Ein wesentlicher Antriebsmotor fur die bis dahin erreichten Fortschritte war die zunehmende Wohnungsnot in den
ersten 25 Jahren des 20. Jahrhunderts.
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Schon vor dem Ersten Weltkrieg konnte die bestehende Wohnungsnot in den meisten Landern Europas nicht
gelindert werden. Es gab nicht nur einen groRen Mangel an Wohnungen, sondern die vorhandenen Verhéltnisse
wurden als katastrophal bewertet (s. Kriiger 1925). Wéahrend des Krieges unterblieb der Wohnungsbau. Nimmt man
noch die Kriegsfolgen hinzu, so fiihrte dies zu einer weiteren Verscharfung der Wohnungssituation. Dieser Umstand
zwang die Regierungen fast aller europaischen Lander eine dirigistische offentliche Wohnungswirtschaft einzufiihren,
was zur Grindung von Wohnungsgenossenschaften und einer massiven Forderung des Kleinwohnungsbaues fiihrte.
(s. auch hierzu die umfangreichen Ausfiihrungen des Preuf3ischen Ministers fir Volkswohlfahrt, Hirtsiefer 1929).

Studie Lebensdauer von Holzhdusern

Zur Beschreibung der Situation des Wohnhausbaus nach dem 1. Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise sei an dieser
Stelle nochmals Prof. Paul Schmidt zitiert (Schmidt 1926):

»-.Die Ansichten Uber das Bauen unserer Wohnhauser haben sich mit Beginn des 20. Jahrhunderts geklart. Alle
Erzeugnisse von dilettantenhaften Stilibungen in den letzten Jahrzehnten des verflossenen Jahrhunderts stehen
heute beléchelt da und legen nur noch Zeugnis ab von der Armut an natirlichem Kunstempfinden und guter
Geschmacksrichtung dieser Zeit..."

~..Der Weltkrieg, der von dem deutschen Volke unsagbare Leistungen Leibes und der Seele gefordert hat, die
deutsche Revolution mit ihren politischen Umwalzungen, die Friedensbedingungen mit den wirtschaftlichen und
kulturellen Hemmungen, die Inflation mit der Vernichtung der Kapitalskraft weiter Schichten, haben dem
Wohnungsbau neue Aufgaben gestellt und veranderte Weltanschauungen erzeugt. Der neue soziale Geist, wie er in
Verfassung und Gesetzgebung zum Ausdruck kommt, hat auch zu neuen Forderungen der Baukultur gefiihrt und
neue Bauprobleme hervorgerufen.

Die Hemmungen der Bautatigkeit wahrend des Krieges und der Inflationszeit haben einen grof3en Mangel an
Volkswohnungen zur Folge gehabt. Der Hunger weiter Volkskreise nach Gartenland flihrte zum Bauen von
Siedlungshausern, d.h. Kleinwohnungen in Verbindung mit Stall und Garten. Wenn auch die notwendigen
SparmalRnahmen grof3e Beschrankungen im Wohnungsbau erheischen, so verlangt doch unser sozial empfindendes
Zeitalter, dass hier fir die wenig- und unbemittelte Bevolkerung Behausungen errichtet werden, die eines freien
Geschlechtes wiirdig sind...“

~..Die durch Krieg und Inflation vollig veranderten wirtschaftlichen Verhaltnisse und die hohen Baukosten machen es
uns zur Pflicht, so preiswert wie méglich zu bauen. Nicht in einer wenig dauerhaften Ausfiihrung darf dieses Ziel
erreicht werden, sondern in einer bestmdglichen Ausnutzung der zur Verfligung stehenden Baustoffe, in
methodischer Arbeitsteilung und in Massenherstellung einzelner Bauteile ist eine nicht unwesentliche Verbilligung
moglich. Die Bestrebungen auf diesem Gebiet haben zu Normalisierung und Typisierung gefiihrt und werden von
dem im Dezember 1917 gegriindeten NormenausschulR der deutschen Industrie weiter verfolgt.

Die Vorteile der Normalisierung, d.h. die Vereinheitlichung konstruktiver Einzelteile, sind sinnfallig. Bestimmte
Normen verringern durch die Massenherstellung den Herstellungspreis, schranken durch Verringerung der sonstigen
Muster die Lager ein, erleichtern den Ersatz und ermdglichen jederzeit den Erwerb. Das Ziel der Typisierung besteht
in der Herstellung von Fertigerzeugnissen. Fir das Bauwesen kommt hier die Typisierung von Grundrissen in
Betracht...”

Generell bestand die Aufgabe bis in die 30er Jahre hinein darin, ,Behausungen” zu schaffen, die den einfachsten
Lebensanspriichen gentigten und mit geringsten materiellen Mitteln herzustellen waren (Wachsmann 1931).

Unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhéaltnisse in der Zeit vor und nach dem 1. Weltkrieg lieR sich das akute
Wohnungsproblem nicht mit kostspieligen Hausbauweisen 16sen, sondern nur tber rationelle und kostensparende
Bauweisen mit kurzen Bauzeiten. Hier konnte der Holzhausbau mit seinen Vorteilen entscheidenden Boden
wiedergutmachen.
Als Vorteile werden in dieser Zeit in den Firmenprospekten genannt:
e Um 1900 fir die Brimmer’sche Baracke, die auch als Wohnhaus angeboten wird (s. Deutsche Barackenbauges.
Kdln 1902):
schnell und leicht zerlegbare und zusammensetzbare Bauweise,
geringes Eigengewicht,
Einhaltung aller hygienischen und baupolizeilichen Vorschriften,
dauerhaft und gut heizbar,
beliebige Veranderbarkeit
e Um 1927 fir die Holzhauser der Fa. Hontsch & Co, Niedersedlitz und fur die Hauser der Holzhaus und
Hallenbauges. Minchen (s. auch deren Firmenschriften aus dem Jahre 1927):
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héhere Warmedammung als Massivhauser (8-10 cm Holzwand hat eine 32% héhere Warmedammung als eine
38 cm dicke Ziegelwand),

sofortige Bezugsfertigkeit,

billiger als vergleichbare Hauser in anderen Bauweisen,

kurze Bauzeiten (vom Zeitpunkt der Auftragserteilung nur 1/5 der Bauzeit, wie fiir ein Steinhaus),
gesunde und behagliche Raume,

trockene Bauweise (keine Austrocknungszeiten),

sofortige Bewohnbarkeit, ohne Gesundheitsschaden (kein Trockenwohnen),

ideale Raumldsungen,

raumsparende Einbauten von Mobeln,

geringe Unterhaltungskosten,

gleiche Baukostenzuschiisse von Reich, Staat und Gemeinde (Hypotheken, Finanzierung, Versicherung).

Zur kurzen Bauzeit und der sofortigen Bezugsfertigkeit sei an dieser Stelle eine Zuschrift an die Deutschen
Werkstatten Hellerau aus dem Jahre 1925 zitiert (s. Wichmann 1979, S. 127): ,.... Ich bestellte bei Ihrer Berliner
Filiale ein Holzhaus. Nachdem im September des Jahres das Material bis zum letzten Mébelstlick eingetroffen war,
wuchs das Haus unter den geschickten Handen lhrer Arbeiter tiberraschend schnell empor. Unsere taglichen
Besuche auf der Baustelle brachten uns jedesmal neue Freude und neue Uberraschungen. Im Oktober stand das
Haus fertig da. Die Inneneinrichtung beanspruchte weitere vierzehn Tage, und acht Wochen nach der Aufrichtung
der ersten Balkenteile konnten wir das Haus beziehen. Die leichten Zweifel, die in uns noch bestanden in Hinsicht
auf die Widerstandsfahigkeit des Hauses gegen Kélte und Wind, wurden im darauffolgenden Winter und Frithjahr
widerlegt. Obwohl das Haus an einer als Windecke bekannten Stelle, 30m iber der Havel gelegen ist, konnten wir
bald feststellen, dafl? die Raume auch bei starkstem Sturm vollkommen zugfrei waren. Das Haus lief3 sich auch in
dem sehr kalten Winter 1923/1924 in kiirzester Zeit durch die Warmluftheizung erwéarmen. Dagegen ist das Haus im
Sommer auch an heiRen Tagen angenehm kdihl...".

Ahnliche Zuschriften findet man in Firmenschriften anderer Holzhausfirmen.

Die gegenuiber Holzh&usern in dieser Zeit gedulRerte Beflrchtung, dass das Warmedammvermdgen geringer ist als
bei Massivbauten, wurde durch entsprechende Untersuchungen und Nachweise, u. a. auch von
Materialprifanstalten, belegt. Festgestellt wurde ein i. a. héheres Dammvermogen als bei Massivbauten bei
gleichzeitig deutlich geringerer Wandstarke. Paulsen berichtet 1919, dass betreffs der vorgelegten Nachweise die
Reichskommission fiir Wohnungswesen in einem Erlass vom 01.04.1915 fachgerecht ausgefiihrte Holzh&user den
Massivbauten beziiglich der Uberteuerungszuschiisse und Bauerleichterungen gleichgestellt hat (s. Paulsen 1919).
So ermittelte die technische Versuchsanstalt der Technischen Hochschule Dresden, dass ein Holzhaus der
Deutschen Werkstatten Hellerau um 62,5 % warmer ist als ein Haus mit 1v2-steiniger Ziegelwand (s. Popp 1922).
Das bewiesen dann auch Untersuchungen aus Norwegen, wo festgestellt wird, dass die Heizung eines Holzhauses
bei guter Ausflhrung nur die Hélfte an Brennmaterial benétigt, das ansonsten fir die Beheizung eines vergleichbaren
Ziegelbaus aufgewendet werden muss (s. Pedersen 1926).

1937 verweist Deuschler (Deuschler 1937) auf den wissenschaftlichen Nachweis, dass eine 12 cm dicke Blockwand
und eine 14 cm dicke Tafel- oder Plattenwand in der Warmedammung einem 64 cm starken Ziegelmauerwerk
entspricht.

Die nach dem Ersten Weltkrieg einsetzenden gesellschaftlichen Veranderungen und die Weltwirtschaftskrise
bremsten zunachst die Bemihungen zur schnellen Beseitigung der inhumanen Wohnverhéltnisse durch einen
offentlich geforderten Siedlungs- und Kleinwohnhausbau. Erst nach der wirtschaftlichen Erholung ab 1924 setzte
eine breite Bewegung ein. Gerade den etablierten Holzhausfirmen gelang es, dank ihrer industriellen Basis aus der
Zeit des Kriegs-Barackenbaus, sich sehr schnell auf die neuen Anforderungen einzustellen. Dies war aber auch das
Verdienst weitsichtiger Unternehmerpersonlichkeiten, wie Herrn Christoph von Christoph & Unmack, oder Karl
Schmidt, dem Griinder der Mébelfabrik Deutsche Werkstatten Hellerau, die ihren unternehmerischen Erfindergeist
einbrachten und zahlreiche Neuentwicklungen im Holzhausbau etablierten.

Dabei nutzten sie den Mangel an Rohstoffen nach dem Ersten Weltkrieg sehr geschickt, um dem Holzbau wieder zur
gesellschaftlichen Akzeptanz zu verhelfen. Adolf Sommerfeld schreibt dazu in seiner kurzen Ankiindigung zur
Griindung eines Deutschen Holzbau-Vereins (s. Sommerfeld 1920): ,.... Die Umwalzungen des Wirtschaftslebens, die
der Weltkrieg hervorgerufen hat, zwingen auch das deutsche Baugewerbe zum Umlernen. Der Mangel an
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Rohstoffen, soweit zu ihrer Erzeugung Kohle gebraucht wird, nétigt dazu, die alten Methoden ber Bord zu werfen
und das Baumaterial von Wirtschaftsperioden zu priifen, denen die Verwendung von Kohle noch nicht bekannt war.
Die wenig zielbewuf3ten Verfligungen in der Wahl des Materials haben daher in der Zeit der katastrophalsten
Wohnungsnot kaum eine grofere fertige Siedlung zu Wege gebracht. Hieran haben auch die staatlichen Baukosten-
Zuschusse nichts zu &ndern vermocht.”

Paulsen bemerkte 1919 dazu: ,... Die kommenden Jahre werden uns aber zwingen, wieder mehr Hauser in Holz zu
errichten, denn zum Steinebrennen werden wir Kohle wohl auf Jahre hinaus nur ausnahmsweise benutzen dirfen.”

Behordlicherseits wurde deshalb iber Ersatzbaustoffe zu den energieintensiven Stoffen nachgedacht und der
preuRische Staatskommissar fir Wohnungswesen hat dann auch die Holzbauweisen in der Zuteilung der 6ffentlichen
Mittel den anderen Ersatz-Bauweisen gleichgestellt. Dazu heif3t es in der Zeitschrift ,Volkswohnung vom 10. Mai
1919: ... Der Staatskommissar tragt, in Anerkennung und Wirdigung der Tatsachen, da® es mit Hilfe der modernen
Technik méglich ist, Holzhauser zu konstruieren und auszufiihren, dal} sie eine Lebensdauer von 50 Jahren erhalten,
keine Bedenken, sie als endgiiltige Bauten im Gegensatz zu den Behelfs- und Notbauten anzusehen. Er erklart sich
daher nach dem Erlaf? bereit, Baukostenzuschusse fur Holzhausbauten nach denselben Grundsétzen wie fir die
Ubrigen endglltigen Wohnbauten zu bewilligen. Allerdings muf? dafiir die Sicherheit gefordert werden, daf} Baustoff,
Konstruktion und Ausfihrung den Anforderungen an endgiiltige Bauweisen entsprechen und diese Sicherheit muf3 in
jedem Fall nachgeprift werden...".

Die bauaufsichtlichen Bestimmungen lie3en zu dieser Zeit den Bau von Holzhausern mit nicht mehr als zwei
Wohngeschossen zu (s. Tabelle 3.3), so dass neben Einfamilienh&dusern auch Mehrfamilienhduser bis zwei
Geschosse in Holzbauweise ausgefiihrt werden konnten.

Tabelle 3.3:  Forderungen an Holzh&user nach den Baupolizeilichen Bestimmungen
(Erlass des Staatskommissars vom 25.04.1919) (n. Schmidt, P. 1926)

Forderungen:

sie darfen nicht mehr als zwei Wohnungen und
nicht mehr als zwei Wohngeschosse enthalten

sie missen massives Sockelmauerwerk und
feuersicheres Dach besitzen

die Entfernung von den Nachbargrenzen muss mindestens 5 m,
von gleichartigen Gebauden mindestens 10 m betragen

Am 27. November 1919 wurde dann von schon frither gegriindeten drei Holzbauverbanden (s. Abb. 3.2) der
Deutsche Holzbau Verein mit dem Ziel der wissenschaftlichen Weiterentwicklung und der besseren Interessen- und
Standesvertretung gegriindet. Dabei ging es vor allem auch um die Beseitigung der bis dahin immer noch
vorherrschenden Vernachlassigung der Holzbauweise in der Lehre und Forschung, der Unterbewertung des Baustoff
Holz in den baupolizeilichen Vorschriften, aber auch um die Bekéampfung der ,unverantwortlichen Pfuscharbeit” in
den eigenen Reihen. Die dann vom Verein herausgegebenen Mitteilungen erschienen regelmafig unter dem Titel
.Der Holzbau" als Beilage in der Deutschen Bauzeitung. Insgesamt reprasentierte der Deutsche Holzbau Verein
drei3ig groRe Werke der Holzindustrie mit Gber 20 000 Arbeitern (Junghanns 1994).

Dass die damals fuhrenden Holzhausfirmen grof3en Wert auf eine hohe Fertigungs- und Montagequalitat legten,
belegen die noch zahlreich stehenden Bauten aus dieser Zeit. Deshalb richteten die Firmen auch grofites
Augenmerk darauf, in ihren Produktkatalog nicht nur die Haustypen vorzustellen sondern auch einen Einblick in die
Fertigung zu geben. So findet man auch Fotos zur Fertigung, angefangen von der Schnittholzherstellung im eigenen
Sagewerk, der qualitatsgerechten Holzlagerung und Trocknung, der Fertigung der Bauteile und Bauelemente (s.
Tafel 3.8). Alle bekannten Firmen besaf3en damals schon eine BetriebsgroRRe, die eine durchgangige industrielle
Fertigung vom Rundholz zum elementierten Bauteil nach den Planen der betriebseigenen Konstruktionsbiiros
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gestattete. Dartiber hinaus organisierten sie den Vertrieb in eigener Regie Uber Vertriebsbiiros oder Niederlassungen
in zahlreichen Stadten im In- und Ausland.

Zur Akzeptanz des Holzhauses in der Bevolkerung tragt auch die regelmagige Teilnahme der etablierten
Holzhausfabrikanten auf Messen und Ausstellungen bei. So waren auf der Dresdner Jahresschau ,Deutscher Arbeit”
1925 von 15 gezeigten Kleinhdusern 10 aus Holz (Block- und Tafelbau) der Firmen Hontsch & Co., Christoph &
Unmack, Deutsche Werkstatten Hellerau, Deutsche Holzbauges. Miinchen und Ingolstadter Holzhausbau (s. auch
Wentscher 1925).

Ab 1925 beginnt dann auch eine Diskussion, die unter Bezug auf ausgefiihrte Landh&auser in Holzbauweise das
Haus nicht mehr nur als Obdach und Unterkunft ansieht, sondern zunehmend auch als ,Heim*, in dem der
geschéftige Mensch mit Behaglichkeit und Bequemlichkeit oder Gemitlichkeit den Alltag ausklingen lasst (s. Geron
1925).

Abb. 3.2: Griindung des Deutschen Holzbau-Vereins (nach Adolf Sommerfeld 1920)
Holzbau- Ostdeutsche Holzbau-

Industriellen-Verband Arbeitsgemeinschaft Verband fir

freitragende
Holzkonstruktionen

H.LV. Ohag
Holzhaus- und Holzbaufirmen mit Hersteller von

Barackenfirmen industrieller Produktion Holzkonstruktionen

Industrielle Fertigung

Grindung am 27. November 1919

Deutscher Holzbau-Verein

Hauptzwecke

Die Pflege der wissenschaftlichen Tatigkeit fiir den deutschen Holzbau
,Das Eintreten als Gesamtorganisation der Deutschen Holzindustrie bei
allen Gelegenheiten, bei denen es von Belang ist, die Holzindustrie als
geschlossenes Ganzes wirken zu lassen, besonders Reichs-, Staats- und
staatlichen Behérden und der Offentlichkeit gegentiber*.
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HOLZHAUSBAU
Industrielle Fertigung 1915/1934 / 1940
1915 1934 1940

Bauartikelfabrik A. Siebel,
Diisseldorf-Rath "

Holzbauwerke Hontsch & Co. GmbH,

Christoph & Un

GroRe Montagehlle fir Holzbauten

Niedersedlitz 2

]

of

Rundholzplatz

Architekturbiro

erhalle

Niesk

Technisches Biiro Il

mack A.G.,
3)

Literatur:

1)  -: Werksschrift zum 50jahrigen Bestehen der Bauartikelfabrik A. Siebel, Disseldorf-Rath 1915
2)  -: Das deutsche Holzhaus, Sonderkatalog D. 4. verbesserte Auflage, Holzbauwerke Hontsch & Co. GmbH, Niedersedlitz/Sa. 1934
3) -1 Wohnhé&user aus Holz. Musterbuch W2000. Christoph & Unmack A.G., Niesky 1940
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Schon Anfang der zwanziger Jahre sah man in der konsequenten Normung einen wesentlichen Beitrag zur
Kosteneinsparung. Mit der Griindung des Deutschen Institut fiir Normung im Jahre 1917 entstanden die ersten
Normen. Eine der ersten Normen war die DIN 104, Blatt 1, Ausgabe Méarz 1920. In dieser Norm wurden Decken in
verschiedenen Ausfiihrungen dargestellt. Die Norm gestattete auf3erdem die Festlegung des statisch erforderlichen
Balkenquerschnittes in Abhangigkeit vom Balkenabstand, der Belastung und der Lastannahme.

Ein entscheidender Durchbruch zur Sicherung einer gleichbleibenden Qualitat gelang mit der auf Antrag der Gruppe
Holzhausbauindustrie im Wirtschaftsverband der deutschen Holzindustrie im Jahre 1928 herausgegebenen Norm
DIN 1990 ,Giitevorschriften fur Holzhauser“, die die Mindestanforderungen fiir Holzhauser vorgab und u. a. die
Mindestlebensdauer mit 80 Jahren festlegte (zum Inhalt der Norm siehe Anlage 1). Diese Norm war ein wesentlicher
Schritt in der Qualitatssicherung, entstand sie doch unter Leitung des Normenausschusses der Deutschen Industrie
unter maRRgeblicher Mitwirkung der Reichsforschungsgemeinschaft, der Beleihungsinstitute und der Feuerpolizei. Die
Norm wurde auf Empfehlung des Reichsarbeitsministers und des Reichswirtschaftsministers den Regierungen zur
Einfihrung empfohlen. Der Empfehlung folgten noch im Jahre 1928 die Lander Preu3en, Anhalt, Thiringen.
Ausdriicklich empfohlen wurde die Gleichstellung der nach den neuen Gitevorschriften gebauten Holzhauser in der
Frage der Beleihungsféhigkeit mit anderen Bauten.
Alle fihrenden Holzhausfirmen versicherten fortan in ihren Lieferbedingungen die Einhaltung dieser
Gutevorschrift. Zur Entwicklung der wichtigsten Holzbauvorschriften siehe Tabelle 3.4.

Tabelle 3.4:  Entwicklung der Holzbauvorschriften in Deutschland bis 1949
Jahr Allgemeiner Uberblick Neue Erkenntnisse
1920 1. Ausgabe DIN 104, Blatt 1 und 3, Mé&rz 1920: Tafeln und Tabellen fir die statische Ermittlung
.Holzbalken fir Kleinhduser* von Holzbalken fir Kleinh&user
1925 Vorlaufige Bestimmungen fir Holztragwerke der Nagel als Verbindungsmittel verboten
Deutschen Reichsbahn (1926 eingefihrt)
1928 DIN 1990 ,Gitevorschriften fur Holzhauser* Festlegungen zu Bauphysik, Holzschutz und
Standsicherheit; Gewéhrleistung einer
Mindestlebensdauer von 80 Jahren
1931 3. Ausgabe der vorlaufigen Bestimmungen der
Deutschen Reichsbahn
1933 1. Ausgabe der DIN 1052 ,Bestimmungen fir die erste kurze amtliche Angaben tber Nagel als
Ausfiihrung von Bauwerken aus Holz im Hochbau* Verbindungsmittel
1938 2. Ausgabe der DIN 1052 ,Bestimmungen fir die Nagel als anerkanntes Verbindungsmittel,
Ausfiihrung von Bauwerken aus Holz im Hochbau* ausfuhrliche Angaben zur Berechnung, Angaben
zu Bolzenverbindungen, Verklebung als
Verbindungsmittel, neue Knickzahlen, neue
zuléssige Durchbiegungswerte
1939 1. Ausgabe der DIN 4074 Festlegung von Glteklassen fir Bauholz und der
Kriterien fur die visuelle Sortierung
1940 3. Ausgabe der DIN 1052 ,Holzbau, Berechnung und | Diibel miissen baupolizeilich, gemaR Verordnung
Ausfiihrung” von 1937, zugelassen werden
1943 4. Ausgabe der DIN 1052 ,Holzbau, Berechnung und | Dibel missen gemal Verordnung von 1937
Ausfiihrung” baupolizeilich zugelassen werden (aul3er
Rechteckdibel), detaillierte Angaben tber
Leimverbindungen
1947 5. Ausgabe der DIN 1052 ,Holzbau, Berechnung und

Ausfiihrung”
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Der in den Jahren 1920...1933 in Deutschland zur Behebung der akuten Wohnungsnot betriebene Siedlungsbau
verhalf dem Holzhausbau zu einem grof3en Aufschwung. Namhafte Architekten entwarfen Holzhauser fir die
fihrenden Holzbaufirmen in Deutschland, so bei der Fa Christoph & Unmack u. a. die Architekten Klaus Hoffmann,
Hans Poelzig, Friedrich Abel, Prof. Albinmdiller, Ottfried Hempel, Konrad Wachsmann und bei den Deutschen
Werkstatten Hellerau die Architekten Bruno Taut, Richard Riemerschmid, Eugen Schwemmle, Albert Niemeier, Karl
Bertsch, Hans Poelzig, Bruno Paul u. a.

Studie Lebensdauer von Holzhdusern

Ruckblickend auf seine Zeit als Chefarchitekt bei der Fa. Christoph & Unmack von 1926 bis 1929 antwortete Konrad
Wachsmann auf die Frage ,Aber war der Baustoff Holz nicht Gberholt? War es nicht anachronistisch, eine moderne,
industrielle Serienproduktion ausgerechnet mit dem altesten Baustoff der Menschheit zu beginnen?* und beschreibt
damit die Aufbruchstimmung in dieser Zeit des Holzbaus in Deutschland sowie die Bedeutung des Holzbaus
Uberhaupt:

.Holz wird flr das Bauwesen immer interessant bleiben, auch wenn es Perioden gibt, in denen es konstruktiv wenig
Anwendung findet. Im ersten Weltkrieg und vor allem danach erlebte die Holzbauweise jedoch eine bedeutende
technologische Entwicklung. Holz wurde zum Beispiel im Flugzeug- und Fahrzeugbau, fur Produktions- und
Hangarbauten, Eisenbahnwerkstatten und freitragende Konstruktionen verwendet. Besonders durch die Eisen- und
Stahlknappheit nach dem ersten Weltkrieg erlebte der Baustoff Holz eine groRe Renaissance. Als Beispiele fir
bedeutende Holzkonstruktionen méchte ich nur die Westfalenhalle in Dortmund, die alte Stadtische Markthalle in
Berlin, die Flugzeughallen in Frankfurt am Main, die 1925 gebaute Sangerfesthalle in Dresden, einen Konzertsaal in
Nurnberg sowie zahlreiche riesige Messehallen nennen, die tiberall in Deutschland errichtet wurden. Noch 1930
baute man sogar Sendetiirme aus Holz. Und ebenso lukrativ war das Holz fiir den Hausbau. Und nicht nur in
Deutschland! In Nordamerika hat der Holzhausbau eine tiber zweihundertjahrige Tradition. Als ich mich bei Christoph
& Unmack mit diesen Problemen zu beschéftigen begann, wurden in den USA jahrlich rund dreihunderttausend
Holzhauser hergestellt. Was wir bei Christoph & Unmack machten, war gar nicht so neu. Wirklich neu war es nur fiir
Deutschland, und revolutionar waren vielleicht die Uberlegungen zur Standardisierung. Grundsatzlich konnte ich das
Problem aber erst in Amerika l6sen. Die technische Perfektionierung gelang dann mit dem General-Panel-System.
Aber bei Christoph & Unmack habe ich erste Versuche gemacht und damit auch einigen Erfolg gehabt....

...Zwischen 1925 und 1929 baute auch ich Schulen, Krankenh&user, Biirobauten und Pavillons aus standardisierten
Elementen. Gleich zu Beginn meiner Tatigkeit bei Christoph & Unmack untersuchte ich die Moglichkeiten fir den Bau
eines vorfabrizierten Stahlhauses. Mit dieser Problematik hatte ich mich schon in der Zeit bei Poelzig beschéftigt,
Ubrigens gemeinsam mit Paulick. Auf die Idee, ein Stahlhaus zu produzieren, kam ich, weil Christoph & Unmack
auch eine Abteilung fur Stahlfabrikation unterhielt. Allerdings haben wir von dem Projekt schnell Abstand genommen.
Erstens, weil die Preissituation ungunstig war, und zweitens, weil eine Serienproduktion erhebliche Anderungen in
der Betriebsstruktur erfordert hatte. Leider kamen wir nicht auf die Idee, unsere Konstruktion zu publizieren. Sie war
schon fast wieder vergessen, als Muche und Paulick dann ihr Stahlhaus vorstellten...

...mein Ziel war die perfektionierte fabrikmafige Herstellung von Hausern. Dazu waren theoretische Vorbereitungen
notwendig, die aber sofort praktisch erprobt werden mussten, denn was auf dem Papier funktionierte, erwies sich in
der Fabrikhalle oft als nicht machbar. Ich wurde mein eigener Normenspezialist, Techniker, Ingenieur, Klimaexperte,
Hygienefachmann und Designer. Dabei fand ich natirlich heraus, daR man den modernen Bau nur noch als Produkt
einer weitgefacherten, interdisziplindren Zusammenarbeit errichten kann. Das war eine meiner wichtigsten
Erkenntnisse dieser Zeit. Der Holzhausbau wurde fir mich zum Studienobjekt der Industrialisierung des Bauwesens.
Er bot daflir auch die besten Voraussetzungen. Unsere Montageteile wurden in der Fabrik hergestellt, wir konnten
sie unabhangig von jeder Jahreszeit montieren. Um dieses System, das heute auf den Baustellen angewandt wird,
zur Perfektionierung zu bringen, mussten zuvor viele Untersuchungen angestellt werden. Es galt eine ideale
Normierung zu finden, Uberlegungen zur Typisierung der Installationen anzustellen, Voraussetzungen dafiir zu
schaffen, dal3 die vorfabrizierten Teile auch tatséchlich passen. Und es galt betriebswirtschaftliche Aspekte zu
prifen: kurze Bauzeiten, relativ feste Preise, Vorbereitungen der Bauplatze, Ablaufplane bei der Montage. Dabei
hatte ich keineswegs immer die Unterstitzung der Unternehmensleitung. Viele Projekte konnten nicht verwirklicht
werden, weil sich die Investitionsfreudigkeit in Grenzen hielt und Geld fir Forschungen nur dann bereitgestellt wurde,
wenn sofort erfreuliche Profitsteigerungen zu erwarten waren.” (Griining 1994)

Ab 1920 entstanden die ersten Holzhaussiedlungen (s. Anlage 2) in Berlin, Dresden, Stuttgart, Miinchen, Landau,
Hamburg und Leipzig.
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Zur Unterbringung von Wohnungslosen baute in den Jahren 1919/1920 der Wohnungsverband Grof3-Berlin gleich an
mehreren Stellen kleinere Siedlungen mit insgesamt 300 Wohnungen (s. Tafel 3.9). Der gesamte Auftrag wurde an
den Holzbau-Industriellen-Verband Berlin vergeben, der wiederum einzelne Lose an seine Mitgliedsfirmen, wie die
Firmen Christoph & Unmack, die Siebelwerke Disseldorf, die Deutsche Barackenbau-Gesellschaft KéIn und die Fa.
Gottfried Hagen, Hamburg vergab. Alle Hauser waren baugleiche Ausfiihrungen (sogenannter ,Einheitstyp“) in
Tafelbauweise. Trotz des sehr kalten Winters konnten die Hauser im Marz 1920, weil ohne Unterbrechung gebaut
werden konnte, bezogen werden. Es waren Doppelh&duser mit je 2 Wohnungen (80 gm) mit zugénglichem
Dachgeschoss. Von insgesamt 9 Siedlungen haben nur 3 den Zweiten Weltkrieg Giberstanden (Siedlung in Adlershof:
Gemeinschaftsstrae, 18 Doppelhduser; Johannisthal: Oststra3e, 15 Doppelhduser; Britz: llgenweg/Zantochweg, 18
Doppelh&user). Allerdings ist die urspriingliche Hausform manchmal durch Um- und Ausbauten sowie durch
Verkleidungen kaum noch zu erkennen.

Weitere Siedlungen entstanden in Berlin/Spandau (Tafel 3.10), Dresden/Leubnitz-Neuostra (Tafeln 3.12, 3.13),
Dresden/Prohlis (Tafel 3.14), Dresden/Gruna (Tafel 3.15), Dresden/Nausslitz (Tafel 3.16), Dresden/Stetzsch (Tafel
3.17), Neudamm/Neumark (heute Debno), Niesky (Tafel 3.21), Braunschweig, Gisten/Anhalt, Disseldorf (s. auch
Anlage 2).
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HOLZHAUSBAU
Holztafelbau 1919
Siedlungen des Wohnungs-Verbandes GroR3-Berlin

Uberb“ck: Plan fiir die Verteilung der zunéchst vorgesehenen 300 Wohnungen .

+ Projektumfang: 150 Hauser mit je zwei Wohnungen (Doppelh&user) und ca. 80 m? - - —

Grundflache als Einheitstyp (gleiche Abmessungen und gleiche Einteilung) Gemeinde Baustelle WE kriegszerstort

+ Wandkonstruktion: vorgefertigte Holztafeln mit &ulSerer jalousieartiger und innerer Britz Marienfelder Damm 36

Langs-Schalung

+ Wand- und Dachtafeln mit eingelegten Pappen und Torfplatten isoliert Johannisthal Sterndamm 30

+ Ausfuihrung: 107 Hauser durch Firmen des Holzbau-Industriellen-Verbandes

(Christoph & Unmack in Niesky, Deutsche Barackenbau-Gesellschaft in KéIn, Siebel- Adlershof Verléngerte Sternstrale 36

Werke in Disseldorf und Gottfried Hagen in Hamburg); 18 Hauser durch die — _

Ruberoidwerke; je 9 Hauser durch Jacobi und Tiede-Dominik; 7 Hauser durch Olof E{é‘i‘t’gﬁg::g')de (Neu- | Triftweg 24 T+

Boecker Hohenschénhausen Malchower Weg 30 i
Pankow BorkumstraRe 18 9r
Wittenau Lindenweg 26 g
Steglitz Bismarckstralle 26 i
Berlin N. Exerzierplatz am 74 g

Schénhauser Tor
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Einfamilien-Doppelhaus, Christoph & Unmack, Grundrisse EG / DG und Schnitt

T

Wand- und Dachkonstruktionen der Kolénié Berlin-Steglitz, System Olof Boecker

Literatur:
1)  Westedt: Die Holzhaus-Siedelungen des Wohnungs-Verbandes Grof3-Berlin. in: Der Holzbau, Mitteilungen des Deutschen Holzbau-Vereins, Beilage der
Deutschen Bauzeitung, Jahrgang 1920, Nr. 13, S. 49-52
2)  Weger: Holzh&duser in Gro3-Berlin.
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HOLZHAUSBAU
Holztafelbau 1919
Siedlungen des Wohnungs-Verbandes Grol3-Berlin

Siedlung Johannisthal, OststralRe:

+ bestehend aus 15 Einfamilien-Doppelhausern
(s. Lageplan )
+ Ausfiihrung: Christoph & Unmack, Niesky

Literatur:
1)  Westedt: Die Holzhaus-Siedelungen des Wohnungs-Verbandes Grof3-Berlin. in: Der Holzbau, Mitteilungen des Deutschen Holzbau-Vereins, Beilage der
Deutschen Bauzeitung, Jahrgang 1920, Nr. 13, S. 49-52
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HOLZHAUSBAU
Tafelbau 1919
Siedlungen des Wohnungs-Verbandes GroR3-Berlin

Siedlung Adlershof, Gemeinschaftsstrale
+ 18 Hauser mit je zwei Wohnungen (Doppelhauser)

Literatur:
1)  Westedt: Die Holzhaus-Siedelungen des Wohnungs-Verbandes Grof3-Berlin. in: Der Holzbau, Mitteilungen des Deutschen Holzbau-Vereins, Beilage der

Deutschen Bauzeitung, Jahrgang 1920, Nr. 13, S. 49-52
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HOLZHAUSBAU
Tafelbau 1919
Siedlungen des Wohnungs-Verbandes GroR3-Berlin

Siedlung Britz, ligenweg / Zantochweg

+ 18 Hauser mit je zwei Wohnungen (Doppelhauser)

4
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Literatur:
1)  Westedt: Die Holzhaus-Siedelungen des Wohnungs-Verbandes Grof3-Berlin. in: Der Holzbau, Mitteilungen des Deutschen Holzbau-Vereins, Beilage der

Deutschen Bauzeitung, Jahrgang 1920, Nr. 13, S. 49-52
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Studie Lebensdauer von Holzhausern

HOLZHAUSBAU
Holztafelbau
Siedlung Berlin-Spandau

1918

Beschreibung / Konstruktion:

+in Reaktion auf die Wohnungsnot im Sommer 1918 stadtische
Beschlussfassung zum sofortigen Bau von 106 Notwohnungen mit
Fertigstellung bis zum Herbst 1918 — so kurzfristig nur im Holzbau realisierbar
+22 Hauser, von denen 9 je 6 Einzimmerwohnungen, 12 je 4
Zweizimmerwohnungen und eins 2 Wohnungen und 8 Waschkiichen enthalten
+verfligbare Bausumme 1.424.000 M; Anordnung der Wohnungen unter dem
Aspekt der groRten Sparsamkeit

+Errichtung der Bauten auf massiven Fundamenten aus Schlackenbeton;
Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit durch Preolitanstrich und unter
aufgehenden Wanden einlagige Isolierpappe

+AuBenwande: Holztafeln aus innerer und duBerer Schalung mit 6 cm starker
Luftisolierschicht; Schalung zur Innenseite mit doppelter Papplage isoliert
+Innenwande: doppelt geschalte Brettwande

+Decke: gleichfalls in Holztafeln ausgefiihrt, an Dachkonstruktion befestigt;
Warmeschutz durch einfache Papplage mit 6 cm starker trockener
Sandauffiillung

+EG-FuRboden: Warmeisolierung durch Sandauffiillung zwischen den
Lagerhdlzern

+Dacher steiler geneigt als bei sonst iblichen Barackenbauten zur
VergroRerung des warmeisolierenden Luftraums
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Literatur:

1) Elkart: Holzbauten der Stadt Spandau. In: Die Volkswohnung 2(1920)5, S. 70-73
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Studie Lebensdauer von Holzhdusern

3.3 Die Entwicklung des Holzhausbaus in Deutschland ab 1927

Etwa ab 1924 verlor der Baustoff Holz seine Sonderstellung als energiearmer Rohstoff und er stand fortan in
Konkurrenz zum vor allem in den Folgejahren hauptsachlich bevorzugten arbeitsintensiven Mauerwerksbau.

Zu dieser Zeit waren die Kataloge der Holzhausbaufirmen gefiillt mit zahlreichen Musterbeispielen, die keine
Wiinsche mehr offen lieRen und vom einfachen Wochenendhaus tiber das kleine Einfamilienhaus bis zum Zwei- und
Vierfamilienhaus alles boten (s. Abb. 3.3).

Abb. 3.3 In den Firmenkatalogen angebotene Holzh&user
(Quellen: Christoph & Unmack 1912, Ingolstadter Holzh&user 1924, Holzhaus- und Hallenbau-Ges.
1927, Honsch 1929, Loeb 1931, Honsch & Co. 1934, Christoph & Unmack 1934, Christoph &
Unmack 1935, Lohmiiller 1937/38, Christoph & Unmack 1940)

70 Wohnhauser:
a .
A 62 Ctmstoph & Unmack
60 ® Hontsch & Co.
Deutsche Werkstatten Hellerau
O
50 / A Holzhaus- und Hallenbau Ges.
40 A4l ¢ Ingolstadter Holzhauser
/ W Schwarzwalder Dauer-Holzbau
30 2 $21 ® 31 ¢ Otto Loeb
® Friedrich W. Lohmiuiller
20 Wochenend-/Ferienhauser:
¢ 18 1© 17 .
......... A A Christoph & Unmack
Al2 012 )
Wt Noch T 0 Hontsch & Co.
A4/ o4 m6 |[Wochenendhduser || Ingolstadter Holzh&user
0 j j j j j j O Lohmuller
1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945

Eugen Schwemmle war ab 1924 als erster Chefarchitekt in den Deutschen Werkstatten Hellerau zustandig fir den
Hausbau und stand auch der wegen der zunehmenden Bedeutung des Holzhausbaus neu gegriindeten
Bauabteilung vor. Wie Konrad Wachsmann, der zwischen 1926 und 1929 als Chefarchitekt bei der Firma Christoph &
Unmack wirkte, beschéftigte er sich mit der Weiterentwicklung der Skelettbauweise. Die von ihm betriebene
Weiterentwicklung griff den historischen Fachwerkbau auf und vereinfachte diese Bauweise durch Vereinheitlichung
der Querschnitte und Abstande bei gleichzeitiger Wahrung einer hohen Grundrissvariabilitat.

AuRen erhielt die Wand entweder eine glatte gespundete Schalung oder eine gehobelte Stiilpschalung. Innen
wurden Plattenmaterialien auf einer Rauhspundschalung verwendet. Vor dem Anbringen der Wandverschalungen
erhielten die Stander beidseitig eine Bitumenpappe. Die Innenwande erhielten allseitig Plattenverkleidung (zumeist
Sperrholz) auf Rauhspund. Die Deutschen Werkstatten bezeichneten dieses Konstruktionsprinzip auch als
.~Jalousiebau” (s. Tafel 3.11).

Zwischen 1927 und 1929 errichteten die Deutschen Werkstétten Hellerau in Leubnitz-Neuostra neben der Firma
Christoph & Unmack (s. Tafeln 3.12 und 3.13) 38 und in einer weiteren Siedlung in Dresden-Prohlis (s. Tafel 3.14)
45 Hauser in Holzbauweise. Im wesentlichen wurden Einfamilien- und Doppelhauser ausgefihrt. Die Siedlung in
Dresden-Prohlis fiel allerdings im Zweiten Weltkrieg bis auf ein Doppelhaus (am Zeisigweg) den massiven
Bombardements der Alliierten zum Opfer.
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Studie Lebensdauer von Holzhausern

HOLZHAUSBAU

Skelettbauweise / Jalousiebauweise 1925
Deutsche Werkstatten Hellerau

Beschreibung / Konstruktion: Bensiehnungen:
1. Plosten 6/12 . 4. Rauhspund 7. Auffiillung
2»gltumenrllppeyen;lflmdung. - 5. Plattenhelag 8. Isolierstreifen gegen
+ Hauser in Plattenbauweise: eine Entwicklung des Chefarchitekten 3. Auflere J b §. Tragbalk Schall

Eugen Schwemmle;

dies war eine Weiterentwicklung der Fachwerkbauweise, d.h. durch
Verwendung von normierten Kanthdlzern 6/12 cm (Abstand 50...60 cm) im /
zimmermannsmaRigen Abbund mit R&hm und Schwelle entstand eine F//
standsichere Tragkonstruktion

+ eine flexible Grundrissgestaltung war jederzeit méglich

+ AuRenverkleidung: Jalousie-Brettverkleidung (auf Bitumenpappe)

+ Innenverkleidung: Plattenbelag (Sperrholz, Enso- oder Lignatplatte),
Naturholzverkleidung auf Bitumenpappe

+ Zwischenausfiillung: keine — geschlossene Luftschicht

i
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Schiebe-Fensterladen der Deutschen Werkstatten
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Literatur:

1)  Schleicher, G.: Die Holzhaduser der Deutschen Werkstétten Hellerau; Architekt Eugen Schwemmle. Moderne Bauformen 30.VI,2, S. 241
2)  Harbers, Guido: Das Holzhausbuch. Verlag Georg D.W. Callwey, Miinchen 1938
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HOLZHAUSBAU
De-We-Plattenbauweise, Haustyp H 293 und H 444 1926 / 1927
Siedlung Dresden/Leubnitz-Neuostra

Beschreibung / Konstruktion:

+ 9 cm dicke fertige Tafeln (Wand-, Decken-, Fenster-, Tirtafeln)
+ AufRenwandtafeln ohne Fugenleisten mit Uiber die PlattenstdRe durchgehender Schalung

‘@ U
un:-ll-l!! Ffu

Literatur:
1) Harbers, Guido: Das Holzhausbuch. Verlag Georg D. W. Callwey, Miinchen 1938
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HOLZHAUSBAU
Holzgerippe- / Skelettbauweise
Siedlung Dresden/Leubnitz-Neuostra

1927

Beschreibung / Konstruktion:

+ Dreifamilienhauser des Architekten Professor Oswin Hempel, Dresden
¢ Ausfiihrung: Christoph & Unmack, Niesky
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Grundrisse Erd- Lmd Obergeschoss "

ie in den Mon aggfbtos erk;.nnbaren schragen
Streifen sind nur provisorisch wahrend
der Montage angebracht. "

Literatur:

1) Wachsmann, Konrad: Holzhausbau — Technik und Gestaltung. Neuausgabe Birkhauser Verlag, Basel-Boston-Berlin 1995
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HOLZHAUSBAU
Holztafelbauweise 1929
Siedlung Dresden-Prohlis (kriegszerstort)

Beschreibung / Konstruktion:

+ 28 Heimstatten in Hohlwand-Bauweise als Ein-, Zwei- und Vierfamilienh&user, ausgefiihrt fiir
den Rat der Stadt Dresden; ausgefiihrt durch Holzbauwerke Hontsch & Co. GmbH,
Niedersedlitz/Sachsen "

¢ Auch von den Deutschen Werkstéatten Hellerau sollen Hauser des Typs H293 als Doppelhaus
ausgefiihrt worden sein.

Bebauungsplan, Architekt Stadtbaurat Paul Wolf

Einzel- und Reihenh&user, Architekt Eugen Schwemmle 2

Literatur:
1) Das deutsche Holzhaus Bauart Hontsch, Sonderkatalog D; 4. verbesserte Auflage, Firmenschrift Hontsch & Co. Niedersedlitz 1934

2)  Junghanns, K.: Das Haus fir alle — Zur Geschichte der Vorfertigung. Ernst & Sohn, Berlin 1994
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Die Firma Christoph & Unmack beherrschte nicht nur die Tafelbauweise und Gerippebauweise, sondern von ihr
stammen auch viele Ausfiihrungen in Blockbauweise. Mit dieser Bauweise hatte sie auf dem Gebiet kleiner und
preiswerter Wochenendhéauser Furore gemacht. Die im Krieg zerstorte Siedlung Dresden-Gruna (s. Tafel 3.15)
wurde 1926 in Blockbauweise errichtet und 1927 baute die Firma in Dresden-Nausslitz (s. Tafel 3.16) eine weitere
Siedlung mit Doppelhdusern in Blockbauweise.

Studie Lebensdauer von Holzhdusern

Eine weitere in Dresden ortsansassige Holzbaufirma baute ebenfalls in Blockbauweise — die Firma Hontsch + Co. in
Niedersedlitz. In dem Jahr 1926/1927 baute sie 11 Zweifamilien- und 7 Vierfamilienh&user in Dresden-Stetzsch in
Blockbauweise (s. Tafel 3.17).

1932 warb der bekannte Architekt Richard Riemerschmid fir Holzh&user, die nach seinen Entwiirfen fast alle flache
Dacher hatten (s. Riemerschmid 1932 und Tafel 3.18). Er verweist auf die Lehren der Not (s. Harbers 1931, 1938)
und formuliert: ,Not lehrt! Wir sind der Natur um manchen Schritt ndher gekommen, seit wir arm geworden sind;
starker empfinden wir wieder die Schonheit des Einfachen, Schlichten, Ungekiinstelten... Das Holz als Baustoff ist in
Europa lange Zeit viel zu gering geschétzt worden; auch seine konstruktiven und technischen Vorziige sind groRer
und vielféltiger als wir und die Baupolizei wissen."

Unter Hinweis auf die neue Siedlungsbewegung prophezeit Ernst Neufert eine Zeit der Hausmontage mit
Holzhausern und gibt in drei Teilen im Zentralblatt der Bauverwaltung einen Uberblick tiber den Stand des
Holzhausbaus (s. Neufert 1932).

Harbers, der spater auch seine Untersuchungen in einem eigenen Buch herausbringt, setzt sich ebenfalls mit den
Moglichkeiten des Holzhausbaus in Fabrik- und Einzelanfertigung auseinander.

Der Grund fur das verstarkte 6ffentliche Interesse am Holzhausbau liegt in den wirtschaftlichen Verhaltnissen in
Deutschland zum Ende der zwanziger und zu Beginn der dreil3iger Jahre, gepragt durch ein starkes Anwachsen der
Zahl der Arbeitslosen mit einem gro3en Mangel an Wohnungen nach dem Ende der Weltwirtschaftskrise.

Franke meint dazu 1931 in seinem Artikel Holzbau im Siedlungswesen: ,Die wirtschaftlichen Verhaltnisse in
Deutschland zwingen dazu, Siedlungshauser im schnellsten Tempo, sogar unter Zuhilfenahme der Wintermonate zu
errichten, aulRerdem die Wohnflache in bisher unbekanntem MaRe zu beschranken. Die schweren technischen und
gesundheitlichen Mangel, die unter diesen veranderten Verhaltnissen sich bei der liblichen Massivbauweise
ergeben, sind bekannt. Aber auch die Kleinheit der Wohnungen (32 bis 45 gm nach den Reichsgrundséatzen fiir
Kleinstwohnungen, nicht mehr als 60 gm fur Familien mit Kindern) ist auf die Dauer unertraglich und zwingt daher zu
einer Bauweise, die eine umbaumafige Erweiterung der Wohnungen in besseren Zeiten leicht zulasst...

In Frage kommt also fiir den Holzhausbau im wesentlichen nur die industrielle Herstellung, wobei nicht nur der
Holzverbrauch vermindert, sondern auch besser vorbereitetes Holz verwendet und eingelibte Arbeitskrafte fir eine
einwandfreie Ausfihrung angesetzt werden kdnnen. Die Holzindustrie pflegt dabei bewusst den reinen Holzbau, bei
dem der Maurer lediglich fur Keller, Sockel und Schornstein herangezogen wird. Zur Zeit bieten nur eine geringe Zahl
groBer Unternehmungen die Gewahr fur wirklich einwandfreie Leistung, Firmen, die sich satzungsgeman verpflichtet
haben, nach den bekannten, amtlich anerkannten Gitevorschriften fiir Holzh&user (aufgestellt vom Normenausschul3
der deutschen Industrie unter Mitwirkung von Mitgliedern der RFG und der maRgebenden Behorden,
Beleihungsinstitute und der Feuerpolizei) (DIN 1990) zu bauen. Die Forderungen dieser Vorschriften gipfeln darin,
daf3 fir ein solches Haus eine Lebensdauer von mindestens 80 Jahren gewahrleistet wird."

An dieser Diskussion beteiligt sich nattrlich auch die Holzbauindustrie innerhalb der Wirtschaftsgruppe
holzverarbeitender Industrie (s. Deuschler 1937).
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HOLZHAUSBAU

Holzblockbauweise 1925/ 1926
Siedlung Dresden-Gruna, JunghansstraBe (kriegszerstort)

Beschreibung / Konstruktion: o Tt oo || esen

¢ Ausflihrung: Christoph & Unmack, Niesky ik : -+ ; "557 %m ”

+ 2 Einfamilienhduser und 11 Zweifamilienhduser 2maca j H o

+ Entwurf der Doppelwohnhéauser: Stadtbaudirektor A.D. Oertel,
Dresden-Gruna
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Literatur:
1) -: Wohnhauser in Blockbauweise; Nordische Blockhauser Katalog XVIII. 3. Auflage, Christoph & Unmack A.-G., Selbstverlag, Niesky 1934
2) -: Wohnhauser aus Holz; Musterbuch W 2000. Christoph & Unmack A.-G., Selbstverlag, Niesky 1940

3)  Junghanns, Kurt: Das Haus firr alle — Zur Geschichte der Vorfertigung. Ernst & Sohn, Berlin 1994
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HOLZHAUSBAU
Holzblockbauweise 1927
Siedlung Dresden-Nausslitz, Alfred-Thiele- / Binger Strale

Beschreibung / Konstruktion:

| | 1 |
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Literatur:
1) - Wohnh&user aus Holz; Musterbuch W 2000. Christoph & Unmack A.-G., Selbstverlag, Niesky 1940
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HOLZHAUSBAU
Holzblockbauweise
Siedlung Dresden-Stetzsch, Brabschiitzer StraRe

1926 / 1927

Beschreibung / Konstruktion:

+Ausfiihrung: Holzbauwerke Héntsch & Co. GmbH,
Niedersedlitz/Sachsen

+50 Wohnungen in Vollwand-Bauweise;
11 Zweifamilienhauser und 7 Vierfamilienhduser

Baubhase "

Fassadengstaltungen

Vierfamilienhauser

Literatur:

1) Das deutsche Holzhaus Bauart Hontsch, Sonderkatalog D; 4. verbesserte Auflage, Firmenschrift Hontsch & Co. Niedersedlitz 1934
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HOLZHAUSBAU

Holzhausentwiirfe von Richard Riemerschmid,

Pasing bei Miinchen

1932

o N

Wt - !
Holzhaus mit Wohnraum (30 m?), Schlafzimmer, 2 Schlafkammern, 3
Schlafraumen im Dachboden, Kiiche, Bad, Abort

ot =2

Holzhaus mit Wohnraum, Arbeitszimmer, 2 Schlafzimmern, Schlafkammer,
Kiche, Bad, Abort, Keller und Schuppen
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Holzhaus mit Wohnraum, Kiiche, Abort und Schuppen im Erdgeschoss,
Schlafzimmer, Schlafkammer und Bad im Obergeschoss
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Holzhaus mit Wohnraum, Arbeitszimmer, Kiiche, Abort und Schuppen im
Erdgeschoss, 2 Schlafrdumen und Bad im ausgebauten Dachgeschoss

Literatur:

1) Riemerschmid, R.: Holzhduser. In: Monatshefte fiir Baukunst und Stadtebau (1932)16, S. 533-536
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Hauptzweck einer 1933 in Stuttgart am Kochenhof errichteten Holzhaussiedlung war nach (Werner 1933) ,.... die
Werbung zur Wiedererweckung des Vertrauens in die Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer der
Holzbauten und damit die Unterstiitzung des darniederliegenden Zimmergewerbes und der notleidenden
Wirtschaft...“. Die Anregung kam dabei vom Deutschen Werkbund, der auch die 1927 ebenfalls in Stuttgart errichtete
WeiRenhofsiedlung angeregt hatte. In einem Bauausschuss unter Leitung der Professoren Schmitthenner und
Wetzel wurden Richtlinien fur die Siedlung erstellt: ,Als Richtlinien fiir die Ausfiihrung der einzelnen Hauser wurde
aufgestellt, da3 nur bewéhrte Bauweisen angewandt und keinerlei Versuche gemacht werden dirfen. Auch war fir
das Holzgerippe sowie die tragenden Mittelwande ein statischer Nachweis verlangt. Bei der Durchrechnung
verschiedener Bauweisen durch die einzelnen Architekten ergab sich, dal? meist das alte zimmerméaRig
abgebundene Fachwerk das billigste war. Uber den Kellern wurden durchweg massive Decken verlangt, und die
Dachneigungen durften nicht unter 35° betragen. Fiir den Schall- und Warmeschutz der Wande, Decken und Bbéden
wurden ganz bestimmte Vorschriften gemacht, desgleichen fur guten Luftabschlu® der Fenster und Tiren. Auch an
das zur Verwendung gelangende Holz, den Beton, Verputz und Anstrich der Hauser wurden entsprechende
Anforderungen gestellt. Die Nachpriifung der Einhaltung dieser Richtlinien lag den Professoren O. Graf und Dr.
Reiher ob. Innerhalb dieser Richtlinien hatten aber die einzelnen Architekten vollige Bewegungsfreiheit und
tbernahmen damit auch die Verantwortlichkeit sowohl dem Auftraggeber als auch dem Verein und der Offentlichkeit
gegeniber.” (Werner 1933)

Bei der konservativen Ausrichtung dieser Richtlinie (im einzelnen siehe Anlage 3) auf nur bewéahrte Bauweisen und
den Ausschluss des experimentellen Bauens verwundert es dann auch nicht, dass 64 % der insgesamt 25 Hauser in
Fachwerkbauweise (wobei etwa die Hélfte der Gebaude eine Weiterentwicklung des traditionellen Fachwerkbaus
darstellten) und nur jeweils 12 % der Gebaude in den industriell hergestellten neuen Bauweisen Gerippebauweise
und Tafelbauweise sowie in Blockbauweise (mit liegenden oder stehenden Wandbohlen) ausgefihrt wurden (s.
Tafeln 3.19a und 3.19b).

Errichtet wurden 14 freistehende Einfamilienhduser, 1 Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 1 Zweifamilienhaus,
8 Doppelhaushéalften und ein dreigeschossiges Mietshaus mit Backereianbau. Die Hauser sind groR3tenteils verputzt
oder mit Holzschalung verkleidet.

Aus der Kenntnis der wesentlichen konstruktiven Gegebenheiten fiir eine hohe Lebensdauer von Holzhausern stellte
Kress die folgenden Forderungen fir die Wohnbauten der Kochenhofsiedlung auf und geht ausfiihrlich auf die
konstruktive Durchbildung ein: ,Gute Isolierung gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit. Schutz gegen das Eindringen
von Schlagregen und ungehinderter Ablauf des Regenwassers Uber die Sockeloberkante. ZweckmaRige und
ausreichend breite Dachvorspriinge an den Traufen und Giebeln, einwandfreie Lagerung der Gebélke und gute
Verankerung mit den AuRenwénden. Ausbildung der Decken zu aussteifenden Platten mit guter Warmehaltung und
geringer Schalleitung. Gute Ausbildung der AuRen- und Innenwéande. Gute Warmehaltung und Schutz gegen Hitze
und Kalte. Schalldampfung, Verhitung von Schwitzwasser und Feuerausbreitung. Verhinderung des
Hausschwammes, der Trockenféaule, des WurmfralRes, der Ungezieferplage u.a.m.” (s. Schmitthenner u.a. 1933)

Die Richtlinien fur die Baukonstruktion enthielten dann auch relativ hohe Forderungen an die Einhaltung des Schall-
und Warmeschutzes und fast mustergiltige Vorschriften fiir den baulichen Holzschutz (s. Anlage 3).

Die Kontrolle tber die Einhaltung der einzelnen Richtlinien oblag der TH Stuttgart mit den Professoren Otto Graf und
Dr. Reiher. Die Hochschule fihrte auch Messungen zum Schall- und Warmeschutz durch. Insgesamt wurden 19
verschiedene Ausfachungsarten in den AuRenwanden ausgefihrt. Die Fachwerk- und die Gerippebauten erhielten
im wesentlichen eine Ausfachung mit Schwemmsteinen. Weitere Gefachmaterialien waren Wabensteine,
Hobelspane oder Holzwolle fir die Tafelbauten oder Holztafeln und Holzwolle-Leichtbauplatten.
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HOLZHAUSBAU
Siedlung Stuttgart-Kochenhof 1933

Beschreibung / Konstruktion: " 2

+ Siedlungsbau wurde angeregt durch die Deutsche

Forstwirtschaft im Winter 1932/33 Tafel- Block-
¢+ als ,Ausstellung Deutsches Holz fir Hausbau und bau bau

Wohnung Stuttgart 1933 sollte die Siedlung den Stand 12% 12%

der Holzbautechnik zeigen Skelett-

¢ nach 4 2 Monaten Planungs- und Bauzeit wurden 25 bau

Wohnhauser errichtet; 12%

die Planung erfolgte durch 23 Architekten

¢ zur Ausfiihrung kamen verschiedene Holzbauweisen

(s. Diagramm und Tafel 3.19b)

Blick in die Hermann-Pleuer-Strae von Ost nach West; rechts die Hauser 1 bis 3
von Paul Schmitthenner in Fachwerkbauweise, hinten quer das Doppelhaus 24/25
von Wilhelm Tiedje und Karl Gonser ebenfalls in Fachwerkbauweise R

(H 1 bis 3 und 24/25 in Tafel 3.19b

1933 " 2001 ¥

Herrmann-
- Pleuer-
Stralle 4
| (Haus 4 in
| Tafel 3.19b)
Skelettbau
Herrmann-
Pleuer-
Stralle 8
(Haus 22 in
Tafel 3.19b)

Holztafelbau

Literatur:
1) Schmitthenner, P.; Graf, O.; Reiher, H.; Hengerer, E.K.; KreB, F.: Die Holzsiedlung am Kochenhof. Hrsg.: Verein Deutsches Holz; Verlag Julius Hoffmann,
Stuttgart 1933
2)  Werner: Ausstellung ,Deutsches Holz" 1933 in Stuttgart. In: Deutsche Bauzeitung, 67 (1933) 45, S. 879-886
3)  StrauR, Thomas: Untersuchungen zur Lebensdauer von vor 1945 errichteten Holzhdusern. Diplomarbeit an der Fachhochschule Eberswalde 2001
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HOLZHAUSBAU
Siedlung Stuttgart-Kochenhof
Ausgefihrte Holzbauweisen

1933

Ubersicht

Konstruktionsprinzipien Haus Nr.

Alter Fachwerkbau

- dlteres System 6,7,(9), 11,12, 21,
23,24,25

- verbessertes System 1,2,3,5,15,16

- kombiniertes System 17, 22

Blockbau

- liegender Blockbau 19

- stehender Blockbau 13, 14

Tafelbau 8, 18, 20

Skelettbau

- deutsches System 4

- kombiniertes System 9

- armiertes System 10

Liegender Blocau, Haus 19

Alter Facwerkbau, Haus 21

Verbesserter Fachwerkbau, Haus 5

Tafelbau, Haus 18

der Blockbau, H

Kombiniertes Skelettsystm, Haus 9

Armierte Skelettkonstktion,
Haus 10

Literatur:

1)  Schmitthenner, P.; Graf, O.; Reiher, H.; Hengerer, E.K.; KreR, F.: Die Holzsiedlung am Kochenhof. Hrsg.: Verein Deutsches Holz; Verlag Julius Hoffmann,

Stuttgart 1933
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Im Jahre 1934 bauten die Deutschen Werkstatten Hellerau auf eigenen Grundstiicken (am Sonnenhang und am
Talkenberg) insgesamt 15 Holzh&user, entworfen von den Architekten Eugen Schwemmle, Wilhelm Kreis, Erwin
Hempel und Wilhelm Jost, die fiir Betriebsangehdrige gedacht waren, die aber auch der Offentlichkeit die
Méglichkeiten des Holzhausbaus zeigen sollten. Alle Gebaude sind auch heute noch vorhanden und bis 1937 kamen
noch weitere Gebaude hinzu (s. Anlage 4 und Tafel 3.20).

Die Hausproduktion der Deutschen Werkstatten Hellerau war in dieser Zeit durch die Wirtschaftskrise schwer
betroffen und die Fertigung musste zeitweise sogar eingestellt werden. Diese wieder anzukurbeln und am mdglichen
Aufschwung des Holzhausbaus infolge der durch die Nationalsozialisten beschlossenen Wirtschaftsprogramme
teilzunehmen war das Ziel der Initiative des Begriinders Karl Schmidt. Schon 1902 plante er eine derartige Siedlung,
war ihm doch durchaus schon damals bewusst, dass er nach Erfolgen in der Mobelproduktion auch Hauser bauen
werde. Schlief3lich konnte man doch auch Uber den Hausbau fir Mobel werben und zusétzlich Arbeit fur die
Belegschaft sichern (s. auch: 60 Jahre und kein bisschen morsch. Deutsche Werkstatten Hellerau 1994).

Nachdem im Jahre 1937 eine Richtlinie Gber die Einsparung von Baustoffen guiltig wurde, die auch den Baustoff Holz
einbezog, erfolgte 1938 die Zwangsbewirtschaftung durch die Einsetzung eines Generalbevollméchtigten fir die
Bauwirtschaft, der den kontingentierten Verbrauch aller wichtigen Baustoffe zu Giberwachen hatte (s. Gaber 1939).
Damit wurde die Anwendung von Holz im Hochbau wieder eingeschrankt. Schon 1937 hatte der
Reichsarbeitsminister eine Verordnung zur Verwendung von Holz im Hochbau (BGBI 1, S. 728 — s. Merkblatt 1938)
erlassen. Obwohl Holz generell durch die Substitution von Beton und Mauerwerk eingespart werden sollte, war die
Anwendung von Holzfachwerkwanden als Ersatz fir Mauerwerkswande ausdriicklich empfohlen. Auf3erdem stand an
vorderster Stelle die Einsparung bzw. der Ersatz des kriegswichtigen Stahls (s. Kersten 1938). Die ausdriicklichen
Anwendungsempfehlungen der Richtlinien des deutschen Amtes fiir Roh- und Werkstoffe zur Anwendung des
Holzes bei Hallenbindern und landwirtschaftlichen Bauten fiihrte gleichzeitig zu intensiven Forschungen zum
sparsamen Einsatz. Kersten verweist 1938 in diesem Zusammenhang auf: ,Zahlreicher denn je sind die
Anwendungsmaoglichkeiten des Holzes, und verschiedene Griinde, die bisher die Verwendung dieses Baustoffes
beschrankten, sind dank sorgfaltiger Priif- und Forschungsarbeiten gegenstandslos geworden. Die
Stahlverknappung spielt, wie das auch zur Zeit des Weltkrieges der Fall war, die ausschlaggebende Rolle.*

Der Holzhausbau kam durch die Kontingentierung aber nicht zum Erliegen. Noch 1942 boten (ber siebzig
Holzbaufirmen vorgefertigte Holzhduser an. Dagegen waren es 1939 nur sechzehn Firmen (s. Junghanns 1994).

Die Tafel 3.21 zeigt weitere Siedlungen aus dieser Zeit. So wie hier exemplarisch dargestellt, durfte es wohl noch
zahlreiche Beispiele fir ganze Siedlungen oder Einzelh&user in Deutschland geben. Allein auf die vielen
Einzelbeispiele in den Katalogen kann deshalb im Rahmen der Studie nicht eingegangen werden. Ein genauer
Uberblick kann wegen des nicht vorhandenen Datenmaterials zur Zeit nicht gegeben werden.

Die nationalsozialistische Wohnungspolitik orientierte bis 1940 vor allem auf die Lésung der anstehenden
Wohnungsfragen durch eine Férderung des Baus von Einfamilienhaussiedlungen, Kleinsiedlerstellen und
Landarbeiterwohnungen und folgte damit der Politik der zwanziger Jahre. Gegen Ende der drei3iger Jahre leitete
Hitler selbst eine Wende in der Wohnungspolitik ein, indem er den Aufgaben des Wohnungsbaus, insbesondere fiir
die Zeit nach dem Kriege, héchste Prioritéat beimall (FUhrererlass vom 15.11.1940, s. Fehl/Harlander 1984). Der
Bedarf an Wohnungen im eigenen Reichsgebiet und der geschéatzte Bedarf in den eroberten Reichsgebieten
erforderte eine Abkehr von der Kleinwohnung, die auch keinesfalls der gewiinschten Geburtenfreudigkeit forderlich
war. Es wurde festgelegt, dass 80 % der Wohnungen Vierraumwohnungen mit einer Mindestgréf3e von 75 m2 sein
sollten. Der Umfang der Aufgabe war so gro3, dass nur durch eine konsequente Kostenreduzierung in Verbindung
mit einer umfassenden Rationalisierung und Industrialisierung, Normung und Typung, die Aufgabe zu bewadltigen
war.

LAn die Stelle handwerklicher Kleinarbeit mit individuellen MaRen muss die bauseitige Auslieferung fabrikmafig
hergestellter Fertigteile treten, die an der Baustelle lediglich anmontiert werden...” (entnommen Fehl/Harlander
1984). Fortan wurden auch die Wohnungsgrundrisse getypt und ,Reichseinheitstypen” fiir Wohnungen entwickelt.
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HOLZHAUSBAU
Jalousiebau
Siedlung Dresden-Hellerau

1933 /1934

Beschreibung / Konstruktion:

¢ Ausflihrung: Deutsche Werkstéatten Hellerau
+ Siedlung in der Gartenstadt Hellerau, Am Sonnenhang mit 15 Holzhdusern

1934: Blick in die StraRe Am Sonnenhang von Nordosten
mit den Hausern von Architekt Eugen Schwemmle,

vorn das eingeschossige, mit Ochsenblutfarbe
gestrichene Haus von Prof. Wilhelm Kreis "

(heutiger Zustand s. Farbfoto rechts)

Literatur:

1)

Meissner, Else: Holzhaus-Schau in Hellerau. In: Innendekoration 45 (1934), S. 338
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HOLZHAUSBAU
Tafelbau / Fachwerkbau / Skelett-/Gerippebau / Blockbau 1926 / 1927 / 1936 / 1938
Siedlungen

Tafel- und Skelettbau: Siedlung Landau in der Pfalz, 1926 bis 1951

8 Hauser in Tafel- und Skelettbauweise

Tafelbau ! . Skelettbau BT B T Tafelbau

Fachwerkbau: Siedlung Neustadt an der Weinstrae, 1936 / 1938

10 Doppelhauser in Fachwerkbauweise, daneben weitere Bauten in Mischbauweise (Untergeschoss Massiv-, Obergeschoss Fachwerkbauweise)

Skelett- und Blockbau: Siedlung Niesky, GoethestraBRe, 1927 / 1936

links Skelettbauten 1936 , ganz rechts das
Direktorenhaus in Blockbauweise 1927

Literatur:
1) StrauB3, Thomas: Untersuchungen zur Lebensdauer von vor 1945 errichteten Holzhdusern. Diplomarbeit an der Fachhochschule Eberswalde 2001
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Doch die Niederlagen von 1941, die zunehmenden Kriegszerstdrungen im eigenen Land und die Fortfihrung der
Rustung fiihrten zur Aufgabe der Planungen fiir den Wohnungsbau nach dem ,Endsieg“, so viel Wohnraum wie
mdglich bei sparsamstem Materialeinsatz auszufiihren. Aus der Not heraus verkiindete 1943 der Leiter der Abteilung
Gebaudeplanung beim Reichskommissar fiir sozialen Wohnungsbau das Programm zur Errichtung von
.Behelfsbauten“ mit den entsprechenden technischen und administrativen Richtlinien (s. Schmidt, K. 1943). Als
Gegenstrategie zur Bombardierung der deutschen Bevélkerung mit dem Ziel der Schwachung der Kampfkraft durch
die Alliierten erhielten diese Behelfsbauten ,zur Festigung der inneren Front“ die gleiche Prioritat wie der Bau von
Rustungsbetrieben (die auch in dem per Erlass am 15.1.1943 verhangten Neubauverbot ausdriicklich ausgenommen
waren).

Und hier spielte der Holzbau wieder eine wesentliche Rolle. Der Beauftragte fiir Normungsfragen des
Rustungsministers Albert Speer Ernst Neufert wurde mit der Entwicklung von hochgradig typisierten Bauten mit der
MaRgabe einfachster Ausstattung beauftragt, und ihm wurde aufgetragen, alles wegzulassen, was unter Anlegung
eines strengen KriegsmalRstabes entbehrlich ist. Die zu errichtenden Behelfsunterkiinfte sollten als Einheitstypen
entwickelt werden. Neufert entwickelte gemeinsam mit der Holzhausindustrie einen zweigeschossigen Holzbau, der
als Vierspanner mit drei Zimmern und offener Kochnische durchgeplant war. Er war in Holztafelbauweise konzipiert
und konnte unverputzt oder verputzt ausgefiihrt und geliefert werden. Neufert legte die Plattenbreite mit 1,25 m fest.
Ungefahr 25.000 mal wurde dieser Typ ausgefihrt (s. Tafel 3.22). Neufert definierte das Ziel und Ergebnis der
Entwicklung wie folgt (s. Neufert 1943a): ,Der totale Krieg fordert gebieterisch die Beschrankung unserer
Lebensbedirfnisse auf das unbedingt Notwendige. Auch im kriegsbedingten Wohnungsbau miissen wir uns
beschranken, um mit einem Mindestaufwand von Baustoffen und Arbeitskraft recht vielen Familien Wohnungen zu
beschaffen... Damit ist die Voraussetzung fiir eine permanente Massenherstellung und damit fir eine
Industrialisierung des Bauens gegeben, die bei der bisherigen Vielfalt der Baumafie und Formen nicht mdglich war.
Der Kriegseinheitstyp bedeutet daher eine Wende im Bauwesen, der auch auf die anderen kriegsbedingten Bauten
nicht ohne EinfluR bleiben wird."

Ab 1944 wurde dieser Typ nicht weiter propagiert, sondern ein neuer Typ (Reichseinheitstyp 001) aufgelegt, eine
Wohnlaube mit 22 m2 Grundflache (s. Tafel 3.23), die angeblich 300.000 mal errichtet wurde (s. Fehl/Harlander
1984).

Eine der letzten groRen Siedlungen wurde 1944 in Ludwigsfelde fir Arbeiter und Angestellte der Mercedes-Benz-
Flugzeugwerke errichtet (s. Tafel 3.24).
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HOLZHAUSBAU
Holztafelbau 1943 / 1944
Kriegseinheitstyp

Beschreibung / Konstruktion:

+ ab 15.03.1943 erlassener Einheitstyp, der ca. 25.000 mal ausgefiihrt wurde und dessen Fertigung per Erlass vom 15.04.1944 auslief

von Professor Neufert aus einem zuerst in Holzbauweise in groBen Serien erstellten 16-Familienhaus flir Bombengeschéadigte entwickelt worden u.a. unter folgenden
Forderungen:

- Beschrankung der Wohnflache auf das wohnungspolitisch gerade noch vertretbare MaR
- weitgehende Einschaltung ungelernter Arbeitskréfte
- Anwendbarkeit auf alle Bauweisen
¢ auRere Erscheinung variierte vom Holzbau bis Putzbau, je nach den industriell hergestellten Montageteilen
+ Ublichste Grundrissanordnung: Doppelhaus mit Dreizimmerwohnungen an den Giebelseiten und Zwei- bis Dreizimmerwohnungen an der mittleren Trennwand
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Grundrisse Erd- und Obergeschoss

Ansicht als Doppelhaus in Holztafelbauweise

Literatur:

1) Neufert, Ernst: Die Plane zum Kriegseinehitstyp. In: Der Wohnungsbau in Deutschland (1943) 13/14, S. 233-240

2)  Neufert, Ernst: Moglichkeiten der Gestaltung beim Kriegseinheitstyp. In: Der Wohnungsbau in Deutschland (1943) 17/18, S. 279-282
3)  Fehl, Gerhard; Harlander, Tilman: Hitlers sozialer Wohnungsbau 1940-1945. In: Stadtbauwelt (1984) 48, S. 2095-2102
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HOLZHAUSBAU

Holztafelbau 1944

Reichseinheitstyp 001

Beschreibung / Konstruktion:

+ am 22.09.1944 als Nachfolger des Kriegseinheitstyps (s. Tafel 3.22) erlassen: ,Zudem erwies sich bei weiterer Zuspitzung der Kriegsnot der gewahlte ‘fir den
deutschen Menschen selbstverstandliche Standard” als zu hoch: “deshalb muB zu einer bescheideneren Bauweise ibergegangen werden, um zunéchst den
dringendsten Bedarf der Iuftgeschadigten Familien zu decken”.“ (in " mit Zitat von Ley 1943)

+ von Hans Spiegel entwickelt als Wohnlaube mit 22 m? Grundflache
da jedes Material verwendet werden sollte, dachte Spiegel auch an den Einsatz von Rundhdlzern (s. Ansicht)

+ bis Ende des Jahres 1944 angeblich 300.000 mal fertiggestellt bzw. im Bau befindlich
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Spiegels Vorschlage zur Nutzung nach dem Krieg

Literatur:
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Fehl, Gerhard; Harlander, Tilman: Hitlers sozialer Wohnungsbau 1940-1945. In: Stadtbauwelt (1984) 48, S. 2095-2102
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HOLZHAUSBAU
Holzbauweise (z.Zt. noch unbekannt) 1943 / 1944
Siedlung Ludwigsfelde, Walther-Rathenau-StraRe

Beschreibung / Konstruktion: "

+ als Werksiedlung des kriegswichtigen Daimler-Benz-Flugzeugmotorenwerkes in Ludwigsfelde
bei Berlin Giber 100 Holzhauser gleichen Typs erbaut
+ handwerkliche Ausfiihrung von sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern

I?
i{l'u .

Literatur:
1) Junghanns, Kurt: Das Haus fir alle — Zur Geschichte der Vorfertigung in Deutschland. Verlag Ernst & Sohn, Berlin 1994
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4  Zur Entwicklung neuer Holzhausbauweisen

4.1 Einleitung

Die Entwicklung neuer Hausbauweisen in Holz geht zuriick bis in das 19. Jahrhundert, als fir die Siedler in Amerika
und Australien sowie im Zusammenhang mit weitrdumigen Kriegshandlungen Unterkiinfte notwendig wurden, die
schnell errichtet, aber auch Uber weite Strecken zweckmafig transportiert werden konnten.

In der Fachliteratur unterschied man bei der Erdrterung der neuen Holzhausbauweisen prinzipiell drei

Konstruktionsprinzipien:

o die Skelett- oder Stéanderbauweise, auch haufig als Standerfachwerkbau oder Gerippebau (Kress 1935)
bezeichnet (s. Abschnitt 4.2 und Tafel 4.1),

e den Tafel- oder Plattenbau (s. Abschnitt 4.3 und Tafel 4.3),

¢ den Blockbau (s. Abschnitt 4.4 und Tafel 4.4).

Tabelle 4.1:  Entwicklung der Wandbauarten fiir neue Holzbauweisen in Deutschland ab 1880
Zeit Konstruktion / | Ausfihrung
Bauweise
ab 1880 Holztafelbau - geschosshohe Tafeln aus Kantholzrahmen von 1,0 m Breite
- Tafelhthe in Stockwerkshéhe
- keine Dammung in der Tafel (stehende Luftschicht) — Serienfertigung
von Baracken
ab 1915 Holztafelbau / - Entwicklung von tragenden Wandsystemen aus Kanthdlzern (bis 14 cm dick) mit
bis 1925 Holzplattenbau beidseitiger Brettschalung und Isolierpappeinlage, ohne Dammung in der Tafel
- Tafelbreiten 0,65...1,20 m
- hoher Vorfertigungsgrad mit Elementlangen von 1,0 bis 4,0 m
- ab 1942 Tafelbreite 1,25 m
ab 1920 Holzgerippebau / | - Weiterentwicklung der (amerikanischen) Holzgerippebauweise fir ein- bis
bis 1980 Holzrahmenbau viergeschossige Geb&aude mit normierten Holzquerschnitten
- Die Zwischenraume erhielten Torfdammung oder waren ohne Fillung (stehende
Luftschicht). Spater wurden verschiedenartige Ausmauerungen (z.B. Bimsbeton,
Schwemmsteine, Hohlblocksteine) oder Hobelspane, senkrecht stehende Bohlen /
Bretter, Holzwolle-Leichtbauplatten verwendet.
- 12 bis 15 cm Wanddicke
- patentierte Bauweisen:
Bauweise Frank
Bauweise Dr. Seidel
Freiburger Gerippebauweise
Gittergerippebauweise
FaFa-Bauweise
Bauweise Schelling
Bretter-Trog-Bauweise
ab 1900 Holzblockbau - ausschlief3lich Verwendung maschinell hergestellter und gehobelter Blockbohlen
bis 1945 gleicher H6he mit Nut und Feder und u.U. Verdibelung (Dicke 7 cm, Hhe 16 cm)

- Eckauskragung 25...30 cm, jede Bohle beidseitig je 1/4 Bohlenh6he ausgeklinkt
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Waéhrend fiir den friihen Barackenbau schon immer der Tafelbau vorherrschte, wurde der Skelettbau in Deutschland
speziell im Zuge der Entwicklung der Hausbauweisen nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt. Ma3geblichen Anteil
hatten daran die Deutschen Werkstatten Hellerau, die diese Entwicklung ab 1925 vorstellten. 1931 schéatzte man ein,
dass diese Bauweise die am haufigsten verwendete Hausbauweise ist (Franke 1931). Fir Wachsmann war der
Gerippebau eine Moglichkeit der Herstellung variabler Gebaudestrukturen aus einem ,.... in allen Teilen véllig
gleichen Stiel- und Riegelwerk...“ (Wachsmann 1931).

Als Plattenbau bezeichnete man fertige Tafeln, 8...12 cm dick (Wand-, Decken-, Fenster-, Tlrtafeln), analog der
Doecker’schen Baracke, aber ohne Fugenleisten, sondern mit groRflachiger Verschalung.

Beim Blockbau konzentrierte man sich, bei Beibehaltung des historischen Konstruktionsprinzips, auf die industrielle
Herstellung der Blockbohlen und auf die Vereinheitlichung der Konstruktions- und Detailpunkte. Die Gestaltung der
Hauser wurde dadurch verbessert, dass die Bohlen eine leichte Profilierung erhielten, die den Gebauden den
massigen (massiven) Eindruck nahm.

4.2 Holz-Gerippe-Bauweise / Holz-Rahmen-Bauweise
(Tafel 4.1)

Der Holzgerippebau geht zurtick auf die amerikanischen Bauweisen des 19. Jahrhunderts. Mit der Entwicklung
maschineller Holzbearbeitungsmethoden entstanden auch die ersten industriell herstellbaren Holzhausbauweisen,
wie z. B. die Balloon-Frame-Konstruktion des Amerikaners George Washington Snow. Hinzu kam noch die
Entwicklung der Nageltechnik mit der Mdglichkeit industriell herstellbarer Nagel. Damit konnte in Nordamerika und
Australien ab den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts in rationeller Weise mit Holzhausern der steigende Bedarf
an Wohnbauten befriedigt werden.

Bei den Standardausfihrungen (balloon-frame, braced-frame, western-frame u.a.) sind Stiele (4,5 x 10 cm) und
Balken (4,5 x 20 cm) in 45 cm Abstand ohne Verstrebungen angeordnet. Die Aussteifung sicherte eine diagonal
aufgenagelte Schalung.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchten verschiedene deutsche Firmen, das traditionelle Fachwerk mit seinen
zimmermannsmaRigen Verbindungen weiterzuentwickeln und durch modernere Verbindungen wirtschaftlicher zu
gestalten (s. auch Tabelle 3.1 im Abschnitt 3). Diese Versuche fihrten in der Folgezeit zu einer Reihe neuartiger
Holzgerippebauweisen (s. Tabelle 4.1).

Nach Junghanns gab es in Deutschland eine Firma, die bereits seit 1868 Holzhauser in Einzelfertigung und seit 1884
in elementierter Serienfertigung produzierte: die aus einer Werft fir Holzsegelschiffe hervorgegangene Wolgaster
Aktiengesellschaft fiir Holzbearbeitung, ab 1907 unter dem Namen Wolgaster Holzindustrie A.G. firmierend. Ein
friihes Beispiel aus der Fertigung dieser Firma lasst sich fur 1890 in Berlin als weiterentwickelter Fachwerkbau mit 12
cm Ziegelausfachung und Holzverschalung nachweisen (s. Tafel 3.3). Die Firma betétigte sich auch auf dem Gebiet
der Entwicklung von Lazarettbaracken, erhielt hierfir 1897 auf der Weltausstellung in Brussel einen ersten Preis und
betrieb ab 1900 die Weiterentwicklung der Blockbauweise, stark ausgerichtet auf die immer noch vorherrschende
Vorliebe des Deutschen Birgertums fir den Schweizerhausstil. Dieser Entwicklung folgte ab 1910 die
Weiterentwicklung des Fachwerkbaus hin zum Skelettbau / Gerippebau mit durchgehenden Schalungsbrettern an
der AuRenseite und Torffullung zwischen den Sténdern. (s. Junghanns 1994) .

Grundsatzlich versuchten die Firmen, mit vereinheitlichten Querschnitten fiir die Schwellen, Stiele und Rahme
auszukommen (z.B. 5/10, 6/10, 6/12, 8/10, 10/10, 10/12, 12/12; siehe Strauf3 2001). Neben eingeschossigen Bauten
realisierte man auch zwei- und dreigeschossige Gebéaude (s. Tafeln 4.1a, 4.1b und 3.13).

Neufert hat 1929 sein zweigeschossiges Wohnhaus bei Weimar in Anlehnung an die Ballon-frame-Bauweise fast
ausschlief3lich aus regional verfligbaren Materialien errichtet, wobei er den Bauprozess so rationalisierte, dass das
Haus in 6 Wochen bezugsfertig war.

Bis 1930 z&hlte die Holz-Gerippebauweise neben der Tafelbauweise zu den haufigsten Bauweisen, wurde dann aber
ab 1937 selbst von der Holzbauindustrie nicht mehr als Bauweise genannt (s. Deuschler 1937). Realisiert wurden
nicht nur Wohnhéauser, sondern auch Kinderheime, Jugendherbergen und Blrogebaude (s. Wachsmann 1930,
1931).
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien 1920 - 1945
Skelett- /| Gerippe-/ Standerbau

Skelettbauweise Christoph & Unmack " Jalousiebauweise Deutsche Werkstitten Hellerau ?
(1940 im Firmenkatalog von Christoph & Unmack Sonderbauweise genannt)
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C&U-Bauplatte (Lignatplatte)
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Genormter Holzgerippebau

Ausfuhrungsbeispiel: zweigeschossiges Dreifamilienhaus
in der Siedlung Dresden/Leubnitz-Neuostra,
Baujahr 1927 (aus "; s. auch Tafel 3.13)
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IB Dr.-Ing. W. Rug & Partner und FH Eberswalde, FB Holztechnik Tafel 4.1a  Seite -55-




Studie Lebensdauer von Holzhausern

HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien
Holzskelett- / Holzgerippe- / Holzstanderbauweise

Mehrgeschossiger Holzskelettbau
Ausflhrungsbeispiel: dreigeschossiges Wohnhaus in Kassel

+ Wohnhaus fiir neun Familien

¢ Ausfiihrung des Holzgerippes durch Herrn Zimmermeister RDZ. Adolf Bischoff in Kassel-Vettenhausen

+ Bauzeit ,zwischen dem ersten Spatenstich und der schliisselfertigen Ubergabe“: 4 > Monate

+ Wandaufbau:

- Holzgerippe aus dreilagig lamellierten Holzquerschnitten, bei denen die beiden duleren Holzbohlen in
ganzer Hohe durchgefiihrt wurden (auch ,Lamellenbauweise” genannt)

- auere Verkleidung: verputzte, 5 cm starke JBU-Holzbeton-Leichtbauplatte

- zwischen Platte und Holzgerippe als Isolierung eine Lage teerfreier Pappe

- innere Wand- und Deckenverkleidung urspriinglich mit einer 2 %2 cm starken verputzten Leichtbauplatte
geplant, auf Bauherrenwunsch jedoch 6 mm starke Asbest-Zementplatte ,Fibrola“ auf 18 mm starker
Holzschalung ausgefiihrt
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien
Gerippebau; Sommerhaus von Albert Einstein

1929 - 1932

+ Albert Einstein (1879-1955) wohnte und arbeitete von 1929 bis 1932 in den Sommermonaten in diesem Haus in Caputh bei Potsdam

+ Architekt: Konrad Wachsmann (1901-1980)

Fotos: Thorsten Kober 1997
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Wachsmann empfahl 1931 aufgrund seiner Erfahrungen im Holzhausbau ausdriicklich die Gerippebauweise fiir die
Entwicklung von Hausern fir das Reichssiedlungsprogramm fiir Erwerbslose, wobei er neben eingeschossigen
Bauten auch Uberlegungen zur Herstellung von zweigeschossigen Reihenhdusern anstellte. (s. Wachsmann 1931).

Studie Lebensdauer von Holzhdusern

Der prominenteste Fertighausbesitzer war Albert Einstein, fir den Konrad Wachsmann ein Sommerhaus (s. Tafel
4.2) nach seinem Ausscheiden bei Christoph & Unmack entwarf. Von 1929 bis 1933 lebte Albert Einstein in diesem
Haus. Das Haus, um das heute zwischen Erben und Gemeinde gestritten wird, war lange Jahre Begegnungsstatte
fur Wissenschaftler der Akademie der Wissenschaften der DDR (s. auch Griining 1994). Da das Haus aber einige
Jahre leer stand, sind eine Reihe von Schaden vorhanden. Kober hat in seiner Diplomarbeit Sanierungsvorschlage
erarbeitet (s. Kober 1997).

4.3 Holztafelbauweise
(Tafel 4.3)

,Das Tafel- oder Plattenhaus besteht aus einzelnen Wandtafeln, deren Breite so bemessen ist, daf? sie beim
Transport und Zusammenbau aufs einfachste gehandhabt werden kénnen. Die Hohen dieser Tafeln richten sich
nach den jeweiligen Geschosshohen. Wesentlich bei der Konstruktion ist, da die einzelnen Tafeln, bei denen man
Wandtafeln, Fenstertafeln und Turtafeln unterscheidet, fix und fertig in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle
miteinander verbunden werden. Die Dichtung der zwischen den Platten verbleibenden Stof3fugen ist derart sorgféltig,
daf? Undichtigkeiten (Zugerscheinungen), wie sie leicht bei unfachgemafler Herstellung auftreten, vollkommen
vermieden werden. Mit einem letzten Anstrich versehen, ist das Haus alsdann bezugsfertig. Diese Bauweise stellt die
schnellste Methode dar, ein Haus zu errichten. Fenster und Tiren werden schon in der Fabrik angeschlagen und
verglast. Decken, FuBboden und Dachschalung bestehen ebenfalls aus entsprechenden Tafeln. Derartige Tafel- und
Plattenbauten kénnen ohne Materialverlust und mit geringen Aufwendungen beliebig oft zerlegt und an einem
anderen Ort wieder aufgebaut werden. Jedermann hat also die Mdglichkeit, wenn es ihm an seinem bisherigen
Standort nicht mehr geféllt, sein Haus gewissermalRen auf den Riicken zu nehmen und es an einen andern, seinem
Bewohner geeigneter erscheinenden Platz zu verbringen.” (s. Deuschler 1937)

Der Amerikaner John Hall legte etwa ab 1840 mit seinen Ideen zur Herstellung von standardisierten Holztafeln den
Grundstein fir die Fertigung von Hausern in Tafelbauweise. Aber nicht nur Wohnhauser wurden vorgefertigt, auch
hélzerne Behelfskirchen, Hotels und Hallen (s. Junghanns 1994 und Wurm 1966).

1880 entwickelte in Europa der Rittmeister Doecker aus Kopenhagen die Grundprinzipien des Holztafelbaus.
Baracken fur kriegsbedingte und zivile Zwecke wollte er aus streng typisierten, 1000 mm breiten, geschosshohen
Tafeln in Holzbauweise herstellen (s. Junghanns 1994, Wurm 1966, Lange 1895). Die Dicke der Tafeln betrug nur 25
mm.

Die damals noch unbekannte Firma Christoph & Unmack aus Niesky in Sachsen erwarb das Patent und gewann
damit einen 1885 vom Roten Kreuz ausgeschriebenen Wettbewerb fiir die beste Lsung fir eine Konstruktion
transportabler Lazarettbaracken. Dies war ohne Zweifel der AnstoRR fiir die spatere Entwicklung dieser Firma zu einer
der bekanntesten Holzbaufirmen in Deutschland.

Waéhrend die Tafeln nach dem Doecker-Patent aus einem Holzrahmen bestanden, der wahlweise mit Stoff oder
getranktem Papier bespannt war, verbesserte die Fa. Christoph & Unmack das Patent, indem der Rahmen auf 1,10
m Breite vergréRert wurde, und ersetzte das wenig dauerhafte Wandmaterial durch diinne Brettlagen. Lange
berichtete 1895, dass allein die Firma Christoph & Unmack bis zu 1000 Stiick der nach dem Doeckerschen Patent
produzierten Baracken abgesetzt hat. Weitere Lizenznehmer in dieser Zeit waren die Fa. Strohmeyer in Constanz
und die Firma Weber in Falkenberg bei Kdln. Im Jahre 1898 erfolgte dann eine weitere Verbesserung der
Wandplatten und die komplette Vorfertigung der Platten im Werk (s. auch Tafel 4.3a).

Nach ihrer Bewahrung im Lazarettbarackenbau wurde sie haufig beim Bau von Siedlungsh&ausern, aber auch fur
Schulen, Turnhallen und Kindergéarten eingesetzt. Zunéchst benutzte man aber nicht den Begriff des Holztafelbaus,
sondern pragte den Begriff Plattenbau.

Die Holztafelbauweise erreichte einen hohen Entwicklungsstand. Schon ab 1900 wurden Holzh&user in
Holztafelbauweise von verschiedenen Firmen industriell hergestellt. Darunter waren neben Christoph & Unmack
(Tafel 4.3d) weitere recht grof3e Firmen wie die Holzhaus- und Hallenbau-Ges., Miinchen, die Deutsche
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Barackenbaugesellschaft, KéIn, Ferdinand Bendix S6hne, Berlin, die Otto Loeb und Co. Holzhausbau, Falkensee
(Tafel 4.4) sowie die Fa. Hontsch & Co., Niedersedlitz, die i. a. auch Niederlassungen im Ausland unterhielten.
Weitere Hersteller von Plattenbauten waren in dieser Zeit die Fa. Pohlmann Hamburg (Tafel 4.3d), die
Holzbaugesellschaft Gottfried Hagen in Hamburg und die Fa. Griinzweig und Hartmann in Ludwigshafen.

1914 wurde auf der Darmstadter Kiinstlerkolonie zum ersten Mal ein von Prof. Albinm{ller entworfenes zerlegbares
und transportables Holzhaus gezeigt. Die neuen Entwicklungen im Hausbau wurden seitdem regelmagig auf
nationalen Gewerbeschauen vorgestellt.

Die Holztafelbauweise wurde von da an von etlichen etablierten Firmen immer wieder nach den individuellen
Winschen der Kunden ausgefiihrt oder je nach Ausrichtung der Wohnungspolitik propagiert.

Selbst von sliddeutschen Holzhausherstellern wurde der Holztafelbau haufig ausgefihrt, siehe Schwarzwalder
Dauer-Holzbau Baiersbronn, Ingolstadter Holzhauser — Uhimann Holzindustrie Ingolstadt, Allgemeine Holzbau-AG
Berlin und Ludwigshafen, Holzhaus- und Hallenbau Ges. mbH Minchen, Isartaler Holzhausbau Miinchen, HP-
Holzhausbau Stuttgart-Munchen.

MaRgeblich an der Einfihrung und Weiterentwicklung der Tafelbauweise im Holzhausbau beteiligt waren auch die
Deutschen Werkstatten Hellerau, die eigentlich durch die sogenannten ,Maschinenmdébel” bekannt geworden waren.
Wie auch bei ihren ,Maschinenmdbeln* wurden die Hauser mit sehr hohem Qualitatsbewuf3tsein entworfen und
gefertigt und man bezeichnete sie in der Fachwelt auch als ,Maschinenhauser.

Die bekannte Firma Fried. W. Lohmdiller (siehe Tafel 4.3c) propagierte 1938 Klein-Typen-Hauser in
Holztafelbauweise mit folgenden Worten: ,Der Leitgedanke bei der Schaffung dieser Typenbauten war: Im Sinne der
Neugestaltung der gesamten deutschen Lebensform jedem Volksgenossen — dem Minderbemittelten, wie dem
Kinderreichen, dem Siedler, wie dem Arbeiter — eine Heimstatte zu schaffen — ein Haus, das er sich leisten kann, das
kostenmafig und in der laufenden Miete seinem Lohn angepal3t ist. Darum verzichtet der kleine Mann lieber auf
allen Luxus, denn es ist immer noch besser ein eigenes, wenn auch bescheidenes Heim zu besitzen, als in
Mietskasernen seelisch zu leiden. Es galt, ebenso wohlfeile wie gute und dauerhafte Eigenheime zu schaffen, von
niedrigem Erstellungspreise, die sich leicht und billig bewirtschaften lassen und geringste Unterhaltungskosten
verursachen. — Obwohl das gutgebaute Holzhaus alle diese Grundeigenschaften schon in sehr hohem Mal3e besitzt,
so mussten diese doch auf das Uberhaupt erreichbare Maximum gesteigert werden, bei groRter Sparsamkeit an
Raum und Baumaterial.“ (Lohmuller 1938)

Die Einbeziehung von immer mehr Fremdarbeitern in die Kriegsproduktion des Zweiten Weltkrieges erforderte neben
der Realisierung der ,Reichseinheitstypen” fir Behelfsheime eine groRe Produktion von Baracken, die nur unter
grof3ter Sparsamkeit bei strenger Typisierung der Elemente nach dem Modulprinzip realisiert werden konnte. Auf
dem Hohepunkt dieser Entwicklung gab es 1943 im Reichsgebiet ca. 74.000 Lager firr 6 Millionen Zwangsarbeiter. *
Alle Elemente konnten per Hand montiert werden. Eine leichte Zerlegbarkeit wurde durch den Verzicht auf
zimmermannsmaRige Verbindungen erreicht. Die Verbindungen bestanden ausschlieRlich aus Iésbaren
Verschraubungen, Knotenblechen und Winkeln.

Mit hohem Vorfertigungsgrad wurden Platten, die einem festgelegten Raster entsprachen, in grof3en Serien
hergestellt und montiert. Durch die Anwendung der Tafel- oder Plattenbauweise war es mdglich, die Herstellung der
Hauser in vollkommener Weise zu mechanisieren. Die Bauelemente des Tafelbaues waren fertige Wand-, Fenster-,
Tar-, Dach-, Decken- und FuRBbodentafeln, die in sich vollkommen genormt sein konnten. Da die einzelnen
Wandtafeln bis auf den letzten Anstrich ganzlich in der Fabrik fertiggestellt wurden, waren sehr kurze Montagezeiten
mdglich (s. Tafel 4.4).

,Das innere Geflige einer solchen Wandtafel ist nach denselben Grundsatzen aufgebaut wie die Wandkonstruktion
des Fachwerkbaues. Auf einem etwa 3 cm starken Rahmen wird von aul3en eine waagerechte mit Nut und Feder
versehene Schalung aufgebracht. Zwischen den Rahmen wird eine 2 cm starke Torfplatte angenagelt. Dann wird ein
2 cm starker Verstarkungsrahmen aufgeschraubt, auf den eine Rauhspundschalung kommt, die als Unterlage fiir
eine Sperrholz- oder Bauplatte irgendwelcher Art dient.” (Wachsmann 1930)

Nicht alle Firmen arbeiteten mit mehrteiligen Rahmen, sondern vielfach wurden einteilige Rahmen verwendet. Diese
konnten auch verklebt sein. In der haufigsten Ausfiihrung wurden Tafeln mit ruhender Luftschicht als Dammung
verarbeitet. Eine zusatzliche Dammung in Form von Torfflllungen war aber jederzeit bestell- und ausfihrbar.

! Anmerkung: Nach neueren Untersuchungen gab es ca. 13 Mio. Fremdarbeiter, die im zivilen und industriellen Bereich
beschaftigt waren.
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien 1870 - 1945
Tafelbauweise

Briimmer’sche Baracke als zerlegbares, transportables Landhaus, 1902 "
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HOLZHAUSBAU

Konstruktionsprinzipien

Tafelbauweise

1932

Deutsche Werkstatten Hellerau — Platten- / Kassetten- oder Schwartenbauweise
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien 1932
Tafelbauweise
Bauweise der Fa. Lohmiiller, Gusten ?
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien
Tafelbauweise

1932

Tafelbauweise Christoph & Unmack, Niesky "

Abb. 14 bis 16.
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Literatur:
1) Neufert, Ernst: Der Holzhausbau. In: Zentralblatt der Bauverwaltung 52(1932)2, S. 20-23
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien 1931
Holztafelbauweise — Aufbau eines Hauses

Historische Fotos aus einer Firmenschrift der Holzhausbau Otto Loeb & Co., Falkensee 1931

8.00 Uhr: Abfahrt von der Fabrik

i

10.30 Uhr: Die zweite Tafel ist aufgestellt.

A

10.45 Uhr: Die erste Eckverbindung ist hergestellt. 16.00 Uhr: Das Haus ist gerichtet.

Und 65 Jahre spater ...

Die Dachbinder sind - Das Haus ist gerichtet.

Innenwandanschlisse teilmontiert.

Ankunft auf der Baustelle Die erste Tafel schwebt ein. Erste Eckverbindung und

Literatur:
1) Firmenschrift Holzhausbau Otto Loeb & Co., Falkensee 1931
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4.4 Blockbauweise
(Tafel 4.5a und 4.5b)

.Der Blockbau besteht aus massiven, horizontal aufeinandergeschichteten Blockbohlen, die durch Nut, Feder und
Verdiibelungen miteinander verbunden sind und deren Ecken durch Uberschneidungen auf das sorgfaltigste
zusammengehalten werden. Diese Bauweise stellt die schwerste Konstruktion dar.” (Deuschler 1937)

Die Weiterentwicklung der Blockbauweise konzentrierte sich vor allem auf die industrielle Herstellung von qualitativ
hochwertigen Wandbohlen (i. a. mit einer Dicke von 70...100 mm und einer H6he von 160...200 mm). Nut und Feder
sollten die Bohlen gegen seitlicheVerformungen sichern. Zusétzlich ordnete man Holzdollen in bestimmten
Absténden an. An den Ecken liel? man die Bohlen i.a. 250...300 mm Uberstehen und klinkte die Bohlen ober- und
unterseitig um je ¥ der Bohlenhdhe aus. Wegen der geringeren Auflast bei Flachdachern empfahl Wachsmann dann
einen groReren Dachiiberstand. Innen wurden u.U. Sperrholzplatten angebracht. Auch war eine zusatzliche
Warmedammung durch innenseitiges Anbringen von Torfplatten méglich. (siehe Tafel 4.5a)

,An sich stellt das Blockhaus tiberhaupt den Inbegriff des Holzhauses dar. Denn abgesehen von den hohen
qualitativen Eigenschaften der Konstruktion zeigt es am reinsten das urwiichsige Material des Holzes.” (Wachsmann
1930)

Holzh&user in Blockbauweise ergénzten ab 1910 das Produktionsprogramm der Fa. Christoph & Unmack, hergestellt
aus 70 mm dicken gehobelten, getrockneten und gespundeten Bohlen.

1934 gaben Christoph & Unmack einen eigenen Katalog zu Wohnh&usern in Blockbauweise in der dritten Auflage
heraus mit tiber 30 ausgefihrten Beispielen und ihre Bauten wurden im Siedlungsbau, genauso wie der als
.Massivbauweise" propagierte Blockbau der Hontschwerke, angewendet. Es wurden hauptsachlich ein- und
zweigeschossige Bauten ausgefihrt (s. Tafel 4.5b).

Fur ein mittleres Einfamilienhaus benétigte die Firma Christoph & Unmack nach eigenen Angaben (s. Christoph &
Unmack 1934) fiir den Rohbau 6 Arbeitstage und fir den Innenausbau 2 bis 3 Wochen, so dass das Haus in 4
Wochen bezugsfertig war.

Zu den Anbietern von Hausern in Blockbauweise zahlten aber auch weitere Firmen wie die Wolgaster
Aktiengesellschaft fiir Holzbearbeitung, die Fa. Hontsch & Co. in Niedersedlitz, die Ingolstadter Holzindustrie A.-G.
oder die Isartaler Holzhausbau, Miinchen.
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien
Blockbauweise

1870 - 1945

Beschreibung / Konstruktion:

+ traditionell: liegender Blockbau, eine der altesten Holzbauweisen
,Beim Blockhaus lagern die Wandbohlen quer zur Faser libereinander. Das Holz wird daher weniger
statisch als wandbildend und warmeddmmend genutzt. Die aufeinanderliegenden Wandbohlen pressen
sich mit der Zeit durch Auflasten und durch eigenes Schwinden sehr zusammen, so dal3 ein Blockbau in
der Regel nach drei Jahren bis 15 cm niedriger ist als am Richtfest. Diese Zusammenpressungen sind
aber zur Fugendichtung der Wand nétig, das Dach mul3 daher besonders schwer gedeckt werden, damit
auch die obersten Wandbohlen noch geniigend Pressung erhalten.“ (Neufert 1932 in ")

+ spatere Entwicklung: Verwendung stehender Blockbohlen

1)
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Literatur:

1) Neufert, Ernst: Der Holzhausbau, Teil 1. In: Zentralblatt der Bauverwaltung 52 (1932) 2, S. 20-23

2)  Harbers, Guido: Das Holzhausbuch. Verlag Georg D.W. Callwey, Miinchen 1938
3) Junghanns, Kurt: Das Haus fir alle — Zur Geschichte der Vorfertigung in Deutschland. Ernst & Sohn, Berlin 1994
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien
Blockbauweise

1900 - 1925

. 15 L ? u
1905: Waldgut Villa Maria, vor 1907: Ferienhaus Heringsdorf,

Grafschaft Ringen n ) ) usfilhrung: Wolgaster Holzindustrie-A.G. 2

1921 oppe aus hrlstpsra e, Nieskg,
Ausfiihrung: Christoph & Unmack, Niesky )

1912: Nordisches Blockhaus,
Ausfiihrung Christgph & Unmack, Niesky 3

1925: Burgrllchés Wohnhaus,
Entwurf Prof. Albinmiller, Darmstadt;
Ausfiihrung: Christoph & Unmack, Niesky %)

1922: Holzhaus,
Entwurf Prof. Albinmiller, Darmstadt;
Ausfuihrung: Christoph & Unmack, Niesky 4

Literatur:
1)  Aufnahme von Eberhard Strobel, Gau-Algesheim
2)  Junghanns, Kurt: Das Haus fiir alle — Zug Geschichte der Vorfertigung in Deutschland. Ernst & Sohn, Berlin 1994
3) -: Firmen-Faltblatt zu Baracken, Hausern, Turnhallen. Christoph & Unmack, Niesky 1912
4)  Biermann, Georg: Holzh&user von Albinmdiller. In: Dekorative Kunst (1922) 42, S. 123-128
5)  Wentscher: Der Holzhausbau auf der Dresdner ,Jahresschau”. In: Die Baugilde 7 (1925) 15, S. 1030-1033
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4.5 Traditioneller Fachwerkbau — Weiterentwicklung
(Tafel 4.6)

.Beim ortsfesten Fachwerkbau bildet ein System von Stiel- und Riegelwerk den konstruktiven Rahmen des Hauses,
der von auf3en und innen verschalt und innen noch mit Platten oder ahnlichem bekleidet werden kann. Im Innern der
Wand sorgen die notwendigen Isolierstoffe und Luftschichten fiir die Warmehaltung. Mit dem Fachwerkbau ersteht
die Jahrhunderte alte Bauweise, die sich unter Berlcksichtigung aller heutigen maschinellen Hilfsmittel und
statischen Erfahrungen weiterentwickelt hat.“ (Deuschler 1937; siehe auch Beispiele in Tafel 4.6)

1909 erbaute eine eigens dafir gegriindete Kleinbau GmbH auf dem Gelande der Gartenstadt Hellerau
Einfamilienh&user nach einem von Heinrich Tessenow neu entwickeltem Holz-Gerippe- Prinzip. Das Prinzip lie3 er
sich im Jahre 1911 (DRP Nr. 239 961, Klasse 37a, Gruppe 3/28) patentieren. Durch eine Beliiftung des Hohlraumes
zwischen den Ziegeln von innen sollte eine bestimmte bauphysikalische Wirkung erzielt werden.

Es war eine Hohlwandbauweise. Die tragenden Holzstéander standen an den Ecken und als Zwischenpfosten als Tiir-
oder Fensterpfosten auf der Schwelle und waren oben durch ein kraftiges Rahm gefasst. An den Gebaudeecken
hatte das Gerippe kraftige Holzstitzen. Die Schwelle lag auf einem Ziegelsockel mit 30 cm Hbhe. Tessenow wollte
durch eine starke Vereinheitlichung der tragenden Gerippekonstruktion und eine Typisierung der Grundrisse einen
Beitrag zur Schaffung billiger Arbeitersiedlungshauser leisten. ,Die vorliegende Erfindung, welche auf Herstellung
besonders billiger landhausmafiger Gebaude ausgeht, greift unmittelbar auf den alten Fachwerkbau zurtick.”
(Tessenow, Patentschrift 1909)

Das Ergebnis solcher Bemihungen wirdigte Herrmann Muthesius wie folgt: ,,Die Art der zweckmafig-schénen
Durchbildung der einfachsten billigsten Arbeiterhduser Tessenows ist musterhaft. Er scheint der geborene Gestalter
des kleinen Hauses zu sein..." (entnommen aus Wangerin, Weiss 1976).

Die Gefache der tragenden Teile wurden im Raster einer ganzen Ziegelbreite mit zweischaligem Ziegelmauerwerk
(jeweils die ganzen Ziegel hochkant Gibereinander gemauert) ausgemauert.

»Sie verwendet wie dieser [Anmerkung d. Autors: der alte Fachwerkbau] Schwellen, Pfetten und Eckpfosten, zeichnet
sich aber dadurch aus, daR die zwischen den Eckpfosten oder sonstigen abschlieRenden Pfosten stehenden Pfosten
des alten Fachwerkbaues (also die Zwischenpfosten, auch Tirpfosten, Fensterpfosten) in an sich nicht tragféhige
Bretter aufgeltst sind, die erst durch die Steinfullung wieder steif und tragfahig gemacht werden... Da man aus einem
Balken mehrere Bretter schneiden kann, so kann man mit maRigem Holzaufwand sehr wohl zwischen je zwei
einfachen Steinreihen ein Brett anordnen. Dann kann man aber wegen des nur eine Steinlange betragenden
Abstandes von Fachwerksglied zu Fachwerksglied die Ziegel hochkantig verlegen und so mit aul3erst geringem
Aufwande an Ziegeln tragfahige Wéande herstellen.” (Tessenow, Patentschrift 1909 und Tafel 4.6)

Zwischen jedem Steinstapel stand ein Brett (25 mm dick). Die Rohbauwand hatte eine Dicke von 200 mm. Zur
Verbesserung der Standsicherheit des Ziegelstapels wurden Dreikantleisten an die Bretter genagelt. Klammern in
jeder funften Lagerfuge sollten das Mauerwerk zusétzlich halten. Der Luftwechsel in dem 9 cm breiten Abstand
zwischen den Ziegeln wurde durch Zuluft- und Abluftéffnungen von innen in Schwelle und Rahm gewahrleistet.
Zuerst wurde das Holzgerust aufgestellt und das Dach gerichtet. Dann erst erfolgte die Ausmauerung. Innerhalb von
4...6 Wochen war das Haus bezugsfertig. Bisher hatte noch kein Baumeister die Tragfahigkeit der Gefache im
Fachwerk mit ausgenutzt. Tessenow wagte dies. Er liel3 die Tragféhigkeit durch die Mechanisch-technische
Versuchsanstalt an der Koniglich-Séchsischen Technischen Hochschule in Dresden testen und erhielt die Mitteilung,
dass die Tragfahigkeit einer acht Meter langen Wand mit zwei Fenstern 80.000 kg betrug (qmax = 10.000 kg/m = 100
kN/m; enthommen Wangerin, Weiss 1976)

Die rohe Wand erhielt einen beidseitigen Putz.

Auf dem Gelénde der Gartenstadt Hellerau wurden mehrere Einzel- und Doppelhduser errichtet (s. Tafel 4.7).

Tabelle 4.1 fasst die Entwicklung der Bauweisen nochmals zusammen und enthélt auch noch weitere, teilweise
patentierte Bauweisen, auf die aber mit Blick auf ihre beschréankte Anwendung und die zeitliche Beschrankung dieser
Studie vorerst nicht weiter eingegangen wird.
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien
Fachwerkbau / Weiterentwicklungen

1930 - 1945

Ausgemauerte Fachwerkwand "

QN

\\

\N

N

i

N
\
3

Ausfachung mit zwei in die Wandpfosten

eingesetzten Brettertafeln;
auflen und innen: Putz auf Holzstabgewebe (aus der Kochenhofsiedlung in
Stuttgart — siehe auch Tafel 3.19) 2

2)

Literatur:

1)  Harbers, Guido: Das Holzhausbuch. Verlag Georg D. W. Callwey, Miinchen 1938
2)  Triebel, W.: Untersuchungen Uber die Wirtschaftlichkeit hdlzerner Wandkonstruktionen; A: Untersuchungen an hélzernen Aulenwanden. Hrsg.:

Fachausschuss fiir Holzfragen, Berlin 1934
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien 1909
Weiterentwickelter Fachwerkbau — Patent Tessenow

E
] -

KAISERLICHES PATENTAMT. . , |
o ' B MTrE :’ EEES
£ SEIY
PATENTSCHRIFT Jeed, S

— M 239961 —
KLASSE 37e¢. GRUPPE 4.

HEINRICH TESSENOW v HELLERAU s DRESDEN.

Tragfdhige Holzfachwerkwand mit zwischen je zwei senkrechien
Bteinreihen eingeschalteten senkrechten Zwischengliedern,

Patentiert im Deutschen Reiche vom 1. August 1909 ab.

Auszug aus der Patentschrift :

,Die vorliegende Erfindung, welche auf Herstellung besonders billiger landhausméBiger Gebdude ausgeht,
greift unmittelbar auf den alten Fachwerkbau zurtick. Sie verwendet wie dieser Schwellen, Pfetten und
Eckpfosten, zeichnet sich aber dadurch aus, dal3 die zwischen den Eckpfosten oder sonstigen
abschlieBenden Pfosten stehenden Pfosten des alten Fachwerkbaues (also die Zwischenpfosten, auch
Tirpfosten, Fensterpfosten) in an sich nicht tragféhige Bretter aufgel6st sind, die erst durch die Steinfiillung
wieder steif und tragféhig gemacht werden. Dies geschieht dadurch, dal3 die Bretter (winkelrecht zur
Wandflucht stehend) zwischen je zwei einfachen senkrechten Reihen hochkantig gestellter Ziegel
angeordnet werden....."

-l b ]

/////////

Literatur:
1)  Patentschrift Nr. 239961 des Kaiserlichen Patentamtes des Deutschen Reiches vom 01.08.1909
2)  Wangerin, Gerda; Weiss, Gerhard: Heinrich Tessenow — ein Baumeister 1876-1950, Leben, Lehre, Werk. Verlag Richard Bacht GmbH, Essen 1976
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien 1909 / 1911
Weiterentwickelter Fachwerkbau — Patent Tessenow

Siedlung Dresden-Hellerau, Am Schankenberg
Freistehende Einfamilienhdauser, Doppel- und Reihenhauser (siene auch Tafel 4.7a und 4.7¢)

Freistehende Einfamilienhduser mit Patentwand, erbaut 1911
+ Bauablauf bei der Konstruktionsweise Patent Tessenow:
1. Richten des Holzgeriistes einschlielich des Dachstuhls
2. Ausmauern der Wand
+ Bauzeit 4 bis 6 Wochen

Literatur:
1) Wangerin, Gerda; Weiss, Gerhard: Heinrich Tessenow — ein Baumeister 1876-1950, Leben, Lehre, Werk. Verlag Richard Bacht GmbH, Essen 1976
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HOLZHAUSBAU
Konstruktionsprinzipien 1910/1911
Weiterentwickelter Fachwerkbau — Patent Tessenow

Siedlung Dresden-Hellerau, Am Schankenberg
Freistehende Einfamilienhauser, Doppel- und Reihenhauser (siene auch afel 4.7a und 4.70)

Einfamilien-Reihenhduser ,,Am Schankenberg Nr. 1-15“

o .
H|:stor|sch__e Aufnahme (Ohn_? Jahr) Grundrisse und Schnitt ,Am Schankenberg Nr. 1-15¢ "

P i —
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Pasied

Einfamilien-Reihenhduser ,,Am Schankenberg Nr. 4-26“

Entwurf 1910, erbaut 1910/11 "

Literatur:
1) Wangerin, Gerda; Weiss, Gerhard: Heinrich Tessenow — ein Baumeister 1876-1950, Leben, Lehre, Werk. Verlag Richard Bacht GmbH, Essen 1976
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5 Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit und zum Erhaltungszustand
an bestehenden Bauten

5.1 Ubersicht Giber den recherchierten Bestand an Holzh&usern, die im Zeitraum
zwischen 1870 und 1945 errichtet wurden

5.1.1 Bestand

Junghanns hat in seinem Buch ,Das Haus fir alle / Zur Geschichte der Vorfertigung in Deutschland” (Junghanns
1994) Hinweise auf einzelne Standorte geliefert. Eine Ubersicht zu industriell vorgefertigten Holzbauten lag jedoch
bisher nicht vor. Deshalb bestand ein wesentlicher Teil der Arbeit an der Studie darin, alle verfiigbaren Informationen
Uber den heutigen Bestand zusammenzutragen und das recherchierte Datenmaterial aufzubereiten.

Wichtige Informationen wurden aus Verdéffentlichungen in friiheren Baufachzeitschriften und Katalogen der
Herstellerfirmen gewonnen (siehe Literaturverzeichnis). Zeitgleich wurde an der Fachhochschule Eberswalde eine
Diplomarbeit zur Lebensdauer von Holzh&usern bearbeitet (Strauf3 2001).

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden 745 Holzhauser recherchiert, die im Zeitraum zwischen 1870 und 1945
errichtet wurden und noch heute ihren Zweck erfiillen. Fiir die statistische Auswertung in den folgenden Abschnitten
wurden Doppel- und Mehrfamilienh&auser jeweils als zwei- bzw. mehrfach aneinandergereihte Gebaude gezahlt.

Eine detaillierte Ubersicht des recherchierten Bestandes enthalt Anlage 4. Generell ist davon auszugehen, dass im
Zuge der Fortfiihrung der Recherche noch zahlreiche weitere Gebaude lokalisiert werden kénnen, die das
gegenwartige Ergebnis weiter qualifizieren.

Die Mehrzahl der Gebaude wurde vor Ort besichtigt. Mit einigen Bewohnern wurde ein Gesprach tber die Erhaltung
bzw. Unterhaltung der Geb&ude gefihrt (s. auch StrauR 2001). Eine systematische Befragung konnte aufgrund des
Umfanges der noch bestehenden Bauten und der sehr zeitaufwendigen Recherchen zur Bestandsanalyse noch nicht
erfolgen. Hier wird auf die Vorschléage zur Fortfiihrung der Arbeit im Abschnitt 6 verwiesen.

AuRerdem wurden auch Standorte erfasst, die in (Junghanns 1994) als Bestand genannt, jedoch noch nicht vor Ort
besichtigt werden konnten.

5.1.2 Regionale Verteilung

In Abbildung 5.1 werden alle bisher erfassten Standorte veranschaulicht.

Daruiber hinaus weist die Abbildung Standorte aus, fir die ein Bestand an Holzh&usern aus dem
Untersuchungszeitraum vermutet wird.
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Abb. 5.1: Regionale Verteilung der recherchierten Holzh&user
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5.1.3 Gebaudestruktur

Der recherchierte Geb&audebestand setzt sich zu einem Funftel aus Einfamilienhdusern und zu vier Flnftel aus
Doppel- und Reihenhdusern zusammen.

Die Ursachen fir dieses Ergebnis werden in der Giberwiegenden Veroffentlichung gréRerer Bauvorhaben /
Siedlungen in der alten Fachliteratur und in der giinstigeren Grundstiicksauslastung bei verdichteter Bauweise
gesehen.

Unabhangig von dem bisher vorgefundenen Bestand wird bei Fortfihrung der Untersuchungen eine weitaus groé3ere
Anzahl von Einfamilienh&usern erwartet.

Nutzung Anzahl absolut Anzabhl relativ
freistehende 157 21 % 14
Einfamilienhauser 21

O EFH
Doppelhaushalften 484 65 %

ODHH
Sonstige 104 14 % @ Sonstige
Summe 745 100 % 65

Darstellung in Prozent

5.1.4 Konstruktionsprinzipien und Herstellerstruktur

Ein wesentlicher Aspekt der Bestandsanalyse war die Feststellung der Konstruktionsprinzipien.

Es ist bemerkenswert, dass nicht nur mit der Holztafelbauweise kurze Montagezeiten realisiert werden konnten,
sondern auch die im Hinblick auf eine industrielle Fertigung weiterentwickelte Blockbauweise und die
Gerippebauweise mithalten konnten. Wahrend die Tafel- und Blockbauweise, wie gezeigt wurde, konsequent
durchrationalisiert werden konnten, gab es zu verschiedenen Zeiten fiir die Gerippebauweise ein breiteres Spektrum
der Konstruktionen, je nach Grad der Industrialisierung. Gerade diese Bauweise ermdglichte es auch kleineren
Zimmereibetrieben, im Wettbewerb mitzuhalten, was jedoch auch vom regionalen Markt abhing.

In diesen Zusammenhang ist das Ergebnis der Kochenhofsiedlung einzuordnen: Hier stellten weniger die industriell
gefertigten Systeme als die nédher am traditionellen Fachwerkbau anzusiedelnden Ausfiihrungen die preiswerteren
Lésungen dar.

AuRerdem muss festgestellt werden, dass aus Zeitgriinden noch nicht alle ausgefuihrten Systeme aufgearbeitet und
fur 6 % der ermittelten Gebaude die Konstruktionsprinzipien nicht eindeutig festgestellt werden konnten.

Fur die statistische Auswertung wurden die im Abschnitt 4.5 genannten Systeme ebenfalls dem Gerippebau
zugeordnet. Eine genauere Wertung muss aus Zeitgriinden weiterfiihrenden Untersuchungen vorbehalten bleiben.

Die Auswertung zeigt, dass gut die Halfte der ermittelten Holzhauser in Tafelbauweise errichtet wurden und der Rest
ungefahr zu je einem Finftel sich in die Gerippe- und Blockbauweise aufteilt.
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Bauweise Anzahl absolut Anzahl relativ
Blockbauweise 154 20,7 %
Gerippebauweise 166 22,3%
Tafelbauweise 380 51 %
noch unbekannt 45 6 %
Summe 745 100 %

51

6 207
M Blockbau
@ Gerippebau
O Tafelbau
22,3 O unbekannt

Darstellung in Prozent

Von Interesse fir den bisherigen Untersuchungsbestand war auch die Frage, welche Bestandsanteile den

bekannteren Firmen zugeordnet werden kdnnen. Hier dominieren ohne Zweifel drei Firmen:
- Christoph & Unmack (30,6 %)
- die Deutschen Werkstéatten Hellerau (10,7 %)
- die Hontsch-Werke (7,0 %).

In wieweit sich die Anteile zugunsten anderer Firmen verschieben bleibt weiterfiihrenden Untersuchungen

vorbehalten.

Hersteller

Anzahl absolut

Anzahl relativ

Christoph & Unmack
Niesky

228

30,6

Deutsche Werkstatten
Hellerau

80

10,7

Hontsch-Werke
Niedersedlitz

52

7,0

Wolgaster Aktien-
Gesellschaft fur
Holzbearbeitung

0,4

Allgemeine Hauserbau-
AG Adolf Sommerfeld
Berlin

0,7

Holzwerke F. Lohmuiller
Glusten

0,7

Holzbau-Industriellen-
Verband H.I.V.
(Christoph & Unmack,
Siebelwerke, G. Hagen,
Deutsche Barackenbau-
Ges. u.a.)

102

13,7 %

Sonstige

270

36,2 %

Summe

745

100 %

0

BN
o
\'
o
\'

N

10,7
(3]
=
]
a

Hontsch [l ~

Wolgast

Darstellung in Prozent
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5.1.5 Altersstruktur

Im Hinblick auf die Altersstruktur zeigt das unten stehende Diagramm zu Beginn bzw. im ersten Jahrzehnt des

20. Jahrhunderts einen sprunghaften Anstieg gegeniber dem Zeitraum 1870 - 1900. Dieser Anstieg widerspiegelt die
Einflhrung der industriellen Vorfertigung von Holzhausern um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert — siehe
hierzu die entwicklungsgeschichtlichen Ausfiihrungen in Abschnitt 3.

Vor der Jahrhundertwende wurden vorgefertigte Holzhduser nur durch wenige Firmen und in geringer Stiickzahl
ausgefiihrt — siehe Tabelle 3.1. Das alteste nachgewiesene Holzhaus in Berlin-Waidmannslust, Bergstral3e
entstammt der Fertigung der Wolgaster Aktiengesellschaft fir Holzbearbeitung, die als altester deutscher
Holzhausproduzent gilt und nach 1884 die Serienfertigung von Holzhdusern aufnahm (s. Abschnitt 3.2 und Tafel 3.3).

Fur die Folgezeitraume veranschaulicht das Diagramm einen weiteren Anstieg der Holzhausfertigung, der die

zunehmende Verbreitung der industriellen Holzhausbauweisen mit der Aufnahme der Holzhausfertigung durch
weitere Firmen, mit der Uberfiihrung in die Serienproduktion und mit der Erweiterung der Angebotspalette der

Hersteller (siehe Abb. 3.3) widerspiegelt, der aber auch von politischen Ereignissen beeinflusst ist.

Im Zusammenhang mit den zum Erhaltungszustand gewonnenen Erkenntnissen ist die ermittelte Altersstruktur
eindeutig nicht der Ausdruck einer begrenzten Lebensdauer, sondern steht im Zusammenhang mit der oben
genannten Entwicklung. Wie die in der Studie gezeigten Beispiele eindrucksvoll belegen, sind die altesten Bauwerke
vergleichbar gut erhalten wie Holzbauten jiingeren Datums — hierzu siehe aber den Abschnitt 5.2.

Bauzeit Anzahl absolut Anzahl relativ = 1870-1900

50 38,9
1870 - 1900 3 0,4 % 40 34

30 m 1901-1920
1901 - 1920 130 17,4 % 20 17,4

0 93 'm1921-1932
1921 - 1932 253 34 % 0.4

O T T T T 1
1933 - 1945 290 38,9 % S § § § g |0oss
e 2 2 g £3
noch unbekannt 69 9,3% @ S o o E O noch
unbekannt

Summe 745 100 % Darstellung in Prozent

Bei weiterer Analyse der Altersstruktur nach Bauweisen dominiert die Tafelbauweise zu Beginn der industriellen
Vorfertigung um die Jahrhundertwende und im Zeitraum 1933 bis 1945. In den zwanziger Jahren liegt der
Schwerpunkt in dem untersuchten Bestand bei Block- und Gerippebauweisen, insbesondere durch die grof3en
Siedlungen der Firmen Christoph & Unmack und Hontsch.

Bauzeit Blockbauweise Gerippebauweise Tafelbauweise Bauweise noch
absolut relativ absolut relativ absolut relativ unbekannt
absolut relativ
1870 - 1900 0 0% 1 33,3% 2 66,6 % 0 0%
1901 - 1920 2 1,5% 26 20 % 102 78,5 % 0 0%
1921 - 1932 129 51 % 72 28,4 % 49 19,4 % 3 1,2%
1933 - 1945 3 1% 67 23,1 % 220 75,9 % 0 0%
noch unbekannt 20 29 % 0 0% 7 10 % 42 61 %
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5.2 Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit und zum Erhaltungszustand

Die im Rahmen der Studie erfassten und umfangreich in den beiliegenden Tafeln dokumentierten Gebaude befinden
sich weitestgehend in einem guten bis sehr guten Erhaltungszustand.

Zur Beurteilung und Klassifizierung des Bauzustandes finden in Anlehnung an (Verordnung... 1978) vier
Bauzustandsstufen Verwendung. Danach lassen sich 99 % der Gebaude den Bauzustandsstufen I (volle
Funktionsfahigkeit, guter Erhaltungszustand, keine oder nur unbedeutende Méangel, keine Schaden) bzw. 11
(Funktionsféahigkeit vorhanden, teilweise beeintrachtigt; ausreichender Erhaltungszustand, Mangel vorhanden,
geringe Schaden) zuordnen.

Nur etwa 1 % der besichtigten Bauten weist einen mangelhaften Erhaltungszustand mit schweren Schaden und der
Gefahrdung der Tragféhigkeit einzelner Bauteile auf (Bauzustandsstufe III). Die Bauzustandsstufe IV
(Funktionsfahigkeit nicht mehr vorhanden, schwerste Schaden mit hoher Schadensdichte, Standsicherheit des
Gebaudes geféhrdet) wurde nicht vergeben.

Die Schadensschwerpunkte konzentrieren sich auf Gebaude, die leer stehen, nicht durch die Eigentiimer genutzt
werden bzw. bei denen die Eigentumsverhaltnisse ungeklart sind. Hier treten infolge mangelnder oder fehlender
Instandhaltung und Vernachlassigung Feuchteschaden mit gravierenden Auswirkungen bis hin zum Verlust der
Tragfahigkeit der Holzkonstruktion auf. Ein trauriges Beispiel ist das Einsteinhaus in Caputh bei Potsdam (siehe Tafel
4.2 und Kober 1997).

Generell kann man sagen, dass bei Geb&auden, die sich in Privatbesitz befinden, die Durchfiihrung regelmaRiger
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten garantiert ist.

Bauliche Veranderungen der urspriinglichen Substanz beschréankten sich weitgehend auf die Modernisierung der
Gebaude wie z.B. die Ausstattung mit Fenstern oder Tiren mit verbesserter Warmedammung oder den Einbau
moderner Heizsysteme.

Anbauten waren nur selten anzutreffen. Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht verwunderlich, dass eine hohe
Dauerhaftigkeit und Lebensdauer nachweisbar ist.

Interessant ware nun die Frage, ob der Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand von Holzh&usern héher zu bewerten
ist als fur Massivbauten. Wiirde man in derartige Untersuchungen alle bisher recherchierten Gebaude einbeziehen,
lieBen sich schon jetzt fundierte statistische Aussagen ermitteln. Desweiteren kann man davon ausgehen, dass
durch weitere Recherchen zum Bestand die bisherigen Ergebnisse weiter qualifiziert und erganzt werden kénnen.

6 WeiterfuUhrende Arbeiten

Die Untersuchungen haben einen ersten Uberblick tiber noch bestehende Holzhausbauten ergeben. Das Ergebnis
zeigt einen noch reichen Bestand an bestehenden Holzhausern, die zwischen 1870 und 1945 in industrieller
Fertigung entstanden sind und die eindeutig die lange Lebensdauer von Holzhdusern dokumentieren. Im Rahmen
dieser Studie war es nicht mdglich, das vorliegende Datenmaterial weiter zu vertiefen, weshalb die
Bauzustandsuntersuchung, sowohl was die Quantitat als auch was die Qualitét betrifft, noch kein umfassendes Bild
vermittelt.
Es wird daher vorgeschlagen, die Untersuchungen weiterzufiihren und insbesondere die folgenden Schwerpunkte zu
untersuchen:
1. Fortflhrung der Bestandsanalyse zur Ergdnzung des Bestandes, der Vertiefung der Kenntnisse zu den
Konstruktionsprinzipien und der Qualitat der Herstellung
2. Durchfuihrung von gezielten Umfragen und Untersuchungen zu Bauschaden und notwendigen Erhaltungs-
bzw. Reparatur- und InstandhaltungsmalRnahmen an den Bauten
3. Bewertung der Konstruktionsprinzipien im Hinblick auf die Erfillung heutiger Mindestanforderungen an die
Standsicherheit und Bauphysik.
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8. Anlagen

Anlage Titel
1 Die deutschen Giitevorschriften fir Holzhduser 1928

2 Zusammenstellung von in der Fachpresse und in Firmenschriften angezeigten
Holzhaussiedlungen mit Hausern in neuer Holzbauweise

3 Richtlinien fir die Baukonstruktion der Wohnbauten der Holzhaussiedlung am Kochenhof in
Stuttgart, ausgefihrt im Rahmen der Ausstellung ,Deutsches Holz" 1933;
Auszug aus (Werner 1933)

4 Ubersicht ausgewanhlter bestehender Siedlungen und Einzelbauten, die im Zeitraum
zwischen 1870 und 1945 in Holzbauweise errichtet wurden (Informationsstand 30.06.2001)
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Anlage 1: Die deutschen Gutevorschriften fur Holzhduser 1928

.Smtmetmetiter und _iem er Unterverbinbe

ingeigenpreife: die fechsqefpaliene MR bmetecgetle

3% mm breit) —.20 WM, Tte Meltnmegeile (100 mm
brelty 1. WA, Wleinige Arzelgenannabme:

BDribelberp, Ponprite. 28, — Fernfvredier 34 n /2.

B}r,_ 44 1928

%reﬁmtg !Bt 3 Eitnnember 1928

Fernfpredyer 3101 ; ﬂsoiﬂmtmnnmn wmlsmhu B, Tr. 33124

- 30 SaI]rganq

Die heﬁtic‘ljen Giitensridriften fiiv Holzhiuier.

Sett Jabrer fiibrt das Holzhaus einen flindigen Kawmpf
am Jeine WArnertennung afs ein dem Steinhaus gleidpoertiges
Wobhnhaus, ohne bamit den Anfprudy su erheben, in jevem Falie
it thm in Wetthewerd zu treterw. Es hat nidt ben (Ebtgei?,
sine vier: sher fiinfpefdoifige Wobnmaldine au jein und Jiplt
idy aud als zweiftddiges Haus miften in bey Steinwilife ey
Brofftavt, eingeletlt jwifdhen WMietstajernen, nidt wohl, Wher
ihevall, wo Lidit und Puft die Menjden aufatmen lajlen, in
en Eleblunqen mit offenzr Bayweile, wo Eingels und Toppel:
yujer in bas Givdin der (Bdrten eingebettet liegen, Dot bean-
peudit es feluen Plak.

Woran liegt es, baf bas Holzhaus fidy felbfi hier To dmwer
egent fetnen gliidlicheren Fonturrenten durdieht ? Cinmal davan,
af in plelen Begenden, 3. B. Sihlesmig-Holjtein, %\:ieslanb,
lbenburg, Liibed, Prov. Hannover uff. das Jiegelbaus boben:
tindig it 1md aud) in anberen Gegenden, wo frilhér Hols-
md Holyfadhwerthiujer {iblig waren, Beimijdy geworben ift.
Rur in walbreiden Begenben und im Bebirge bat bas Holz:

“aus {id) Bebauptet, qum Teil aud) Gier dburd) das Jiegelbans
wbringt.

Junt anderen liegt der Grund davin, daf die alte Holzhaus:
auweife heute nidyt mehr wirtiGaftlih ift und fir die neuen

ngemeurmaﬁtg burdigebilpeten Bauweifen. bisher der Diakftad -

ir bie Beurleilung ber Bitte feblie. $Hiolz als %nuitoff will
einer Eigenart gemdl behanvell werben, und wenn dies beim
Bau bes Holghanfes nidht Jadigemil beadtet wird, geigen fid
Riffe und Fugen unbd anbdere Fehler, die die Wohnlidleit und
et Wert des Hoaules beetntriidtigen. Sahlreide feblerhaijt aus:
wefilhrie Bauten hoben vie Jabl ber Holghausireunde nitt vers
woBert, fie haben im Begentell boju gefiibrt, bie Borsuns-
tellung des Steinhaules zu feftigen. Diefe Bewmertung lommi
ejondets dadbuvdy gum Wusbrud, bof jwar Holghiujer mit
yausginsjteuerhypotheten beftehen werden (1. bie Ridjtlinten des
Br. Voltswohlfahrts: und Finongminijteriums), bah abet in der
frage ver Beleihung bet ben Hypothetenbanten nod) i immer eine
wofe Untlacheit beftand.

Sier eine Wnderung anjuftveben und eime mindermertige
Sonansfithrung Fiir bie Sufunft su unterbinben, war nur burdy
en Terfudh miglid), Giitevoridriften fiiv Holybéufer aufzuftellen,
e bie Wiinvefiforverungen fir ene tednifdy einwanbireie Bau:
veife enthalten, mit dem Jiel, ihve Ginfitheung bet ben ju-
ténbigen Bebirden ju_erwirfen und eine gejunde Grundlage
iir bie baunusfilhrende Praxis unb fir die BVeuvteilung bes
edinifcdhen Wertes des Holzhanies 3u (dafien.

Auj Antrag der Bruppe Holghausbaninduiizie im Wirtdafts:
wrband ver veutthen Holzindulivie ariff der Deutfde Movmen:

ousiduf diefe Anregung auj und Fand Dei dem juftdnbdiger
Behiroen und BVerbiinben fitr dle Turdfithrung der Mnbeit dac
gropte Tnteveffe.

Die Bearbeltung der LBiitevoridiviiten [ir Holzhdufer DI
1950”7, dle tm Wortlaut jolgen, wurbe dbann unter Mitarbel
iurgenber Stellen .

Reidisarbeitsminifferium

Reidswirtidhafisminijterium

Preug. Wohljabrisminijterim

Berband Deutjher Wrdjitelten: und Ingenienrvereine

Wirtidhafisperband ber Deutfdhen Holzinbuftrie

S%ezd;sforid;unqsge[ellfdmt file ﬁBtttfﬁgaTtIt:@fext tit Baw:

: unb Wohnungsweien

Bund Deuticher Arditetten

Reidisfinangminifterium

Preud. Lanvespfandbricianftalt.

Reidisverein beutfdger Feuermehringenteuve .

Retdhsverband des beutjden Tidlergemerhes

“Berhand SFentlider Feuerverfidherungsanitalten Dentfdy

lands und ber

Wiatertalpriifungsdmter
vevgenommen und ihre enbgiiltige Gerausgabe vom Prafidium
bes Teutjdien Novmenausjduifes tm Wprtl bs. Js. in bex
folgenden Graffung genebnigt,

@iitevorfdiviftent fiir SHolzhdujer.

Fie @iiteveridhriften jlir Holzhaujer gelten nur fin
Fatdywertbanten (ortsfefte), Platten: aber Tajelbauten (Hohlban:
meifen) und Blodhaushauten.

Die Biite eines Polhaufes wird durd Prifung folgenbet
Gxgenidmften fefigeftett:

Sthug gegen Grundfeudiipleit
. Sdiug gegen Fener
. Warmehaltung
. Shallvampfung
. wtanbﬁcf.)erl;;ett unb Rebensdoner
. TWerlftoff
. Nusfithrung,

1. Sy gegen Grundfendtiqleit.

Holghinjer, die als Dayerwohrungen denugt werben, miijjen
muf einem majjiven Sodel aus Beton, Jiegels, %m&)‘[’temmauu
wer? ujw. erfiellt werden. Mntertellevungen find in derfelben
Urt wie bei Malfivbauten auszujfibren.  Der Scyus ber Mauern
gegen Brundfenchtigfeit iff in bev bei Wolnhausbauten aus
Manersiegeln ober Beton itblichen Weile auszubilven, Um die

=1 O Ot D0 P2
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auffteigende Grundieuditipleit oom SHolymert abjubalien, with
gwitden bemn majfiven Sodel unbd allen Holzteilen eine dauernd
wirtfame ShHusididt von unten angeoromet. Die Sdugidgids
mub fo cusgellihet fein, baf in ihrer Hihe Fein Regenwaifer
ftehen Bleiben Yamu,

Die Bauwelie des Holshanles mup gegen Eindringen wvon
Feudstigleit unb gegen Winbburdgang Bewdhr bieten.

2. Sdup gegen Feuer. :

PBei ber Anlage von Feuerfellen, Sdjornfieinen und OHfen
find bie baupolizeilidgen WoriGuiften au beaden, die feweils
Hir Malfivbauten gelten. Fiir die Bevadung iff, wenn nidt
befonbere drtiidhe Berhitttniffe eine anbeve Ausiihrung empfehlen,
eine Bavte Bedadiung vovgufehen. Hobledume in ben Winben
find wageredht 3n verteilen. Bwifdendeden find mir wnvers
brennboren Bauftoffen ober jonjt zugeloffenen FilfteFern aus:
gufiilen. Die Innenwanbdfldden find platt zu Hobeln, wenn fie
nidgt mit feuerbemimendem Unitvidh, befjen fenerhemmenve Wir:
fung burdy einmandivete Priffung nodgemielen ift, oder mit
‘etterhemtimenter Bertleibung verfehen werden.

8. Warmehaltung, : .

Die Nufenwinbe eines Holzhaufes Tollen denfelben IWaeme:
dup bieten, wie eine etneinfald Srein farfe, beiberfeitip vev:
nhte Biegelvollwand. Die Erfiillung diefer Forberung iff nady:
umeijen,

4. SHhalldimpfrng.

Die Sdallitbertragung i etnem Holyhaule darf jeine Wokn-
thieit nidht beeinirddtigen. BRet Mebrfamilienhiniern find die
Bohrungen durdy [dhallvdmpiende Wanbe au trennen.

b, Stanbiiderheit und L[ebensdaner.

Fiir vie Standfidierheit eines Holghaujes find bie baupoli:
silidhen Worldyriften mafgebend. Im fibrigen mul ein Holz:
aus als Daueswobnung jo ausgejiifret fein, baf bei ordnungs:
wiBiger Wauuntechaltung eine Minvellebensvauer, bv. b ie
lemohnbarleit im Sinne ver haupolijeilichen Borjdyiften, von
J Sabren pewibrierftet wird.

6. Mertftoff. .

Soweit die nadfiebenden Sonberbeftimmungen nidis an:
zes, Defonders feine erglngenden Vorjdhrijten enthalten, gelten
wh fiir Holghdufer dbie nom Reidisverdingungsausidul ouf:
ﬁe?éea%i,ied;nifcﬁen Boridriften jiir Bavleiftungen” (DIN 1962
5 .

Die Sonderbeftimmungen flir Dolzbiuler lanten wie folgt:

Beidaffendeit des Holges:
dwellen: TNabelhol;, Eide, lufitroden.
Fir MuBen= und Irmenfhwelen barf nur Hreuzs ober
Halbhely vermenbet werben, das an den fdtbaren Kanten
Tdharftantig fetn muf.
1fibodenlapger: Mabelbols, lufttroden.
$riic Fupbobenlanerhslzer fann einftelines, [dharfantiges
$Holz mit einer Baumiante von 16% bes griblen Seiten-
maBes vermenbet werden. o
anbperbandhblzer: Hadelholy, Eide.
%ﬁr ﬁad;m_ertha uten (ortsfeft) mit betderjeitiger
Berlleibung ift lufttrodenes Halbholy odex jharflantiges
$Holy mit einer Baumtante bis baditens 15%. bes groften
Geitenmafies zu vermwenben. :
Beit Plaiten: oder Tafelbauten (Hohlwanbde
bauweijen) mu das innere Rahwenwert aus vollourdy

getrodnetem Tadelholyhergejteli fein. Die eingelnen Rahme
miiffen eine ilnfertetlung durdy Sprojjen erbalten, b
feinen griperen Whbitand als 50 cm voneinanber Habe
Hir Bledheuswande baxf nur vollburdgetrodnet
abelholy vermenbel werden. Die Bohlewr miifjen au
Salbholzern beffehen; feftverwatiene gefunde ifie jin
guldfng.

Baltenlage und Daduverdband: Navelboly, Inftivoden.
Siix Baltenlage und Dadgoverband barf nur jdorffantige
5ol mit einer Baumtbante von hddijtens 15%0 des guipte
Geitenmafes permwenbet werden. B

Lattung? Nadelholy, lufitroden.
Die Qatten jollen im allpemeinen {darflantia und ohn
gtipere %fte fein. Witd Baumlonle ausnahmsmelle zu
gelofien, jo ol fie — jdyrdg gemelfen — nidgt Dreiter als
bie balbe Rattendide fein. Doadylatten milfjen minbeftens
brei fdacfe Konten Haben.

Windfedbern, Untex{Hladgeund fonftige &uﬁete Ber:
bretterungen: TNadelboly, volldurdhgetrodnet.
Fhr Windbfedern ufw. barf nur befes Nabelholz per-
wendet werden; fle bittfen im Fertigjufand midt unter
24 mm bict Tein, fejtverwadiene difte Tind zuldjfig.

uBenbetleidbung: RNadvelholz, voldurdgetrodnet.
Die eingelnen Jaloufiebretter miiflen aus 22 mm biden
Brettern gefertigt fein, biirfen im Fertigsuftand nidt
weniger als 20 mm wnefjen und eine Wreite von 15 em
nitht, itberfchreiten, MBei einer Veridalung aus 80 mm
biden Brettern (Fertigguftand 28 mm) it eine gripere
Breite zuldjiig.

Junenbetleidung: Navelhols, nnﬂhurc{;getr_?dnel.
Die Innenbetleidbung fannt aus Plattenbelay vber Sperr:
holy bergeflellt werber. TWenn die fiblide Sdalung aus
Ytadelboly (volldurdygetrodnet) verwenbet wird, -gilt als
Minbejtmag fir die Dide im Fertigauftard 14 mm, als
grifte Brette 13 cm. :
Fupdidven: Nabelholy, volldurdigetradnet..
Der Fulboben — aufer in Dadbdven und untergeortmeten
Riumen — mup aus minbeftens 24 mm diden, gehobelten
und gejpunveten Bretteyn gefertint jein. Fertipsuftand
ber Bretter mindeftens 22 mm bdid,
Deden: Nadbelhols, vollonrdgetrodnet,
- Hierflic pilt dasfelbe wie filr die Innenbeleidung.
Feblboden: MNabdelhalz, lufttroden.

Der Fehlooven ift aus borlenfreien, befdumien Sdwarten
ausgufiihren. :

Treppen: Wangen und Senftufen: Nadefholy oder Gide. )
Trittftufen: Navelholy, Cide ober Budje, vollburdygetrodnet.

Fenfter und Tirven: Feinidhriges RKiefernfols, vollburdhs -
geirodnet. : :
Fir Ferferfliigel: aftreines Holz. Fir Rahmen, Futter -
unb Belletvungen, Jowie fiir Yufentiiven find fleineve foft -
verwadijene Hjte puldiftg. Bei Innentiiven it Eﬂcbellgnla -
handelsiiblider Giite zu verwenben. Jnnenfitven Hinmen -
aud) aus Sperrholy befteben.. Einfligelbreite und 3 Sdeiben
hohe Fenfler find mindeflens 52 mm bdid, bie ibrigen
ntinbeftens 36 mm did, ausgufilbren. Snnentiiven: Rohmen -
minbeftens 36 mm, Flillungen windefrens 12 mm bid. .3
Huentiiven: Ralhmen minbeltens 42 mm, Fillungen min:
veftens 20 mm bid, Bet Sperrholgfiillungen gendint eine ~
Dicte von § mm, Die Unmenbung der Ttormen Filr Fenfter
(DIN 1240 bis DIN 1248), fiix Tilren (DIN 1139 bis
DIN 1141} und Treppen (DIN 287 bis DIN 204 mirpg

emmpfoflen. .

IB Dr.-Ing. W. Rug & Partner und FH Eberswalde, FB Holztechnik

Seite -86-



Studie Lebensdauer von Holzhausern

2

e, 44

Der Deutldhe Jimmermeifter.
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. 7. Musfihrung. -

Fiir vie Hustiihrung eines Holghaujes gelten bie anerlannten
geln bes Tilehler: unb Simmethandwerls, bie audy in ben
ednifdhen Borjdriften fiir Bauleiffungen” enthalten find, Un
1 Gden mifjen bie eingelnen Rahmen verzapit, verleimi und
jerdem guverldffig pefidhert fein. WBerbindungen durd Stidpe
el find an lebenswidtigen Stellen unguldifa.

Die Tafelfiche beim Tafel: und Blaltenbau (Hohlmanddaus
tfen) mitffen Iuft= und woflerdidt Hergefiellt werdben (mebrfade
aeinlage, Edlobideauben, Hatenveridiiffe, Decleijten ufw.).
Beim Blodhausbaus ift nody belonbers bas Sepen bes
ujes ju beriidfditigen, damit jwijden Wanb und Tiir begw.

Senlterlaibung teine Unbidhtigheit entflelit. Ebenlo it das
fien bort gy beriidfiditigen, wo die Holiwand mit SPorn-
nen anb Einbaugegenjtinder in Berbindbung Iommi,

Titr die Shlofjers, Glafers, Klempners, Dadydecer-, Maler:,
tallations: und jonfiigen YUusbounrbeiten gelten die ,Teh:
Hen Borfdyriften fiir Bauleifungen” (DIN 1962 bis DIN 1985).

Dey Teutjhe Normencusidup hat dann an das Reidys-
eitsminiflerinm und das Reidswirtjdafisminiferium bie
te gevidytet, ben Reqierungen der Binder die Einfiijrung
®itesor{driften fiir Holghdufer it empieblen. Diefer Bitte
nad) gegenfeitiger Fiflungnahme durdy folgendes Rund-
eiben entiproden:

. Meidsarbeitominifier,  Berlin MIB. 40, ven 20. 8, 1928,
Vi 4 S, 8832/88, Edyarnhoritie. 4.

%n die Wobnungsrefiorts her Linber,
reff: Giltevorfdriften filz Holahdujer (DIN 1590).

Der Dentide Normenausiduf e. B. hat in cingehenden Ve
ingert und in Sufjemmenarbeit it den in Frage fommens
Reidhs: unt Staatsbehdrben, mafgebenbden Fadhlenten und
Bertretern ber bentidhen Holzbauinbuftrie die beiliegenden
iteporjdyrifen fiix SHolghiiuler” benrbeitet und fle unter ber
eidgnung ,DIN 1990 verhffentlidit,  Der Novmenausidhul
be jur Nusatbeitung biejer Boridrijten dued die Tatjade
mlajt, boB Rd der Sffentlidhe Keeditmarlt der Beleibung
Holzhiuiern qegentiber, vermutli®h wegen threr nidyt ein:
lichen und oftmals muangelbaften usfithrung, bisher ab:
end verhalten hat, obwohl in den Veftimmungen pexidie-
i Cinber iiber bie Vexmendung der Hausjinsitenerhopos
m bie Miogtdylelt dagn gegeben mar, Jofern es fih um
Frriditung von Dauerwodnbauien hanbelt. &s ift u boffen,
ierin eine Yndetung eintritt, wenn $Holzhdufer, die als
cerwolnungen gelten follen, Hinftig nur nod) unter BVeadh:
| ber Betltegenden @itevoridriften erviditet werben. Dre
tmmungen ber Glitevor]drittent enthalten noad) Unfidit aller
Tigten Sreife bie Mindeftiorberungen, bie an ein gutes
etholzhaus geftellt merven mifen, Tie ReidsTorfdungs:
Tidgaft jliv Wivtidaflidteit tm Bous und Wohnungswejen,
ity die Giitevorjdiriften filr' Holzhitujer sur Begutachtung
b den in Frage Tommenden WUnbeitsausidup vorgeleat habe.
fich mit ihnen einverftanben erfldvt. Ferner teilt miv der
Hijajtsverband der beutidhen Solzinduftrie in Bevlin S 11,
tpgrigerfe. 20—30, mit, baf die ber Bruppe Holphaus
nouftrie bes BVerbanbes angejd)lofjenen Firmen fid bereits
ngsgemdB verpflichtet haben, mur Holzhiauler, bie den Giites
friften entjpredhen, ju exbanen. :

F find Dies gur eit jolgende fFirmen:

floph & Unmad 3., Niejly OL,

jhe Wertdtten W.B., Hellerau bet Dresden

elm Beder & Co., Barnten, Unterbarmen

hous: 1, Halenbau E.m.0.H., Minden, Sdhentendoriftr. 16
¢t Holybauwerle, Kin-Silly

‘g Sdnetver, Bindban:Hejdad

banwerke Hons Sdméihling, Darmitadl, Frantfurterfir. 66
hausbauw Otte Loeb & Go., Fallenfee: Bexlin

nidy W, Lobhmiiller, Gfften-Unkalt. )

3y frelle ergebenft anbeim, bie Biltevarfviften filr die Er
ridtung von SHolbduferm, welde als Dawermobhrungen mit
ffentlichen Diitteln errichtet werhen, als Dlinteftforbetung vor:
auidireiben und thre BVeadiung im Intereffe bder Forderung
Des Holghaushoues allgemein su empfeblen,
Jm Uuftrage
peg. Dy, Wl

Rorher waven bie Repterungen der Linder bereits vom
Deutjthen Novmenansidhuf bdivelt um Finfibuung ber Gijte
wporjdhrijtenn gebeten.

Diefer BVitte it gum Teil berelts entiproden.

©o bot ber Preubifde Minifter ffiv Bolfsmoblinhrt mit
Grlog II 11 Jr. 484 vomt 28, 8,28 an jmtlicge Herren Regiles
rungsprdfibenten, ben Heren Vevbandsprifiventer in Ejfen und
venn Heren Oberprdfiventen in Gharlottenburg verfilgt: '
~Sofern pon Gemeinden und Bemeindeverbiinben die
Beaultuijung von Woknhausbanten aus Holy auf Hrunbd
- per Ridilinten fitr die Vermendung bes jiir bie Teubans
tdtigfett Beftimmien. Anteils am Hauszinsieucrauftontmen
beakfishtigt ift, find vie Giltevoridyifien fiir Holghdufer —

- DIN 1880 — jsu beadhten.”

Tas Staatsminifterium fir [sgiale Firforge hat am 9. Jull
b, 3. an bie Regiernnger, Kanymern des Tnnern und die Stabts -
vite ber Stidble mit mehr als 25000 Einwohrern folgendes
Sdyreiben geridiet: : )
Betr. BittevoriGrijten fir Holzbdufer.
© L, 3n ber Min. - Endfdl vom 7. H. 28 T 17602 20
wurde unter Fiff. 22 die Bewdhrung von ftaatliden Bay:
varlehen fir Solgbansbauvorheben davon abbingig ge-
madyt, pak jiir bte beablidhtigte Bauausiibrung vie bau-
polizeiliche Genehmigung vorliegt und anferdent bie Holz-
haufer in bewihrter, aud) in wirmetednijd einwandfreier
Bauwetje erridhtet werden, jo da§ fie als Daverbanten
gelten tinnen. Diefe lepteren wolnhngstedynijden Be:
lethungshebinpungen finnen afs etfilllt geften, wenn die
betreffenden Bauvorhaben den vom Deutiden Normenaus:
fup herausgegebenen ,Gittevorfdyriften fiir Holihiiuler”
(DIN 1990) voll entjpredien, Das Normenblait tft des:
balb als Mafiflad fir dle wohnungstednijde Beurteilung
voit Baubarlehensgefuden filr Holzhiuler geeignet. &s
tann durdy den Veuth:Berlag BmbsH, Berlin 5 14 ober
die Siivbeutihe Berlagsanftalt Miinden GmbH., Paul
Heyleftr. 29, begogen merben.” (Unteridrift)

Die Unbaltijdhe Regierung, Wbteilung bes Innern, hat am
18, Suii 1928 an die Baupoligeibehirven ves Landes folgens
pen Grlafp MNr. 185931 hevauspegeben: :

Um die Herfellung von Holghaus:Tanermohnhiufern
in minberwertiger Musiilbrung gu unterbinden, [tnd bei
Rritjung nnd baupolizeilidier Genehmigung von SHiolzhaus-
Dauermohnbdufern bie ,Gittevorfdriften fiiv Holjhduler”
— DIN 1590 — afs Pindeltforderungen 3u Grunde 3u
legen.” .

Das Thiiringiide Minifcrinm fiir Inneres und Wirtidaft Hat
mit Sdyreiben vom 27, Jult 1928 mitgeteilt, daf die Giitevor:
fdhriftert {iir Polzbaufer den Baupolizeibehbrden mit der Un-
weijurg, bie Horfdriften bei der Briifung einfdldgiger Bane
gefude 3u beadhten, {berfandt [inbd.

Die Braunfdhweintjde Baudireltion hot em 19, Septemby
1928 on [timtlide Hodboudmter unter Jr. H3030 nadyffehen:
bes Sdreiben Derausgeben lajfen: ’

LTer Dewtfche Normencusidhuh e B, BVerlin NI, 7,
Dorotheenftr. 47, hat tm Hpeil . J. , Biitevoryhriften fiix
Bolibiufer” als Dinormblait DIN 1890 Berausgegeben.
Die tn diefen Vorjdyriften enthaltenert Beftimmunaen und
Torberungen geben die Trinbeftforderungen mieder, die
an ein Holhaus gejtellt werden miifjen,
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eite 523

Ter Deutjde Fimmeymeifier.

mr. 44

Yaf - Bzund der Vesjligung des Heren Br. Finang:
miniftess pom 10. 7. b0 . . FElbL 1062/28 [ind ‘oie?e
Weftimmungen  Hinftig bei -Herltellung von  Holzhaus:
Deverwobrbiujern im Beretde per braun|dweig. Staats:
bauvermaliung als mafgebend norjujdreiben.

~Dins Dinormblait DIN 1990 it zu beziehen vom Beuthe
Werlag GmbH., Berlin S 14, Dresbenerjir. 57,7

et Bodifjde Pinifter bes IJmern Hat mit Eclap von
21,8, 1028 M. 32628 bie Bebensbaueyr eines belethungsTibigen
Solafoufes tn Baven auf windefens 30 Jahre feftgelent. Da
Bie &ﬁtwori{hriﬁen jiir Holzbéuler etnerr Beftand von B Jabhren
verlangen, mich es iz unmiglid) gebalten, bie Biitenoridiriften
unpeyinpert eirguiilhven.

Prattiidh bebewtet Diefe Stelungrabme Babens eine ber Holg=
faushawinbuftric nidit unongenelme Erleidterung, obmobi aud
aie 80 pibrige Sebensbauer unbedentlid] gaventiert werden fanm.

Der Winifter fiiv Hrbeit und Fivt{Gaft- Davmptadt teilt am
28, Geptember mit, daf bie Biitevorfriften fir Holybdujer
ben unfecdiellten Baupolizeibehirden gur Veadnung ugeftelli
find und baf in ben lepten Jabren $Holzhdufer verfdyiedency
Syfteme in Helffen mit Bewihrung verbhilligter Boudarlehen
{Hausginsftenerdarlefen) evridhtet unb einige bovon pon ber
Sejfifhen Lanbesbant (Btaatsbanf) mit erfiftelligen SHupothelen-
Barlehen Belichen merben.

Bie Dledlenburyijd-SdperinGen Minifterien Jes Smmern
unp ber Finagerr hatfen bereits vor Wufftellung dey Dite-
vorfdriften mit Gelaf D 4770 vor 16,2 1827 bavanf Binge:
wiefen, bafy nad) ven gur Beit geltenberi Daupolizeilidhen Be:
pimmungen fm Eanbe bie Togenannte Holjhauwetje griindiis:
Il nide ju beanftanden i, Ste ift auspvidlid) gugeloffen
fiir Bonbgemeinven nady § 6 5i1F. 5 ber Somderbavorbnung
vom 4 9 P98 und fiz bie Stadte nadh § 6 ber Sonberbaus
arbaung paw 7.7, 1921, joweit Kleinfiuier tn Betradyi toinmen.
Der §rlaf gibt bann wetter jolnende exleidternde Beftimmung
filr dte Eroedphuitg von Holzhiujesn: .

LSomeit in biefen Befrimmungen ble Jnnehaliung bee
ftimmter Entfernung von anberen @ebiuben vorgejdeieben
ift, bie wnier Mmftdnben filv ble Ausfilfrung vun Holp
Bawten Hinderlidh obey erifwerend Jein wirh, fonn eine
Entfretung in Betradt Tommen, mwelde im Gingelfalle
unter Datlegung der Terhdlnifje bei bem milunierzetds
netert WMindfrectum des Innern nadguiuder fein mwird,
Mie Baupolizeibehirden werden anpgemiefen, bei An:
trigen auf Bulaffung ver Helabdulern unier Beadjtunp
her ongegogenen Beftimmungen zu verfabren.”
Durdh diefen beveils feit {Februar 1927 povliegenden (Erlaf
irfle bie Einfibung und ﬂ.’:end;inug per Giteporldriften iy
Hofzhiinfer Teine Sdwicrigleiten beveiten, sumal Fe den Plap-
Rab flir Cuabitdtsarbeit peben.

Nuch von Ben maBgeberden Bevbinden wirk bie (E'mfii?ur]ung
ber Gfitevoridyeiften fir Hiolzhéufer in bdantensmerter Weife
unterfilift unh gefdrbert.

Tee Perband Sffentiider Feuerveviiderungsonftalten |
Dentjdland Hat ven ihm angeldlofiener Unficiten hie Gt
porjdhriften fiir Holshinjer fberreidit unb gebeten, fe ber B
uctetlung von Holzhdufern Hinftin fu Grunde ju legen.

Der Bovfibende bes BVerbanbes dentidper SFentlich ved Tidy
Grebitanjtalien e BW. Hat om 11. Juli 1928 wmitgeteilt, ba§ »
vent em LBerbanb angefdiloijeren rebitanftatten, bie Hiolghauk
belethen, empfefien with, ble vom Deutidhen Rormenausidu
tm Formblatt DIN 1980 aufoeftellten Hidtlinien bei thv
Belelhunastiitigheit au beadyten,

Der, Berbant Branbenburgiher Kommunalperbinde §t
bos  Rommunole Gpear:, Bank unbd Raffenmefen  begrif
es, baf burdy bic Gitenorfdriften ben vealen Sreditanftalte
unit ben non diefen geftellten Sodyperftindigen Richtlinten a0
Benricifung bes Weries ver Holghiufer an bie Hiomd gegebe
find und empfiehlt, oud Dem Gpigenverbond aller dentide
Sffentlich vecfitlichen Sparlafjen, Sem Beutjhen Sportaffens un
Bivo:Perband BVerkin, ben HUnivag auf Emfiilrung ber Bin
vosidlfien fiiv Holphiuker ju unterbretten. Bies war beveil
geidbeher.  Eine Witteilung, ob dem Wnivag enifproden i
frebt fedod nod) aus.

Ebenjo mwie bel den Feuerverfiferungsanitalten und de
Finanginftituter Haben bie Biltevoridriften jir Holzhiufer b
ten TBohnungsbau Detveuenben Stellen giinftige Unfnahm
gefunben. )

Der Reidsperband der MWobnungsilirjorge-Befelljdaften e, T
hot feinen Mitgliedern die Bugrunbelegung bes Mormblatte
DIN 1980 Bei Grridiung von Mobumgsbauten aus Holy §il
Tanernpobrgwedes empjoblen, und oud) bie NReidsfocjdhungs
gelellihaft fiix WirtidaftliGlelt tm Baur und Wobnungsmelm
will bafiic Sovge fragen, pof bie Gitesorfdriften Hir Holy
Tiufes bei ben pon ibr gefirbecten Webeiten beviidfiditigt merben

Aujammengefabt fann feftgeftelt werben, daf bic Wnffelum
ber GhitevovjdiTiften {ir Holshiufer pon allen Seiten hegriif
worhen ift. ba fte einen Mopjtnb filr die Beurteilung der Bit
eines Holsboufes an bie Hand geben, der bisher fehlle, uw
gesignet Tjtntl, minbertvertige MAusfibongen in Sudunft wn
miglich gu modet.

Penn nady etnem balben Jalr medy ber endgiiltigen Her
ausgabe bes Normblaties DIN 1880 wod) nidit von allen maof
gqebenden Snfiangen bie Ginfibung bev Bfibevorfdriffen fiv
Solgbiujer veranlaft iff. To {ft Bievin tein Nadhtell Ju echliden
Serave ete forgfalilge Prifung auf Bwedmifinleit der Be
fttmmtungett ift bem Formenausjdul und ber Holzhansbaw
inbufirle erwinidt, da beive Siellen iiberzengt find, daj bk
Befimmungen jeder Pritfung flandhakten.

Das Gintrelen bes Heren Meidsorbeitsmintiters filr o
gieiiteie Yrkeit, fowie as Borgehen eingelner Ldnder und
pigenverbiinde werden votausfiditlid and die dbrigen Sieller
veranlajjen, ben Yintvag quf Einfilfrung ber Bitevoridrijben
fiiv Solghdufer widt abjdildpta ju beiheiden. Sanbee,
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Anlage 2: Zusammenstellung von in der Fachpresse und in Firmenschriften angezeigten
Holzhaussiedlungen mit Hausern in neuer Holzbauweise

Erklarungen:

V = vorhanden

HTB Holz-Tafel-Bau

Z = zerstort PB  Platten-Bau
SB  Skelett-Bau
BB  Block-Bau
Jahr Ort Ausfihrungs- Auftrag- Bauweise
firma geber
HTB | PB | SB | BB | Literatur
1919 Berlin/Johannisthal Christoph & Unmack X
Sterndamm mit
Siebelwerke,
Berlin/Britz Dusseldorf X
Marienfelder Weg und
Deutsche
Berlin/Adlershof Barackenbau- X
Sternstral3e Gesellschaft Koln
Berlin/Lichtenberg X
Triftweg
Berlin/Hohenschon- Wohnungs- X Westedt 1920
hausen verband
Malchower Weg GroR-Berlin
Berlin/Pankow X
Borkumstral3e
Berlin/Wittenau G. Hagen, Hamburg X
Lindenweg
Berlin/Steglitz X
BismarckstralRe
Berlin/Prenzlauer X
Berg
Schonhauser Tor
Niesky, Siedlung der Christoph & Unmack X Paulsen 1919
Waggonfabrik der
Firma Christoph &
Unmack, Niesky
Berlin/Spandau unbekannt Elkart 1920
Gatower Str. / X X
Melanchtonstr.
1920/23 | Werksiedlung Christoph & Unmack X X Christoph &
Niesky Unmack 1934
1926 Neudamm/Neumark Christoph & Unmack Christoph &
(heute Debno in X Unmack 1934
Polen)
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Fortsetzung Anlage 2

Erklarungen:

V = vorhanden
Z = zerstort

HTB Holz-Tafel-Bau
PB Platten-Bau
SB  Skelett-Bau
BB Block-Bau

Jahr Ort Ausfihrungs- Auftrag- Bauweise
firma geber
HTB | PB | SB | BB | Literatur
1925/26 | Dresden/Gruna, X x | Franke 1931
Junghansstr.
1926/27 | Dresden/Stetzsch Hontsch & Co Rat der Stadt X |Hontsch 1934
Dresden Dresden
1927 Dresden/Nauf3litz Christoph & Unmack | Rat der Stadt X Unmack 1940
Alfred-Thiele-/ Dresden
Bingenstr.
1928 Dresden Christoph & Unmack X Franke 1931
Leubnitz-Neuostra (Vierfamilienhauser)
1928 Dresden Deutsche Werk- X Franke 1931
Leubnitz-Neuostra statten AG, Hellerau
1929 Dresden/Prohlis Hontsch & Co., Rat der Stadt X | X Hontsch 1929
Dresden Dresden
1933 Holzhaussiedlung X | x | x | Schmitthenner
am Kochenhof, u.a. 1933
Stuttgart
1934 Dresden-Hellerau Deutsche Werk- X | X Meissner 1934
Sonnenhang statten AG, Hellerau
Kamenz, Hontsch & Co., X
Fabriksiedlung Dresden
1935 Fritz-Alpers- F. Lohmiiller,
Siedlung, Gilsten
Braunschweig,
Fritz-Alpers-Allee
1944 Werksiedlung Junghanns 1994
Daimler Benz,
Ludwigsfelde
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Anlage 3: Richtlinien fur die Baukonstruktion der Wohnbauten der Holzhaussiedlung am
Kochenhof in Stuttgart, ausgefuhrt im Rahmen der Ausstellung , Deutsches Holz" 1933
Auszug aus (Werner 1933)

,Die wichtigsten Richtlinien fur die Baukonstruktion und architektonische Erscheinung der Siedlung sind folgende:
1. Die Ausstellung ist nicht als Versuchssiedlung flir neue Konstruktionen gedacht. Es dirfen nur bewéhrte
Konstruktionen benttzt werden.

2. Inallen Hausern sind grundsatzlich tiber den Kellern massive Decken anzuordnen. Darauf kann in Kiichen
und Baderaumen fuBwarmer Estrich und in anderen Raumen Lagerhdlzer mit Holzb&den, und zwar mit
geeigneter Ausflllung von Isoliermaterial verwendet werden. Fillmaterial, das bei Zutritt von Feuchtigkeit
nicht bestandig ist, scheidet aus.

3. Fur das Skelett muR ein statischer Nachweis geliefert werden, auch fiir die tragenden Mittelwénde.
MaRgebend ist DIN 1052.

4. Dachneigungen unter 35° sind ausgeschlossen, auch bei Nebengebauden.

5. Schallschutz.
Auf Schall- und Erschitterungsisolation ist gleicher Wert zu legen wie auf die statischen Eigenschaften.
Berechnungsgrundlagen sind in nachpriifbarer Form anzugeben. Folgende Isolationswerte sind
anzustreben:

a) Die Schallisolation der Gemeinschaftsmauern darf 60 Phon nicht unterschreiten
(entsprechend einer 38 cm dicken massiven Wand), z.B. zu erreichen durch doppelschalige, vollig
voneinander unabhéngige Wande.

b) Die Schallisolation der Zwischendecken darf nicht geringer als 50 Phon fir Luftschall sein.
Normaler Trittschall darf nicht mehr als 38 Phon durchhdrbar sein (entspricht einer guten, normalen
Holzbalkendecke).

c) Gemeinschaftsmauern dirfen nicht als balkentragende Wéande verwendet werden.

d) Beim Einbau der Installationen sind zur Verringerung der Betriebsgerausche die neuesten
Ergebnisse der technisch-physikalischen Untersuchungen zu beriicksichtigen (s. ,Das Gas- und
Wasserfach® 75, 1932, S. 292)

6. Warmeschutz.
Der Warmeschutz der AuBenwéande, sowie der Decken nach Keller und Dach soll so beschaffen sein,
daf3 die Warmedurchlassigkeit einer 40 cm dicken normalen Ziegelmauer (Warmeleitzahl 1 = 0,75,
WarmedurchlaBzahl A = 1,9) nicht tberschritten wird und dalR die Warmehaltung (Warmespeicherféhigkeit)
nicht kleiner ist als die einer 18 cm dicken massiven Vollziegelmauer.
Fenster und Tiren mussen genugend luftdicht abschlieRen, damit keine zu grof3en Warmeverluste
durch Lufttransport auftreten.
Auf den Wetterseiten sind Doppelfenster vorzusehen.
Beim Einbau von Dachraumen ist Sorge zu tragen, dal die Raumwande und Decken einschliel3lich der
Dachhaut den oben geforderten Warmeschutz der Auenmauern erreichen.
Samtliche FuRbo6den, besonders die Uber den Kellern liegenden, miissen gentigend ful3warm sein.
Zur Aufklarung tber die Schall- und Warmeschutzfrage steht das Institut fir Schall- und Warmeforschung
zur Verflgung.

7. Gutevorschriften fur Holz.
Zum Bau darf nur lufttrockenes Holz mit den Anforderungen nach DIN 1052 und den Giitevorschriften fir
Holzh&user DIN 1990 verwendet werden.
Bei Hobelware darf der Feuchtigkeitsgehalt nicht Gber 15 %, bei Kantholz nicht Giber 20 % betragen.
Die Kontrolle erfolgt durch die Materialpriifungsanstalt der Technischen Hochschule Stuttgart.
Notigenfalls ist bei der Hobelware die technische Trocknung anzuwenden.
Als Hobelware darf nur Ware erster Klasse nach der erganzten Reichsverdingungsordnung verwendet
werden.
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8. Fur die Herstellung des Betons sind die Bestimmungen C des deutschen Ausschusses fur Eisenbeton (Ernst
& Sohn) maRgebend; insbesondere ist auf geniigenden Sandgehalt zu achten. Grabsand ist unzulassig.

9. Isolierung der Schwellen.

a)
b)
c)
d)
e)

)

Die Bitumenpappe-Isolierung der Fuf3-Schwellen ist nach oben tiber die Ful3-Schwellen zu ziehen,
um Aufsaugen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Die Schalung ist iber die Fuge zwischen Schwelle und Sockel herunterzuziehen und hat vor dem
Sockel mindestens 3 cm vorzustehen.

Die Putzhaut ist ebenfalls unter die Schwelle herunterzuziehen und hat mindestens 3 cm uber den
Fundamentputz vorzustehen.

Die Zapfenlocher der Schwellen sind durch die ganze Schwelle durchzulochen, um Faulen bei etwa
eindringendem und sich ansammelndem Wasser zu verhindern.

An Stellen, wo durch Fundamentanker die Bitumenpappe-Isolierung durchbrochen ist, ist diese
durch Goudron oder ahnliches Material wieder zu dichten.

Fur Isolierung der Schwelle ist eine feuchtigkeits- und wetterbesténdige Bitumenpappe bester
Qualitat, mindestens 40 kg pro 20 gm, zu verwenden.

10.Verputz der Hauser.
Beim Verputzen der Fachwerkshauser darf der Putztrager (am zweckmafiigsten Ziegeldraht) nirgends auf
dem Holze genagelt sein, sondern nur auf der Ausriegelung. Eine scharfe Kontrolle bei der Ausfiihrung in
diesem Sinne ist notwendig. Als Putz wird am besten ein nicht zu glatter Scheibenputz verwendet (s. z.B.
Biroanbau Schmitthenner). Leichte Haarrisse, die an sich bedeutungslos sind, fallen bei zu glattem Putz auf
und geben Anlaf3 zu unnétiger Kritik.

11. Anstriche.
Die nicht verputzten, also die verschalten oder verschindelten Aul3enwéande der Hauser sollen einen
deckenden Anstrich erhalten, zu dem am zweckméRigsten gute Olfarbe verwendet wird. Dieser Meinung
schlief3t sich auch Professor Dr. Wagner von der Kunstgewerbeschule an, der dazu die
Reichsbahnvorschriften empfiehlt. Zur Grundierung wird Kronengrund empfohlen. Die Holzschalung darf
nicht gedlt, lasiert oder ahnlich behandelt werden. Auch soll sie nicht ohne jeden Anstrich
bleiben, so schon ungestrichenes Holz und so haltbar es bei richtiger Konstruktion ist. Das naturhafte reine
Holzhaus verlangt durch gentigend grof3en Platz Verbundenheit mit der Natur. In der engrdumigen
Stadtsiedlung ist es fehl am Platz und soll darum nicht propagiert werden.
Einzelne Holzteile, unter Voraussetzung richtiger Konstruktion, kénnen dagegen ohne jeden Anstrich
bleiben, z.B. Gesimse, Fensterladen, Balkone usw.
Die aul3ere farbige Behandlung der Hauser, ob geputzt oder verschalt, mul3 auf das Gesamtbild Ricksicht
nehmen. Besondere Wiinsche der Architekten und Bauherren sollen nach Mdéglichkeit berilcksichtigt werden,
doch ist eine Einordnung unbedingt notwendig. Die Architekten werden gebeten, méglichst bald die
gewulnschte Farbgebung der Wénde und Einzelteile (Fenster, Gartenzaun usw.) durch Proben am Haus
anzusetzen, damit die kiinstlerische Leitung die notwendige Einheit vermitteln kann.

12.Sockel und Umwehrungsmauern.
Die Sockel werden zweckmafig mit einem Kellenputz aus verlangertem Zementmortel versehen, der mit
dem breiten Pinsel verstrichen wird. Die Sockel sollen im allgemeinen mit weiRer Kalkfarbe gestrichen
werden. Das Gleiche gilt fur etwaige Umwehrungsmauern. Fir die Abdeckung dieser Mauern sind
Kunststeinplatten zu vermeiden. Soweit die Mittel fir die Abdeckung mit gutem Naturstein oder Metall nicht
vorhanden, genigt ein Rauhstrich als haltbare Abdeckung; Zementglattstrich dagegen ist unbrauchbar.
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Anlage 4: Ubersicht ausgewahlter bestehender Siedlungen und Einzelbauten, die im Zeitraum zwischen 1870
und 1945 in Holzbauweise errichtet wurden (Informationsstand 30.06.2001)

ort Baujahr | Gebaudeanzahl Bauweise ? Ausfiih- | Quelle Tafel-
rung Nr. in
durch ¥ Studie
Summe” | davon als BB [GB |[HTB
EFH DHH andere
Berlin 107 5 102 0 0 2 105
Wohnungsverband von GroR3-Berlin: 1919 H.LV. Junghanns 3.9
150 Doppelhéuser errichtet (150x2), davon bis (C&U, 1994
heute erhalten geblieben: Sie,
Berlin-Johannisthal, OststralRe 1919 30 15x2 30 Hag, 3.9a
Berlin-Adlershof, GemeinschaftsstralRe 1919 36 18x2 36 DBK 3.9b
Berlin-Britz, llgenweg/Zantochweg 1919 36 18x2 36 u.a.) 3.9¢c
Berlin-Wannsee, Bergstrale 1890 1 1 1 Wo Junghanns 3.3
1994
Berlin-Waidmannslust, Nimrodstrale 53 1891/92 |1 1 1 S Junghanns 3.2
1994
Berlin-Waidmannslust, NimrodstralRe 1924/25 |1 1 1 HO Junghanns 3.4
1994
Berlin-Waidmannslust, Bondickstra3e 6 1891/92 |1 1 1 S Junghanns 3.2
1994
Berlin-Zehlendorf, Schopenhauerstr. 61 um 1910 |1 1 1 Wo Junghanns 3.3
1994
Dresden 247 69 84 94 108 |98 41

Dresden / Leubnitz-Neuostra

Bérenklauser Stralle 1926 48 16x3 48 C&U Junghanns 3.13
1994
Golberoder Stralle 1926/27 | 26 26 (26) DeWe 3.12
Am Wiesental 1926/27 | 12 12 (12) DeWe 3.12
Dresden-Nausslitz 1927 Unmack 1940, 3.16
Alfred-Thiele-StralRe 47 1 23x2 42 5 Junghanns +35
BurgwartstraRe 3 3 3 Cc&U 1994
Ridesheimer Strale 6 4 1x2 5 1
Binger Stralle 8 4x2 6 2
Wiesbadener Strale 5 1 2x2 5
Dresden-Stetzsch, Brabschitzer StralRe 1926/27 | 50 11x2 x4 50 HO Hontsch 1934, 3.17
Junghanns
1994,
Dresden-Hellerau, Am Sonnenhang 1933/34 | 15 15 12 3 DeWe Meissner 1934; | 3.20
(Musterschau) Paneel Junghanns
1994
Dresden-Hellerau, Am Schankenberg 1910/12 | (21) ?3) (12x1 21 DeWe Wangerin / 4.7
(Tessenow) +6x1) Weiss 1976
Reihen
-hau-
ser
Dresden-Hellerau, Pensionshauser am 1910/12 | 4 4 4 DeWe Burkhardt 2001 | ---
Festspielhaus (Tessenow)
Dresden-Prohlis, Zeisigweg 1929 2 1x2 2 HO oder 3.14
DeWe
Niesky 110 44 56 10 4l+a | 17+ | 7+c C&U Straull
b 2001
Niesky, Siedlung 1
Konrad-Wachsmann-Stra3e ? ()] ()] ()]
Sonnenweg ? 2 2 ?
Blockhausstrafle ? (6) (6) ?
Auf dem Sande ? 1) 1) ?
Doecker-Weg ? 8 8 ?
Schubertstralle ? [©)] [©)] ?
Christophstrale 1921 20 10x2 (20) Junghanns
1994
WerkmannstraRe ? 3 3 ?
Rosenstrale ? 1 Kirche |?
Niesky, Siedlung 2
Schenkendorfstrale ? 20 10x2 (20)
Thomas-Mintzer-Strale ? 2 2 ?
Steinplatz, SteinstralBe ? 3 3 ?
Uthmannstrae 1936 2 1x2 2 Junghanns
1994
Niesky, Siedlung 3
RaschkestralRe (20er Jahre als Musterhduser) | 1920/29 | (3) [©)] ?
PlittstralRe ? (6) 2x(3) ?
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Ort Baujahr | Gebaudeanzahl Bauweise 7 Ausfuh- | Quelle Tafel-
rung Nr. in
durch ¥ Studie

Summe"” | davon als BB [GB |[HTB
EFH DHH andere
Niesky, Siedlung 4
Goethestralle 1936 14 X2 14 3.21
darunter das ,Direktorenhaus" 1927 2 2 1 1
Sonstige Holzhduser in Niesky
HausmannstraBe ? 1 1) ?
Gerhard-Hauptmann-Strae ? 5) 2 (1x3) ?
Spremberger Strale ? 1 1) ?
Weitere Standorte 270 28 242 0 4 44 222
Ludwigsfelde, Walther-Rathenau-Strae 1943/44 | 214 107x2 (214) |7 Junghanns 3.24
1994
Caputh, Wohnhaus Albert Einstein 1928 1 1 1 C&U Junghanns 4.2
1994
Neustadt an der Weinstrale 1936-38 | 20 10x2 20 ? Strauss 2001 3.21
(+ weitere
in Misch-
bauweise)

Stuttgart, Am Kochenhof 1933 25 17 4x2 3 19 3 diverse Schmitthenner 3.19a

LAusstellung Deutsches Holz fir Hausbau und u.a. 1933; 3.19b

Wohnung Stuttgart 1933 Junghanns

1994
Landau (Pfalz) 1926- 8 8) 4 4 ? Straufl 2001 3.21
(1951)

Villa Maria, Grafschaft Ringen 1905 1 1 1 ? Strobel 2001 4.5b

Albstadt-Ebingen 1923 1 1 1 DeWe 3.6b

Weitere Bestands-Bauten aus Junghanns 1994 11 11 0 0 1 5 5 Junghanns

1994
Ferienhaus Heringsdorf zw.1900 | 1 1 1 Wo
-1907

Zehlendorf, Siedlung im Kieferngrund 1922 5) 5) 5) Ahag

Gilsten, In den Ratswiesen 1924 5 5 5 Loh

Summe: 745 157 484 104 154 | 166 | 380

+a +b +C

Doppelhauser als zwei aneinandergereihte Gebaude / Doppelhaushélfen gerechnet; die Zahlweise differiert jedoch in den Quellen (Klammerangaben:
Angabe nicht eindeutig)

(O] weitere Angaben in Klammern: ~ Annahmen / Schatzungen

Holzbauweise [.... andere Bezeichnungen]:

BB = Blockbauweise [Massivbauweise oder Vollwand-Bauweise der Fa. Hontsch]

GB = Gerippebauweisen (Fachwerkbau- , Skelett-/Gerippebauweise) [u.a. Jalousiebauweise der Deutschen W erkstatten Hellerau]

HTB = Holztafelbauweise [Platten-, Paneel-, Schwartenbauweise, auch Kassette bei den Deutschen Werkstétten Hellerau genannt; Hohlwand-Bauweise
der Fa. Hontsch]

Ausfuhrungsfirmen:

H.LV. Holzbau-Industriellen-Verband Hag G. Hagen, Hamburg

c&U Christoph & Unmack, Niesky DBK Deutsche Barackenbau Ges., Kéln

DeWe Deutsche Werkstéatten Hellerau Ahag Allgemeine Hauserbau AG Adolf Sommerfeld Berlin (Ahag)
HO Hontsch-Werke, Niedersedlitz bei Dresden Loh Holzwerke Friedrich W. Lohmdller, Glsten

Wo Wolgaster Aktien-Gesellschaft fir Holzbearbeitung S Schwedische Firmen

Sie Siebelwerke Dusseldorf-Rath ? keine Angaben

IB Dr.-Ing. W. Rug & Partner und FH Eberswalde, FB Holztechnik Seite -94-





